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OTSUSED

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1147,
10. august 2018,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jadtmekditluse
parima vdimaliku tehnika (PVT) alased jireldused

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 5070 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,
vottes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

vottes arvesse Euroopa Parlamendi ja ndukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL to6stusheidete kohta
(saastuse kompleksne viltimine ja kontroll), (') eriti selle artikli 13 15iget 5,

ning arvestades jargmist:

(1)  Parima vdimaliku tehnika (PVT) alased jdreldused on vordlusalus loatingimuste kehtestamisel direktiivi
2010(75/EL II peatiikiga hdlmatud kiitiste jaoks ja padevad asutused peaksid kehtestama heite piirnormid,
millega tagatakse, et tavapdrastes kditamistingimustes ei illetata heitetaset, mis on saavutatav PVT-jdreldustes
kirjeldatud parima vdimaliku tehnikaga.

(2)  Liikmesriikide, asjaomaste toostusharude ja keskkonnakaitset edendavate valitsusviliste organisatsioonide
esindajate foorum, mis loodi komisjoni 16. mai 2011. aasta otsusega, (%) esitas komisjonile 19. detsembril 2017
oma arvamuse jadtmekditlust kisitleva PVT-viitedokumendi kavandatava sisu kohta. See arvamus on iildsusele

kittesaadav.
(3)  Kdesoleva otsuse lisas esitatud PVT-jareldused on nimetatud PVT-viitedokumendi oluline osa.
(4)  Kaiesoleva otsusega ettenihtud meetmed on kooskdlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 15ike 1 alusel loodud

komitee arvamusega,
ON VASTU VOTNUD KAESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1

Voetakse vastu lisas esitatud parima voimaliku tehnika (PVT) alased jareldused seoses jadtmekditlusega.

Artikkel 2

Kiesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Briissel, 10. august 2018

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Karmenu VELLA

(") ELTL 334,17.12.2010,1k 17.
(*) Komisjoni 16. mai 2011. aasta otsus, millega luuakse foorum teabevahetuseks vastavalt direktiivi 2010/75/EL (t66stusheidete kohta)
artiklile 13 (ELT C 146, 17.5.2011, lk 3).
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LISA

JAATMEKAITLUSE PARIMA VOIMALIKU TEHNIKA (PVT) JARELDUSED

KOHALDAMISALA

Kiesolevaid parima vdimaliku tehnika (PVT) jareldusi kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL I lisas nimetatud jirgmistele
tegevusvaldkondadele:

— 5.1. Ohtlike jadtmete kdrvaldamine voi taaskasutamine tootmisvéimsusega iile 10 tonni 6opdevas, kasutades iihte
vOi mitut jirgmist meetodit:

a) bioloogiline to6tlemine;
b) fiiiisikalis-keemiline to6tlemine;

c) segude koostamine vdi segamine enne mone muu direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1 ja 5.2 loetletud
meetodi rakendamist;

d) timberpakendamine enne moéne muu direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1 ja 5.2 loetletud meetodi
rakendamist;

e) lahustite taasvdartustamine/regenereerimine;

f) anorgaaniliste materjalide, vilja arvatud metallid ja metallide thendid, ringlussevott/taasvaartustamine;
g) hapete ja aluste regenereerimine;

h) heite vihendamiseks kasutatud ainete taaskasutamine;

i) kataliisaatorikomponentide taaskasutamine;

j) olide taasrafineerimine voi korduskasutamine muul viisil;

— 5.3. a) Tavajditmete korvaldamine tootmisvoimsusega iile 50 tonni 66pdevas, kasutades ithte voi mitut jargmist
meetodit, vilja arvatud ndukogu direktiivis 91/271/EMU (') holmatud meetodid:

i) bioloogiline todtlemine;

i) fudsikalis-keemiline tootlemine;

iii) jadtmete tootlemine enne pdletamist voi koospdletamist;
iv) tuha tootlemine;

v) metallijddtmete, sealhulgas elektroonikaromude ja romusdidukite ning nende osade tootlemine
purustites.

b) tavajadtmete taaskasutamine voi taaskasutamise ja korvaldamise kombinatsioon tootmisvéimsusega fiile
75 tonni O0pdevas, kasutades ithte vOi mitut jirgmist meetodit, vélja arvatud direktiivis 91/271/EMU
hélmatud meetodid:

i) Dbioloogiline t66tlemine;
i) jaatmete tootlemine enne poletamist voi koospoletamist;
ili) tuha tootlemine;

iv) metallijadtmete, sealhulgas elektroonikaromude ja romusdidukite ning nende osade to6tlemine
purustites.

Kui ainsaks teostatavaks jddtmetootlustegevuseks on anaeroobne kidritamine, on selle tegevuse vdimsuse
kiinnisvaartuseks 100 tonni péevas.

— 5.5. M&ne direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.6 loetletud meetodi rakendamisele eelnev ohtlike
jadtmete ajutine ladustamine, mis pole holmatud direktiivi 2010/75/EL I lisa punktiga 5.4 ja mille kogumaht on
tile 50 tonni, v.a ajutine kogumiseelne hoidmine jadtmete tekkekohas.

— 6.11. Reovee [termin on muutunud; varem tdlgitud ka ,heitvesi‘] selline iseseisvalt kaitatav puhastamine, mida ei
hdlma ndukogu direktiiv 91/271/EMU ja mida tehakse kditises, mille tegevusalad on kirjeldatud eespool
punktides 5.1, 5.3 voi 5.5.

(") Noukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMU asulareovee puhastamise kohta (ELT L 135, 30.5.1991, k 40).
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Seoses reovee sellise iseseisvalt kiitatava puhastamisega, mida ei holma direktiiv 91/271/EMU, kisitletakse neis PVT-

jareldustes ka eri allikatest parineva reovee kombineeritud to6tlemist, kui reovee pohiline saastekoormus pirineb

tegevustest, mis on nimetatud eespool punktides 5.1, 5.3 vi 5.5.

Kéesolevates PVT-jdreldustes ei kasitleta jargmist:

— paigutamine maapealsetesse basseinidesse;

— loomakorjuste voi loomsete jadtmete kdrvaldamine vdi ringlussevdtmine, mida hdlmab tegevuse kirjeldus direktiivi
2010/75[EL 1 lisa punktis 6.5, kui seda kisitletakse PVT-jareldustes tapamajade ja loomsete kdrvalsaaduste to6stuse
kohta (SA);

— sonniku to6tlemine kiitises, kui seda kisitletakse PVT-jdreldustes kodulindude ja sigade intensiivkasvatuse
kohta (IRPP);

— jaatmete vahetu (st ilma eeltootluseta) taaskasutusse votmine tooraine asemel kiitistes, mille tegevusalasid kisitletakse
muudes PVT-jareldustes, nt:

— plii (nt patareidest), tsingi v6i alumiiniumi soolade vahetu taaskasutamine voi kataliisaatorites sisalduvate
metallide taaskasutamine. Seda voivad hdlmata PVT+jireldused virviliste metallide toostuse kohta (NFM);

— paberi tootlemine selle ringlussevotuks. Seda vdivad hdlmata PVT-jareldused puitmassi, paberi ja papi tootmi-
seks (PP);

— jadtmete kasutamine kiitusena/toorainena tsemendiahjudes. Seda vdivad hdlmata PVT-jareldused tsemendi, lubja
ja magneesiumoksiidi tootmise jaoks (CLM);

— jadtmete koospdletamine, piiroliiiis ja gaasistamine. Seda véivad hdlmata PVT-jireldused jddtmete pdletamise kohta
(WI) vdi PVT-jareldused suurte pdletusseadmete jaoks (LCP);

— priigilad. Neid hdlmab ndukogu direktiiv 1999/31/EU (!). Eelkdige kasitletakse direktiivis 1999/31/EU piisivat ja
pikaajalist ladustamist maa all (> iiks aasta enne kdrvaldamist, > kolm aastat enne taaskasutamist);

— saastunud pinnase (st vilja kaevamata pinnase) tervendamine kohapeal;

— ribu ja koldetuha to6tlemine. Seda vdivad hdlmata PVT-jareldused jddtmete poletamise kohta (WI) ja/vdi PVT-
jareldused suurte podletusseadmete jaoks (LCP);

— vanametalli ja metalli sisaldava materjali sulatamine. Seda vdivad hdlmata PVT-jdreldused varviliste metallide to6stuse
kohta (NFM), PVT-jireldused raua- ja terasetootmise jaoks (IS) jajvdi PVT-jareldused sepikodade ja valukodade
kohta (SF);

— kasutatud hapete ja leeliste regenereerimine, kui seda hdlmavad PV T-jareldused mustmetallide to6tlemise kohta;

— kiituste pdletamine, kui see ei tekita kuuma gaasi, mis jaitmetega otseselt kokku puutub. Seda vdivad hdlmata PVT-
jareldused suurte pdletusseadmete jaoks (LCP) vdi Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv (EL) 2015/2193 (3.

Lisaks vdivad PVT-jdreldustes kasitletud tegevusvaldkondadega seoses olulised olla jirgmised PVT-jdreldused ja
-viitedokumendid:

— majanduslik mdju ja terviklik keskkonnamoju (ECM);

— ladustamisel tekkiv heide (EFS);

— energiatShusus (ENE);

— toostusheidete direktiiviga hdlmatud kiitistest parineva ohku- ja vetteheite seire (ROM);
— tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmine (CLM);

— reovee ja jadkgaaside iihised puhastus- ja kitlussiisteemid keemiatoostuses (CWW);

— kodulindude vdi sigade intensiivkasvatus (IRPP).

Neid PVT-jdreldusi kohaldatakse, ilma et see piiraks ELi digusaktide asjakohaseid sitteid, nt jadtmehierarhia kohta.

() N&ukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EU priigilate kohta (ELTL 182, 16.7.1999, Ik 1).
(*) Euroopa Parlamendi ja néukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise vdimsusega poletusseadmetest dhku
eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELTL 313, 28.11.2015, Ik 1).
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MOISTED

Kiesolevates PVT-jareldustes kasutatakse jirgmisi mdisteid:

Kasutatud maiste Miiratlus

Uldmaisted

Saasteainete heide keskkonda mistahes 166ri, toru, korstna jne kaudu. See hdl-

Suunatud heide mab ka heidet pealt avatud biofiltritest.

Pidev m&o6tmine Tootmiskohas piisipaigaldusega automaatmddtesiisteemiga tehtav modtmine.

Kirjalik dokument, millega jadtmetekitaja vdi -valdaja tdendab, et asjaomane
Puhtusetdend tithi jadtmepakend (nt vaat, konteiner) on vastuvGetavuskriteeriumite alusel pu-
has.

Suunamata heide (nt tolm, orgaanilised {thendid, 16hn), mis v6ib eralduda pin-
Hajusheide dallikatest (nt paakidest) vdi punktallikatest (nt torudirikute kaudu). See hol-
mab ka heidet vilistingimustes aunkompostimisest.

Otseheide Heide suublasse ilma reovee edasise kiitlemiseta.

Arvud, mille saab heite hindamiseks korrutada teadaolevate andmetega, nagu

Heitekocfitsiendid kiitise/protsessi voi labilaskevdime andmed.
Olemasolev kiitis Kiitis, mis ei ole uus kaitis.
Korgtemperatuuriline oksiideerimine, mille kdigus toostusprotsessides tekkiva
Torvikndletamine heitgaasi pdlevad iihendid pdletatakse lahtise leegiga. Torvikpdletamist kasuta-
p takse peamiselt pdlevatest gaasidest vabanemiseks ohutuse eesmarkidel voi eba-
tavaliste to6tingimuste korral.
Pdlemiskambris voi suitsugaasivoos moodustunud osakesed, mis kanduvad
Lendtuhk R .
edasi suitsugaasis.
Kontrollimatu heide Hajusheide punktallikatest.
Ohlikud jadtmed tCi)shghkud jadtmed, nagu on mddratletud direktiivi 2008/98/EU artikli 3 punk-
Kaudne heide Heide, mis pole otseheide.

Bioloogilist paritolu jadtmed, mille veesisaldus on suhteliselt suur (nt rasvapiiii-

Vedelad biolagunevad jaatmed duritega kogutu, orgaanilised setted, toidujdatmed).

Kiitise iilesehituses voi tehnilises lahenduses tehtav oluline muudatus, mis hol-
Kiitise oluline ajakohastamine mab tootlemismeetodite ja/voi heite vahendamise meetodite ning nendega seo-
tud seadmete olulist kohandamist vdi asendamist.

Tahkete segajadtmete to6tlemine, milles on ithendatud mehaaniline ja bioloogi-

Mehaanilis-bioloogiline té6tlemine o e <. et
line t66tlemine, nagu aeroobne vdi anaeroobne tootlemine.

Pirast kiesolevate PVT-jdrelduste avaldamist asjaomases tegevuskohas esimest

Uus kdiitis ers D ems 1s .
korda loa saanud kiitis voi tiielikult asendatud kditis.

Viljund Toodeldud jaitmed, mis jadtmekiitluskohast vdljuvad.
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Kasutatud maiste

Miiratlus

Pastataolised jadtmed

Sete, mis ei voola vabalt.

Perioodiline mootmine

Mootmine teatavate ajavahemike jarel kasitsi voi automatiseeritult.

Taaskasutamine, nagu on maddratletud direktiivi 2008/98/EU artikli 3 punk-

Taaskasutamine ds 15,
Rafineerimine Vanadli tootlemine, et muuta see baasoliks.
Tootlemisviisid ja protsessid, mille pShieesmirk on muuta toddeldud materjalid
Regenereerimine (nt kasutatud aktiivstisi voi kasutatud lahusti) taas sarnasel eesmargil kasutata-
vaks.
Ala, mis vajab erikaitset, nditeks:
Tundlik ala — elamupiirkonnad;

— inimtegevuse piirkonnad (nt naabruses asuvad t66kohad, koolid, paevahoiu-
keskused, puhkealad, haiglad v6i hooldekodud).

Paigutamine maapealsetesse basseini-
desse

Vedelate voi piidelate jadtmete paigutamine kaevanditesse, tiikidesse, biotiiki-
desse jne.

Kiittevaartusega jaatmete kaitlemine

Puidujddtmete, vanadli, plastjadtmete, lahustijadkide jne tootlemine, et toota kii-
tust voi nende kiittevddrtust tdhusamalt kasutada.

Lenduvad fluorosiisivesinikud

Lenduvad fluorosiisivesinikud: lenduvad orgaanilised ithendid (LOU), mis koos-
nevad fluorosiisivesinikest, eelkdige tiielikult halogeenitud klorofluorosiisivesi-
nikest (CFC), osaliselt halogeenitud klorofluorosiisivesinikest (HCFC) ja osaliselt
halogeenitud fluorosiisivesinikest (HFC).

Lenduvad siisivesinikud

Lenduvad siisivesinikud: LOUd, mis koosnevad ainult vesinikust ja siisinikust
(nt etaan, propaan, isobutaan, tsitklopentaan).

Lenduv orgaaniline thend, nagu on maddratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3

Lou punktis 45.

sitmevaldaia Jadtmevaldaja, nagu mdaratletud Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi
J J 2008/98/EU () artikli 3 punktis 6.

Sisendjddtmed Jadtmed, mida jadtmekditluskohas kaitlema hakatakse.

Vesipohised vedeljaatmed

Jadtmed (nt emulsioonid, happejaigid, vett sisaldavad merejddtmed), mis koos-
nevad vett sisaldavatest vedelikest, hapetest/leelistest vdi pumbatavatest setetest
ning mis pole vedelad biolagunevad jadtmed.

Saasteained/niitajad

Adsorbeeritavad halogeenorgaanilised
ithendid (AOX)

Adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ithendid, mida viljendatakse Cl-ina, hél-
mavad adsorbeeritavate orgaaniliste iithenditega seotud kloori, broomi ja joodi.

Arseen, mida viljendatakse As-ina, holmab koiki anorgaanilisi ja orgaanilisi ar-

Arseen seeniithendeid, mis on kas lahustunud voi seotud osakeste kiilge.
Biokeemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mis kulub orgaanilise ja/vdi anor-
BHT gaanilise aine biokeemiliseks oksiideerimiseks viie (BHT,) voi seitsme (BTH,)
pdeva jooksul.
. Kaadmium, mida viljendatakse Cd-na, holmab koiki anorgaanilisi ja orgaanilisi
Kaadmium

kaadmiumiiihendeid, mis on kas lahustunud voi seotud osakeste kiilge.

17.8.2018
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Kasutatud maiste

Miiratlus

Klorofluorosiisivesinikud

Klorofluorosiisivesinikud: LOUd, mis koosnevad siisinikust, kloorist ja fluorist.

Kroom

Kroom, mida viljendatakse Cr-ina, hdlmab koiki anorgaanilisi ja orgaanilisi
kroomiithendeid, mis on kas lahustunud vdi seotud osakeste kiilge.

Kuuevalentne kroom

Kuuevalentne kroom, mida véljendatakse Cr(VI)na, holmab koiki kroomitihen-
deid, milles kroom on oksiidatsiooniastmes +6.

Keemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mida on vaja orgaanilise aine tdielikuks

KHT keemiliseks oksiideerimiseks siisihappegaasiks. KHT niitab orgaaniliste then-
dite massikontsentratsiooni.

Vask Vask, mida viljendatakse Cu-na, hdlmab kdiki anorgaanilisi ja orgaanilisi vase-
ithendeid, mis on kas lahustunud voi seotud osakeste kiilge.

Tstianiid Vaba tsiianiid, mida viljendatakse CN-ina.

Tolm Tahkete osakeste {ildarv (6hus)
Nafta siisivesinike indeks. Siisivesiniklahustiga ekstraheeritavate ithendite

HOI summa (sh pika voi hargneva ahelaga alifaatsed, alitsiiklilised, aromaatsed voi
alkiiiilasendatud aromaatsed siisivesinikud).
Koik anorgaanilised gaasilised klooritthendid, viljendatud vesinikkloriidina

HCl
(HC).

HF Koik anorgaanilised gaasilised fluoriithendid, viljendatud vesinikfluoriidi-
na (HEF).

H,S Vesiniksulfiid. Siia ei kuulu karboniitilsulfiid ja merkaptaanid.

Plii Plii, mida viljendatakse Pb-na, holmab koiki anorgaanilisi ja orgaanilisi plii-
ithendeid, mis on kas lahustunud v&i seotud osakeste kiilge.
Elavhobe, mida viljendatakse Hg-na, hdlmab elementaarelavhdbedat ning kdiki

Elavhobe anorgaanilisi ja orgaanilisi elavhdbedaiithendeid, mis on kas gaasilised, lahustu-
nud voi seotud osakeste kiilge.

NH, Ammoniaak.

Nikkel Nikkel, mida viljendatakse Ni-na, holmab k&iki anorgaanilisi ja orgaanilisi ni-

klitthendeid, mis on kas lahustunud vdi seotud osakeste kiilge.

Lohnaaine kontsentratsioon

Euroopa 16hnaiihikute (ouy) arv iihes kuupmeetris tavatingimustel ja moode-
tuna diinaamilise olfaktomeetriaga standardi EN 13725 kohaselt.

PCB

Poliiklooritud bifeniiil.

Dioksiinitaolised PCBd.

Politklooritud  bifeniiiilid, mis on loetletud komisjoni médruses (EU)
nr 199/2006 (3).

PCDD(F Poliiklorodibensodioksiin/poliiklorodibensofuraan(id).

PFOA Perfluorooktaanhape.

PFOS Perfluorooktaansulfoonhape.

Fenooliindeks Fenoolide summa, viljendatud fenooli kontsentratsioonina ja mdddetud stan-

dardi EN ISO 14402 kohaselt.
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Kasutatud maiste

Miiratlus

Orgaanilise siisiniku kogusisaldus, viljendatud C-na (vees), hdlmab kdiki orgaa-

Toc nilisi iihendeid.
Uldlammastik, viljendatud N-ina, hdlmab vaba ammoniaaki ja ammoo-

Nu niumldmmastikku (NH,-N), nitritlimmastikku (NO,-N), nitraatlimmastikku
(NO,-N) ja orgaaniliselt seotud limmastikku.

p Uldfosfor, viljendatud P-na, hdlmab kéiki anorgaanilisi ja orgaanilisi fosfori-

ld ithendeid, mis on kas lahustunud v&i seotud osakeste kiilge.

TSS Holjuvaine kogusisaldus. Kogu hdljuvaine massikontsentratsioon (vees), mis on
mdddetud filtrimisega 14bi klaaskiudfiltrite ja kaalanaliiiitilise meetodiga.

TVOC Lenduvate orgaaniliste ithendite kogusisaldus, viljendatud siisinikuna (C, Shus).

Tsink Tsink, mida viljendatakse Zn-ina, hdlmab koiki anorgaanilisi ja orgaanilisi tsin-

giithendeid, mis on kas lahustunud véi seotud osakeste kiilge.

(1) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EU, mis kisitleb jadtmeid ja millega tunnistatakse keh-
tetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, 1k 3).

() Komisjoni 3. veebruari 2006. aasta mairus (EU) nr 199/2006, millega muudetakse maarust (EU) nr 466/2001 (millega sitestatakse
teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes) dioksiinide ja dioksiinitaoliste poliiklooritud bifeniiiilide (PCBde) suhtes (ELT L 32,

4.2.2006, [k 34).

Kiesolevates PV T-jdreldustes kasutatakse jirgmisi lithendeid:

Lithend Maéiratlus

EMS Keskkonnajuhtimissiisteem
Romusdiduk [termin on muutunud; varem tdlgitud ,kasutuselt kdrvaldatud

EoLV soiduk“] (nagu mddratletud Euroopa Parlamendi ja noukogu direktiivi
2000/53/EU () artikli 2 15ikes 2).

HEPA Korgefektiivne tahkete osakeste Shufilter

IBC Mahtlastikonteiner

LDAR Pihkumise avastamine ja korvaldamine

LEV Kohtviljatdmbeventilatsiooni siisteem

POS Piisiv orgaaniline saasteaine (nagu loetletud Euroopa Parlamendi ja ndukogu
médruses (EU) nr 850/2004 ()

WEEE Elektroonikaromud (nagu mdiratletud Euroopa Parlamendi ja ndukogu direk-

tiivi 2012/19/EL (%) artikli 3 Idikes 1)

(1) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EU kasutuselt kdrvaldatud sdidukite kohta (ELT L 269,

21.10.2000, lk 34).

(%) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 29. aprilli 2004. aasta mdérus (EU) nr 850/2004 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta ning mil-
lega muudetakse direktiivi 79/117/EMU (ELT L 158, 30.4.2004, Ik 7).

(}) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jadtmete (elek-
troonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, Ik 38).

ULDISED KAALUTLUSED

Parim voimalik tehnika

Kiesolevates PVT-jareldustes loetletud ja kirjeldatud meetodid ei ole normatiivsed ega ammendavad. On lubatud
kasutada muid meetodeid, millega tagatakse vahemalt samaviirne keskkonnakaitse tase.

Kui ei ole mirgitud teisiti, on kdesolevad PVT-jareldused iildkohaldatavad.
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Parima vdimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) ohkuheite puhul

Kui ei ole margitud teisiti, viitavad kdesolevates PVT-jireldustes kisitletavad parima vdimaliku tehnikaga saavutatavad
ohkuheite tasemed (PVT-SHT) on kontsentratsioonid, mis on viljendatud saasteaine massina heitgaasi ruumalaiihiku
kohta jargmistel standardtingimustel: kuiv gaas temperatuuril 273,15 K ja r6hul 101,3 kPa, ilma hapnikusisaldust
arvesse votmata ning esitatuna modtithikutes pg/Nm? voi mg/Nm?.

Ohkuheite PVT-SHT keskmistamise ajavahemike puhul kasutatakse jirgmisi méisteid.

Moatmise litk Keskmistamisaeg Maéiratlus

Kehtivate pideva modtmise tulemusena saadud pool-

Pidev Obpieva keskmine tunni voi tunni keskmiste keskmine vairtus 24 tunni
kohta.
e - T . Kolme jirjestikuse vdhemalt 30 minutilise modtmise
Perioodiline Proovivituperioodi keskmine

keskmine vairtus ().

(") Iga nditaja jaoks, mille puhul proovivotu- voi analiiiisipiirangute tottu 30-minutine mddteaeg ei sobi, vdib kasutada sobivamat mdo-
teaega (nt 15hnaaine kontsentratsiooni puhul). PCDD/Fi vdi dioksiinitaoliste PCBde puhul kasutatakse iihte 6-8-tunnist proovivdtu-
perioodi.

Kui kasutatakse pidevat mootmist, voib PVT-SHTd viljendada 66pdeva keskmisena.

Parima vdimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) vetteheite puhul

Kui ei ole margitud teisiti on kdesolevates PVT-jireldustes osutatud parima vdimaliku tehnikaga saavutatavad
heitetasemed (PVT-SHT) vetteheite puhul kontsentratsioonid, mis on viljendatud saasteaine massina vee ruumalaiihiku
kohta, esitatuna modtithikutes pg/l voi mg/l.

Kui ei ole mirgitud teisiti, viitavad PVT-SHTdega seotud keskmistamisajad iihele jargmisest kahest juhust:

— heitvee pideva drajuhtimise puhul 66pdeva keskmised vddrtused, st 24 tunni vooluhulgaga vordelised keskmistatud
proovid;

— partiide kaupa adrajuhtimise puhul viljalaske kestuse keskmised vairtused, mis pShinevad vooluhulgaga vordelistel
keskmistatud proovidel, voi kui dravool on piisavalt segatud ja homogeenne, siis enne viljalaset voetud punktproovil.

Ajaga vordelisi keskmistatud proove voib kasutada tingimusel, et voolu piisav stabiilsus on tdendatud.

K&ik vetteheite PVT-SHTd mdddetakse heite kditisest valjumise kohas.

Heitkoguste vihendamise tdhusus
Heitkoguste vihendamise keskmise tdhususe arvutused kiesolevates PVT-jareldustes (vt tabel 6.1) ei holma KHT ja

orgaanilise siisiniku kogusisalduse puhul esimesi kiitlusetappe, mille eesmérk on eraldada suurem osa orgaanilisi aineid
vesipShistest vedeljddtmetest, nditeks aurustamise ja kondensatsiooniga, emulsiooni 16hkumise voi faasieraldusega.

1. ULDISED PVT-JARELDUSED
1.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 1. Uldise keskkonnatoime parandamiseks on PVT rakendada ja jirgida keskkonnajuhtimissiisteemi, mis
holmab koiki jargmisi omadusi:

. juhtkonna, sh kdrgema juhtkonna pithendumus;

II.  juhtkonna poolt sellise keskkonnapoliitika maaratlemine, mis muu hulgas hdlmab kiitise keskkonnatoime
pidevat parandamist;
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[l vajaliku korra, eesmirkide ja sihttasemete planeerimine ja kehtestamine koos finantsplaneerimise ja investee-
ringutega;

IV.  korra rakendamine, poorates erilist tihelepanu jirgmistele aspektidele:
a) struktuur ja vastutus;
b) virbamine, viljadpe, teadlikkus ja padevus;
¢) suhtlemine;
d) tootajate kaasamine;
e) dokumentatsioon;
f) tdhus protsessijuhtimine;
g) hoolduskavad;
h) valmisolek hddaolukorraks ning hidaolukorras tegutsemine;
i) vastavus keskkonnaalastele digusaktidele;

V.  tulemuslikkuse kontrollimine ja parandusmeetmete vOtmine, poorates erilist tdhelepanu jirgmistele
aspektidele:

a) seire ja mddtmine (vt ka Teadusuuringute Uhiskeskuse vdrdlusaruanne tdostusheidete direktiiviga
holmatud kiitistest parineva Shku- ja vetteheite seire kohta — tulemustele suunatud seire, ROM);

b) parandus- ja ennetusmeetmed;
¢) dokumenteerimine;

d) soltumatu (vdimaluse korral) sise- vdi viliskontroll, et teha kindlaks, kas keskkonnajuhtimissiisteem
toimib kavatsuste kohaselt ning kas seda rakendatakse ja jargitakse nduetekohaselt;

VI.  keskkonnajuhtimissiisteemi ja selle jitkuva sobivuse, piisavuse ja tShususe hindamine kdrgema juhtkonna
poolt;

VII. puhtama tehnoloogia arengu jilgimine;

VIIL uue kiitise projekteerimisel kaitise tulevase sulgemise keskkonnamdjuga ning kogu selle kasutusaja jooksul
avalduva keskkonnamajuga arvestamine;

IX. korrapiraste sektorisiseste vordlusanaliiiiside tegemine;

X. jddtmevoogude haldamine (vt BAT 2);

XI. reovee- ja heitgaasivoogude inventuur (vt BAT 3);

XII. jadkide haldamise kava (vt kirjeldust punktis 6.5);

XII. dnnetusjuhtumitega tegelemise kava (vt kirjeldust punktis 6.5);
XIV. I6hnaaine esinemise vihendamise kava (vt BAT 12);

XV. miira ja vibratsiooni tekke piiramise kava (vt BAT 17).

Kohaldatavus

Keskkonnajuhtimissiisteemi ulatus (nt iiksikasjalikkuse tase) ja laad (nt standarditud vdi standardimata) on tldiselt
seotud kiitise laadi, suuruse ja keerukusega ning selle vdimalike keskkonnamdjudega (mis olenevad muu hulgas
kédideldavate jadtmete liigist ja kogusest).
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BAT 2. Selleks et parandada kiitise iildist keskkonnatoimet, on PVT kasutada koiki jargmisi meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

Jadtmete iseloomustamise korra
ning jaitmete eelneva heaks-
kiitmise korra kehtestamine ja
rakendamine

Nende kordade eesmirk on tagada konkreetsete jadtmeliikide kiitlustoi-
mingute tehniline (ja diguslik) sobivus enne nende jddtmete joudmist
kiitisesse. Need holmavad teabe kogumist sisendjddtmete kohta ning
voivad holmata jadtmeproovide votmist ja jadtmete iseloomustamist, et
saada piisavad teadmised jddtmete koostise kohta. Jditmete eelneva
heakskiitmise kord on riskipdhine ning selles arvestatakse niiteks jait-
mete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohu-
tuse, tooohutuse kui ka keskkonnamdju osas ning eelmis(t)e jadtmeval-
daja(te) esitatud teabega.

Jadtmete vastuvdtmise korra
kehtestamine ja rakendamine

Vastuvotmiskorra eesmirk on kinnitada jddtmete omadusi, mis tehti
kindlaks eelneva heakskiitmise etapis. Selles mairatakse kindlaks ele-
mendid, mida tuleb jadtmete kiitisesse saabumisel kontrollida, ning jaét-
mete vastuvOtmise ja tagasililkkamise kriteeriumid. Kord voib holmata
jadtmeproovide vOtmist, uurimist ja analiiiisi. Jddtmete vastuvOtmise
kord on riskipdhine ning selles arvestatakse nditeks jadtmete ohtlike
omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, to6ohu-
tuse kui ka keskkonnamdju osas ning eelmis(t)e jadtmevaldaja(te) esita-
tud teabega.

Jddtmete jilgimise siisteemi ja
inventuuri kasutuselevott ja ra-
kendamine

Jadtmete jilgimise siisteemi ja inventuuri eesmirk on jilgida kiitises ole-
vate jadtmete asukohta ja kogust. See hdlmab kogu teavet, mis on saa-
dud jadtmete eelneva heakskiitmise etapis (nt kditisesse saabumise
kuupéev ja jadtmete kordumatu viitenumber, teave eelmis(t)e jadtmeval-
daja(te) kohta, eelneva heakskiitmise ja vastuvdtmise etapi analiiiiside tu-
lemused, kavandatav kiitlemisviis, kohapeal hoitavate jddtmete laad ja
kogus, sealhulgas kindlaks tehtud ohud) ning nende vastuvétmisel, la-
dustamisel, kiitlemisel ja/voi iilekandel viljapoole tegevuskohta. Jait-
mete jilgimise siisteem on riskipdhine ning selles arvestatakse nditeks
jadtmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside
ohutuse, tooohutuse kui ka keskkonnamdju osas ning eelmis(t)e jadtme-
valdaja(te) esitatud teabega.

Viljundi kvaliteedi juhtimise
siisteemi  kehtestamine ja ra-
kendamine

See meetod hdlmab viljundi kvaliteedi juhtimise siisteemi loomist ja ra-
kendamist tagamaks, et jadtmekditluse tulemused vastavad ootustele, tu-
ginedes niiteks kehtivatele EN-standarditele. See siisteem voimaldab jait-
mekiitluse toimimist ka jilgida ja optimeerida ning vdib sel eesmirgil
holmata asjakohaste komponentide materjalivoo analiiiisi jaatmekditluse
kdigus. Jadtmete materjalivoogude analiiiisi kasutamine on riskipdhine
ning selles arvestatakse niiteks jadtmete ohtlike omadustega, neist tule-
nevate riskidega nii protsesside ohutuse, tooohutuse kui ka keskkonna-
mdju osas ning eelmis(t)e jadtmevaldaja(te) esitatud teabega.

Jadtmete eraldatuse tagamine

Jadtmeid hoitakse eraldi nende omaduste jargi, et vdimaldada neid kerge-
mini ja keskkonnale ohutumalt ladustada ja kididelda. Jadtmete eraldatus
pohineb jddtmete fuissilisel eraldamisel ja korral, millega on kindlaks
mddratud, millal ja kus jadtmeid hoitakse.

L 208[47
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Meetod Kirjeldus

Kokkusobivus tagatakse hulga kontrollimeetmete ja katsetega, millega te-
hakse kindlaks soovimatud ja/voi potentsiaalselt ohtlikud keemilised re-
aktsioonid jddtmete vahel (nt poliimerisatsioon, gaasi eraldumine, ekso-
Jadtmete kokkusobivuse taga- | termiline reaktsioon, lagunemine, kristallisatsioon, sadenemine), kui
f. | mine enne nende segamist voi | jadtmeid segatakse, nende segusid koostatakse voi muid kiitlustoimin-
jadtmesegude koostamist guid ellu viiakse. Kokkusobivuskatsed on riskipohised ning neis arvesta-
takse nditeks jadtmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega
nii protsesside ohutuse, tooohutuse kui ka keskkonnamoju osas ning
eelmis(t)e jadtmevaldaja(te) esitatud teabega.

Tahkete sisendjddtmete sortimise (1) eesméirk on hoida dra soovimatu
materjali joudmine jirgneva(te)sse jaatmekditlusetappi(desse). See voib
holmata jargmist:

— Xkasitsi eraldamine visuaalse kontrolli kdigus;

Tahkete sisendjiitmete sorti- | — mustmetallide, vdrviliste metallide voi kdigi metallide eraldamine;
& | mine — optiline eraldamine, nt lahi-infrapunaspektroskoopiaga voi rontgeni-
stisteemidega;

— tihedusel pohinev eraldamine, nt dhkklassifitseerimisega, veega tdide-
tud separeerimismahutitega, vibrosdeluritega;

— suurusel phinev eraldamine, nt sdelumisega.

(") Sortimismeetodeid on kirjeldatud punktis 6.4.

BAT 3. Selleks et holbustada dhku ja vette paisatava heite vihendamist, on PVT luua reovee- ja heitgaasivoogude
inventuuri pidevalt ajakohastatav siisteem, mis on osa keskkonnajuhtimissiisteemist (vt BAT 1) ja mis holmab
kogu jargmist teavet:

i) teave kidideldavate jadtmete omaduste ja jadtmekaitlusprotsesside kohta, sealhulgas:

a) protsesside lihtsustatud vooskeemid, milles on niidatud heite paritolu;

b) protsessi integreeritud meetodite ning reovee voi heitgaaside nende tekkekohas puhastamise kirjeldused,
sealhulgas selliste meetodite ja puhastamise tulemuslikkus;

i) teave reoveevoogude omaduste kohta, niiteks:
a) voolukiiruse, pH, temperatuuri ja elektrijuhtivuse keskmised vairtused ning nende muutlikkus;

b) asjakohaste ainete (nt KHT ja orgaanilise siisiniku kogusisaldus, limmastikuithendid, fosfor, metallid,
prioriteetsed ained/mikrosaasteained) keskmine kontsentratsioon ja heitkogus ning nende muutlikkus;

¢) andmed biokdrvaldatavuse kohta (nt BHT, BHT ja KHT suhe, Zahni-Wellensi test, bioloogilise
inhibeerimise (nt aktiivmuda inhibeerimise) voime) (vt BAT 52);

iii) teave heitgaasivoogude omaduste kohta, niiteks:
a) voolukiiruse ja temperatuuri keskmised védirtused ja nende muutlikkus;

b) asjakohaste ainete (nt orgaanilised ithendid, POSid, nt PCBd) keskmine kontsentratsioon ja heitkogus ning
nende muutlikkus;

c) siittivus, alumine ja iilemine plahvatuspiir, reaktsioonivime;

d) muude selliste ainete sisaldus, mis vdivad mdjutada heitgaasi puhastamise siisteemi vdi kditise ohutust
(nditeks hapnik, limmastik, veeaur, tolm).

Kohaldatavus

Inventuuri ulatus (nt iiksikasjalikkuse tase) ja laad on tldiselt seotud kiitise laadi, suuruse ja keerukusega ning
selle voimalike keskkonnamojudega (mis olenevad muu hulgas kiideldavate jaitmete liigist ja kogusest).
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BAT 4. Selleks et vdhendada jditmete ladustamisega seotud keskkonnariske, on PVT kasutada koiki jargmisi
meetodeid.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus

See holmab jdrgmisi meetodeid:

— ladustamiskoht on tundlikest aladest,
vooluveekogudest jne nii kaugel kui teh-

niliselt ja majanduslikult vdimalik; Uldkohaldatay uute Kiitiste

puhul

Ladustamiskohtade
meerimine

opti-
P ladustamiskoht on valitud viisil, mis kor-
valdab v&i minimeerib kiitises jadtmete
tarbetu kiitlemise (nt samu jddtmeid kai-
deldakse kaks korda voi enam voi trans-
pordikaugused on liiga suured).

Jadtmete kuhjumise véltimiseks voetakse
meetmeid, nditeks:

— jadtmete maksimaalne ladustamismaht
on selgelt kindlaks midratud, vottes ar-
vesse jadtmete omadusi (nt seoses tule-
riskiga) ja kaitlusvdimsust, ning seda ei

b. | Piisav ladustamismaht iletata:

ladustatud  jadtmete kogust kontrolli-
takse regulaarselt, et see ei iiletaks mak-
simaalset lubatud ladustamismahtu;

— jddtmete maksimaalne viibeaeg on sel-
gelt kindlaks médratud.

See holmab jargmisi meetodeid: Uldkohaldatay

— seadmed, mida kasutatakse jddtmete
peale- ja mahalaadimiseks ning ladusta-
miseks, on selgelt dokumenteeritud ja

o mirgistatud;
Ladustamistoimingute ohu-

tus — jadtmeid, mis on teadaolevalt tundlikud

soojuse, valguse, ohu, vee jne suhtes,
kaitstakse selliste keskkonnatingimuste
eest;

konteinerid ja vaadid on otstarbekoha-
sed ning neid ladustatakse turvaliselt.

Eraldi koht pakendatud
ohtlike jadtmete ladustami-
seks ja kaitlemiseks

Vajaduse korral kasutatakse pakendatud oht-
like jaitmete ladustamiseks ja kiitlemiseks
selleks ettendhtud kohta.

BAT 5. Selleks et vihendada jadtmete kiitlemise ja teisaldamisega seotud keskkonnariske, on PVT kehtestada
kiitlemise ja teisaldamise kord ning seda rakendada.

Kirjeldus

Kiitlemise ja teisaldamise korra eesmirk on tagada, et jadtmeid kidideldakse ja viiakse asjaomastesse ladustamis-
voi kiitluskohtadesse ohutult. See hdlmab jargmist:

— jddtmeid kiitlevad ja teisaldavad padevad tootajad;

— jddtmete kiitlemine ja teisaldamine on nduetekohaselt dokumenteeritud, need toimingud kinnitatakse enne
nende elluviimist ning neid kontrollitakse pirast nende elluviimist;
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— meetmeid vdetakse lekete viltimiseks, tuvastamiseks ja vihendamiseks;

— jddtmete segamisel ja jddtmesegude koostamisel (nt tolmjate/pulbriliste jidtmete imemisel) rakendatakse
toimingu ja kavandamisega seotud ettevaatusabindusid.

Kiitlemise ja teisaldamise kord on riskipdhine, sest selles arvestatakse dnnetus- ja vahejuhtumite tdendosusega
ning nende keskkonnamdjuga.

17.8.2018

1.2. Seire

BAT 6. Reoveevoogude inventuuriga kindlaks tehtud olulise vetteheite puhul (vt BAT 3) on PVT jilgida protsessi

tdhtsamaid parameetreid (nt reoveevool, pH, temperatuur, elektrijuhtivus, BHT) olulistes punktides (nt eelt66tlus-

seadmesse sissevoolu ja/vdi sealt viljavoolu kohas, 16pptootlusseadmesse sissevoolu kohas, heite kiitisest

viljumise kohas).

BAT 7. PVT on jilgida vetteheidet vihemalt allpool esitatud sagedusega ja kooskélas EN-standarditega.

EN-standardite puudumise korral seisneb PVT selliste ISO, riiklike voi muude rahvusvaheliste standardite

kohaldamises, millega tagatakse samaviirse teadusliku tasemega andmete saamine.

. i - Minimaal Sei
Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess seire;:;;?iias?% @ Pe\l/rTe dsefigc;s
Absorbeeritavad )
halogeenorgaanilised EN ISO 9562 Vesipohiste vedeljdatmete kaitlemine Uks kord 66péevas
ithendid (AOX) (*) (4
Benseen, tolueen, )
etiiilbenseen, ksiileen EN ISO 15680 Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine Uks kord kuus
(BTEX) () ()
Kok itusprotsesid, vilja amarud | gy o
Keemiline hapnikutarve ENcstandard ouudab vesipohiste vedeljagdtmete kiditlemine
(KHT) () () P
Vesipohiste vedeljadtmete kiitlemine Uks kord éopievas
On olemas mitu
N EN-standardit (st . el . e
- (3
Vaba tsiianiid (CN) (3) (4) EN ISO 144031 Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine Uks kord 66pievas
ja-2)
BAT 20

Nafta siisivesinike indeks
(HOI) (%)

EN ISO 9377-2

Metallijagdtmete mehaaniline to6tle-
mine purustitega

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
lenduvaid siisivesinikke sisaldavate
elektroonikaromude kiitlemine

Vanaodli rafineerimine

Kuttevadrtusega jddtmete fiiiisikalis-
keemiline to6tlemine

Viljakaevatud saastunud pinnase vesi-
pesu

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas
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Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess Minimaalne Seire scos
) p seiresagedus () (3) PVTdega

Arseen (As), kaadmium
(Cd), kroom (Cr), vask
(Cu), nikkel (Ni), plii (Pb),
tsink (Zn) (%) (4

Mangaan (Mn) (%) ()

On olemas mitu
EN-standardit (nt
EN ISO 11885,

EN ISO 17294-2,
EN ISO 15586)

Metallijagdtmete mehaaniline t66tle-
mine purustitega

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
lenduvaid siisivesinikke sisaldavate
elektroonikaromude kiitlemine

Jadtmete mehaanilis-bioloogiline t66t-
lemine

Vanadli rafineerimine

Kiittevddrtusega jadtmete fuisikalis-
keemiline tootlemine

Tahkete ja/vdi pastataoliste jadtmete
fuiisikalis-keemiline t66tlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Viljakaevatud saastunud pinnase vesi-
pesu

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Vesipohiste vedeljadtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Kuuevalentne kroom

(Cr(VD) C) ()

On olemas mitu
EN-standardit (st
EN ISO 10304-3,
EN ISO 23913)

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Elavhabe (Hg) (%) (4)

On olemas mitu
EN-standardit (st
EN ISO 17852,
EN ISO 12846)

Metallijdgdtmete mehaaniline t66tle-
mine purustitega

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
lenduvaid siisivesinikke sisaldavate
elektroonikaromude kiitlemine

Jadtmete mehaanilis-bioloogiline t66t-
lemine

Vanadli rafineerimine

Kiittevddrtusega jddtmete fiiisikalis-
keemiline to6tlemine

Tahkete ja/vdi pastataoliste jadtmete
tuiisikalis-keemiline t66tlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Viljakaevatud saastunud pinnase vesi-
pesu

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas
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Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess Minimaalne Seire scos
) p seiresagedus () (3) PVTdega

Perfluorooktaanhape (%)

Perfluorooktaansulfo-
naat (%)

EN-standard puudub

Kaik jadtmekiitlusprotsessid

Iga kuue kuu tagant

Fenooliindeks ()

EN ISO 14402

Vanaodli rafineerimine

Kittevddrtusega jadtmete fusikalis-
keemiline to6tlemine

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Uldlammastik (N,) ()

EN 12260,
EN ISO 11905-1

Jadtmete bioloogiline tootlemine

Vanaodli rafineerimine

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Orgaanilise siisiniku
kogusisaldus (TOC) () (6)

EN 1484

Koik kiitlusprotsessid, vilja arvatud
vesipohiste vedeljadtmete kiitlemine

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord éopievas

Uldfosfor (Pua) ©)

On olemas mitu
EN-standardit (st EN

ISO 15681-1 ja -2, EN

ISO 6878, EN ISO
11885)

Jadtmete bioloogiline tootlemine

Uks kord kuus

Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine

Uks kord 6opievas

Holjuvaine kogusisaldus
(TSS) (°)

EN 872

Koik kiitlusprotsessid, vilja arvatud
vesipohiste vedeljadtmete kiitlemine

Uks kord kuus

Vesipdhiste vedeljaitmete kiitlemine

Uks kord 6opievas

Seiresagedust voib vahendada, kui heitetase on osutunud piisavalt stabiilseks.
Partiide kaupa drajuhtimise korral, mille sagedus on viiksem kui minimaalne seiresagedus, kohaldatakse seiret iiks kord iga partii kohta.

Kaudse heite korral suublasse voib seiresagedust vahendada juhul, kui reovee edasitootlemise kiitises asjaomaste saasteainete kogust vihendatakse.

i
() Seiret kohaldatakse iiksnes juhul, kui asjaomast ainet peetakse BAT 3-s mainitud reoveevoogude inventuuri pdhjal oluliseks.
)
)

Kohaldatakse kas orgaanilise siisiniku kogusisalduse voi KHT seiret. Orgaanilise siisiniku kogusisalduse seire oleks parem valik, sest sellega ei ole
seotud vdga miirgiste thendite kasutamine.
(%) Seiret kohaldatakse iiksnes otseheite korral suublasse.

BAT 8. PVT on suunatud dhkuheite seire vihemalt allpool esitatud sagedusega ja kooskdlas EN-standarditega.
EN-standardite puudumise korral seisneb PVT selliste ISO, riiklike v6i muude rahvusvaheliste standardite
kohaldamises, millega tagatakse samavairse teadusliku tasemega andmete saamine.

. e . Mini 1 Sei
Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess seir;r;;?ee?urslil) ;\1;? dsez;s
FrO(.)mltUd. , EN-standard puudub Mf:talhjaatmf:te mehaaniline  t90tle- Uks kord aastas BAT 25
eegiaeglustid (?) mine purustitega
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Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess Minimaalne Seire scos
) p seiresagedus (1) PVTdega
Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
Klorofluorosiisivesinikud | EN-standard puudub | lenduvaid siisivesinikke sisaldavate | Iga kuue kuu tagant BAT 29
elektroonikaromude kditlemine
Mfetalhjaatm?te n;ehaamlme tootle- Uks kord aastas BAT 25
mine purustitega (?)
Dioksiinitaolised PCBd F:l; jlagif E})’
P(;B51d sisaldavate seadmete vabasta- lga kolme kuu tagant BAT 51
mine saastest
Jadtmete mehaaniline to6tlemine BAT 25
Jadtmete mehaanilis-bioloogiline t66t- BAT 34
lemine
Tahkete ja/vdi pastataoliste jadtmete BAT 41
Tolm EN 13284-1 fuiisikalis-keemiline to6tlemine lga kuue kuu tagant
Kasutatud aktiivsde, kataliisaatorite
jadtmete ja valjakaevatud saastunud BAT 49
pinnase termiline t66tlemine
Viljakaevatud saastunud pinnase vesi- BAT 50
pesu
Kasutatud aktiivsde, kataliisaatorite
jadtmete ja valjakaevatud saastunud BAT 49
Hal EN 1911 pinnase termiline to6tlemine (?) Iga kuue kuu tagant
Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine (2) BAT 53
Kasutatud aktiivsoe, kataliisaatorite
HF EN-standard puudub | jddtmete ja viljakaevatud saastunud | Iga kuue kuu tagant BAT 49
pinnase termiline to6tlemine (?)
Hg EN 13211 Elavhobedat sisaldavate elektroonika- | o, yime kuy tagant | BAT 32
romude kiitlemine
H,S EN-standard puudub | Jadtmete bioloogiline t66tlemine (¥) Iga kuue kuu tagant BAT 34
Metallid ja poolmetallid,
v.a elavhdbe Metalliviitmet haanili sl
etallijddtmete mehaaniline to6tle- .
(nt As,‘ Cd, Co, Cr, Cu, EN 14385 mine purustitega Uks kord aastas BAT 25
Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
T, V) ()
Jadtmete bioloogiline to6tlemine (¥) Iga kuue kuu tagant BAT 34
NH, EN-standard puudub Tah k‘ete‘ jajvoi pastatao hste. jaarmete BAT 41
fiiiisikalis-keemiline to6tlemine ()
Iga kuue kuu tagant
Vesipohiste vedeljddtmete kiitlemine (2) BAT 53
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Aine/niitaja Standard(id) Jaatmekaitlusprotsess Minimaalne Seire scos
) p seiresagedus (1) PVTdega
Ilgohnaame . EN 13725 Jadtmete bioloogiline tootlemine (%) Iga kuue kuu tagant BAT 34
ontsentratsioon
PCDDJF () El;l .1948-31, Metallijdétmete - mehaaniline ~ t66tle- Uks kord aastas BAT 25
-2,ja-3 () mine purustitega
M?tallljaatm?te mehaaniline  tootle- lga kuue kuu tagant BAT 25
mine purustitega
Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
lenduvaid siisivesinikke sisaldavate | Iga kuue kuu tagant BAT 29
elektroonikaromude kditlemine
Kiittevddrtusega jadtmete mehaaniline fga ke kuu tagant BAT 31
tootlemine (2)
{aatmete mehaanilis-bioloogiline t66t- lga kuue kuu tagant BAT 34
emine
Tahkete ja/vdi pastataoliste jadtmete BAT 41
fiiiisikalis-keemiline to6tlemine ()
Vanadli rafineerimine BAT 44
TVOC EN 12619
Kiittevddrtusega - jadtmete futisikalis- BAT 45
keemiline tootlemine
Kasutatud lahustite regenereerimine BAT 47
Iga kuue kuu tagant
Kasutatud aktiivsoe, kataliisaatorite
jddtmete ja viljakaevatud saastunud BAT 49
pinnase termiline tootlemine
Viljakaevatud saastunud pinnase vesi- BAT 50
pesu
Vesipohiste vedeljddtmete kditlemine (2) BAT 53
PCBsid sisaldavate seadmete vabasta- lga kolme kuu tagant BAT 51

mine saastest (%)

Selle asemel voib jilgida 16hnaaine kontsentratsiooni.
Lohnaaine kontsentratsiooni jilgimise asemel voib kohaldada NH, ja H,S seiret.
Seiret kohaldatakse iiksnes juhul, kui saastunud seadmete puhastamiseks kasutatakse lahustit.

) Seiresagedust voib vihendada, kui heitetase on osutunud piisavalt stabiilseks.
) Seiret kohaldatakse iiksnes juhul, kui asjaomast ainet peetakse BAT 3-s mainitud inventuuri pdhjal heitgaasivoos oluliseks.
%) EN 1948-1 asemel voib proove votta ka standardi CEN/TS 1948-5 kohaselt.
)
)
)




17.8.2018 Euroopa Liidu Teataja L 208/55

BAT 9. PVT on vihemalt kord aastas jilgida kasutatud lahustite regenereerimisest tulenevat orgaaniliste ithendite
hajusheidet dhku, vabastada lahustite abil POSe sisaldavad seadmed saastest ning t66delda lahusteid fuiisikalis-
keemiliselt nende kiittevairtuse kasutamiseks, rakendades itht voi mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

Haistmismeetodid, optiline gaasikuvamismeetod, valgusvoo-varjutuse

a. | Mootmine meetod voi selektiivse neeldumise meetod. Vt kirjeldusi punktis 6.2.

Heitearvutused, mis pohinevad perioodiliste mddtmistega (nt iga kahe

b. | Heitekoefitsiendid L . e L
aasta tagant) valideeritavatel heitekoefitsientidel.

Hajusheite arvutamine massibilansi alusel, vOttes arvesse lahusti sise-
¢. | Massibilanss ndkogust, suunatud Shkuheidet, vetteheidet, lahustit protsessi tulemuses
ja protsessi (nt destilleerimise) jadke.

BAT 10. PVT on korrapiraselt jilgida 16hnaaine heidet.

Kirjeldus
Lohnaaine heidet on voimalik jilgida jargmiselt:

— kasutades EN-standardeid (nt 16hnaaine kontsentratsiooni mairamine diinaamilise olfaktomeetriaga standardi
EN 13725 kohaselt voi [6hnaainega kokkupuute madramine standardi EN 16841-1 voi -2 kohaselt);

— kui kasutatakse alternatiivseid meetodeid, mille puhul EN-standardid puuduvad (nt 16hnaaine moju
hindamine), siis kasutades selliseid I1SO, riiklikke v6i muid rahvusvahelisi standardeid, millega tagatakse

samavdarse teadusliku tasemega andmete saamine.

Seiresagedus on kindlaks maaratud 16hnaaine esinemise vihendamise kavas (vt BAT 12).

Kohaldatavus

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse l8hnaaine levikut tundlikule alale ja/vdi see oht on
pohjendatud.

BAT 11. PVT on jilgida vihemalt kord aastas vee, energia ja tooraine aastast tarbimist ning jidkide ja reovee
aastast teket.

Kirjeldus
Seire hdlmab otseseid mddtmisi, arvutusi vdi registreerimist, nt sobivate mddturite vdi arvete abil. Seiret

kohaldatakse koige asjakohasemal tasandil (nt protsessi voi kiitise[seadme tasandil) ning arvesse vdetakse
mistahes markimisvddrseid muutusi kaitises.

1.3.  Ohkuheide
BAT 12. Lohnaaine heite viltimiseks, voi kui see ei ole vdimalik, siis selle vihendamiseks on PVT 1dhnaaine
esinemise viltimise kava kehtestamine ja rakendamine ning selle korrapirane ilevaatamine keskkonnajuhtimis-
siisteemi osana (vt BAT 1); kava hdlmab koiki jargmisi elemente:
— meetmeid ja tihtaegu hdlmav protokoll;
— Idhnaaine seire korraldamise protokoll, nagu sitestatud BAT 10-s;
— kindlakstehtud 16hnaaine esinemise juhtumitele, nt kaebustele reageerimise protokoll;
— I8hnaaine esinemise viltimise ja vihendamise protokoll, mille eesmirk on I6hnaaine allika (-allikate)

tuvastamine; IShnaaine allikate osatdhtsuse iseloomustamine; viltimis- ja/vdi vdhendamismeetmete
rakendamine.
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Kohaldatavus

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse l6hnaaine levikut tundlikule alale ja/vdi see oht on

pohjendatud.

BAT 13. Lohnaaine heite viltimiseks, voi kui see ei ole voimalik, siis selle vihendamiseks on PVT kasutada iiht

voi mitut allpool nimetatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a. | Viibeaja minimeerimine

(Potentsiaalselt) ebameeldivat 16hnaaine teki-
tavate jadtmete viibeaja minimeerimine la-
dustamis- ja kiitlussiisteemides (nt torud,
paagid, konteinerid), eelkdige anaeroobsetes
tingimustes. Vajaduse korral voetakse piisa-
vaid meetmeid korghooaja jddtmekoguste
vastuvotmiseks.

Kohaldatav iiksnes avatud
siisteemidele.

b. | Keemiline tootlemine

Kemikaalide kasutamine ebameeldiva 10h-
naga iihendite tekke vahendamiseks (nditeks
vesiniksulfiidi oksiideerimine v&i sadesta-
mine).

Ei kohaldata, kui see vdib
halvendada viljundi soovitud
kvaliteeti.

Aeroobse to6tlemise opti-
meerimine

Vesipohiste vedeljddtmete aeroobse tootle-
mise puhul voib see hdlmata jargmist:

— pubhta hapniku kasutamine;
— ujumuda eemaldamine paakidest;
— aeratsioonisiisteemi sagedane hooldus.

Muude jddtmete kui vesipdhised vedeljat-
med aeroobse tootlemise kohta vt BAT 36.

Uldkohaldatav

BAT 14. Ohku joudva hajusheite — eelkdige tolmu, orgaaniliste ithendite ja 16hnaaine — viltimiseks, vai kui see ei
ole vdimalik, siis selle vahendamiseks on PVT kasutada allpool nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.

Olenevalt riskist, mida jadtmed kujutavad dhku joudva hajusheite seisukohast, on eriti asjakohane PVT 14d.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Voéimalike hajusheite alli-
kate arvu minimeerimine

See holmab jdrgmisi meetodeid:

— sobiva konstruktsiooniga torustiku kasu-
tamine (nt torustiku kogupikkuse vihen-
damine, ddrikute ja ventiilide arvu vi-
hendamine, keevitatud liitmike ja torude
kasutamine);

— raskusjou abil iilekandmise eelistamine
pumpadele;

— materjali langemiskorguse piiramine;
— liikluskiiruse piiramine;

— tuuletokete kasutamine.

Uldkohaldatav




17.8.2018

Euroopa Liidu Teataja

L 208/57

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Eriti pihkumiskindlate sead-
mete valimine ja kasuta-
mine

See holmab jargmisi meetodeid:

— kahekordsete tihenditega ventiilid voi
sama tShusad seadmed;

— eriti pihkumiskindlad tihendid (spiraal-
sed tihendid, rdngastihendid) kriitilise
tdhtsusega kohtades;

— pumbad, kompressorid ja loksutajad,
millel on statsionaarse tihendi asemel
hermeetiline tihend;

— magnetpumbad, -kompressorid ja -lok-
sutajad;

— sobivad hooldusklapid, augutangid, puu-
ripead, nt lenduvaid fluorosiisivesinikke
jalvoi lenduvaid siisivesinikke sisaldavate
elektroonikaromude degaseerimisel.

Olemasolevate kiitiste puhul
voib rakendatavus olla piira-
tud kaitamisnduete tottu.

KorrosioonitOrje

See holmab jdrgmisi meetodeid:
— sobivate ehitusmaterjalide valimine;

— torude (véljast) ja seadmete (seest vOi
viljast) katmine korrosioonitdrjeaine-
tega.

Uldkohaldatav

Hajusheite piiramine, kogu-
mine ja puhastamine

See holmab jdrgmisi meetodeid:

— hajusheidet tekitada voivate jadtmete ja
materjali ladustamine, tootlemine ja
kiitlemine kinnistes hoonetes ja/voi kin-
nistes seadmetes (nt konveierilintidel);

— sobiva rohu hoidmine kinnistes seadme-
tes voi hoonetes;

— heite kogumine ja suunamine sobivas-
se heite vihendamise siisteemi (vt
punkt 6.1) Shu viljatdmbe siisteemi
jafvoi ohu imemise siisteemide abil, mis
on heiteallikate lihedal.

Kinniste seadmete v&i hoo-
nete kasutamine vo&ib olla
piiratud ohutuse kaalutlustel,
nditeks plahvatuste voi hap-
nikukao ohu tottu.

Kinniste seadmete v&i hoo-
nete kasutamist voib piirata
ka jadtmete kogus.

Voimalike tolmu hajusheite allikate (nt jdat-

— kaitsevahendite, nagu ribakardinate ja
kiirrulluste korrapdrane kontrollimine.

Niisutamine mete ladustamiskohad, liiklusalad ja avatud | Uldkohaldatav
kéitlemiskohad) niisutamine vee vdi uduga.
See hdlmab jargmisi meetodeid:
— juurdepdisu tagamine voimalikele lekki-

Hooldus vatele seadmetele; Uldkohaldatav
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Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Kiitlus- ja ladustamiskoh-
& | tade puhastamine

See holmab meetodeid, nagu kogu jddtme-
kéitluskoha (koridorid, liiklusalad, ladusta-
misalad jne), konveierilintide, seadmete ja
konteinerite korrapdrane puhastamine.

Uldkohaldatav

Pihkumise avastamise ja
h. | kdrvaldamise (LDAR) prog-
ramm

Vt punkt 6.2. Kui eeldatakse orgaaniliste
ithendite heidet, luuakse LDARi programm
ja rakendatakse seda, kasutades riskipShist
ldhenemisviisi, milles arvestatakse eelkdige
kéitise ehitusega ning asjaomaste orgaani-
liste ithendite koguse ja laadiga.

Uldkohaldatav

BAT 15. PVT on kasutada tdrvikpdletamist ainult ohutuse tagamiseks vdi ebatavaliste to6tingimuste korral (nt
kidivitamine, seiskamine), rakendades molemat allpool kirjeldatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Asjakohane kiitise projek-
teerimine

See holmab gaasi kogumise siisteemi, millel
on piisav maht ja mis on varustatud pihku-
miskindlate kaitseklappidega.

Uldkohaldatav uute kiitiste
puhul

Gaasi  kogumise ~ siisteemi
voib paigaldada ka olemas-
olevatesse kiitistesse.

b. | Kiitise to6 korraldamine

See hdlmab gaasististeemi tasakaalustamist
ja tdpse protsessijuhtimise kasutamist.

Uldkohaldatav

BAT 16. Torvikpoletamisel (kui tdrvikpoletamine on viltimatu) tekkiva Shkuheite vihendamiseks on PVT
rakendada mdlemat allpool kirjeldatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Torvikpdletusseadmete
a. | nduetekohane projekteeri-
mine

Tuleb optimeerida seadme korgus ja rohk,
lisada auru, dhku voi gaasi, valida dige pdle-
tusotsiku tiilip jne, et vdimaldada suitsuvaba
polemine, seadme tookindlus ja liigsete gaa-
side tohus pdletamine.

Uldkohaldatav uute t&rvik-
poletite puhul. Olemasole-
vates kiitistes vdib kohal-
datavus olla piiratud, nt
hoolduseks vajaliku aja puu-
dumise tottu.

Seire ja andmete salvesta-
b. | mine kui osa tdrvikpdleta-
mise juhtimisest

See holmab poletamisele saadetud gaasi ko-
guse pidevat jilgimist. See voib hdlmata
muude nditajate hindamist (nt gaasivoo
koostis, kiittevdirtus, abiainete suhtarv, kii-
rus, viljuva gaasi voolukiirus, saasteainete
(nt NOy, CO, siisivesinikud) heide, miira).
Torvikpdletamisjuhtumite registreerimine si-
saldab tavaliselt juhtumite kestuse ja arvu
registreerimist, vOimaldab heidet koguseli-
selt hinnata ning voib aidata edaspidiseid
tdrvikpoletamisjuhtumeid viltida.

Uldkohaldatav
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1.4. Miira ja vibratsioon

BAT 17. Miira ja vibratsiooni véltimiseks, v0i kui see ei ole vdimalik, siis nende vihendamiseks on PVT miira ja
vibratsiooni tekke piiramise kava kehtestamine ja rakendamine ning selle korrapirane iilevaatamine keskkonna-
juhtimissiisteemi osana (vt BAT 1); kava hdlmab koiki jargmisi elemente:

L.

IL

1L

Iv.

Kohaldatavus

miira ja vibratsiooni seire protokoll;

sobivaid meetmeid ja tihtaegu hdlmav protokoll;

kindlakstehtud miira ja vibratsiooni tekke juhtumitele, nt kaebustele reageerimise protokoll;

miira ja vibratsiooni véltimise ja vihendamise programm, mille eesmirk on tuvastada miira ja vibratsiooni
allikad, modtajhinnata kokkupuudet miira ja vibratsiooniga, iseloomustada eri allikate osatdhtsust ning votta
véltimis- voi vihendamismeetmeid.

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse miira vdi vibratsiooni levikut tundlikule alale ja/vdi see oht on
pohjendatud.

BAT 18. Miira ja vibratsiooni véltimiseks, voi kui see ei ole vdimalik, siis nende vihendamiseks on PVT kasutada
tiht voi mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Seadmete ja hoonete sobiv
paigutus

Miira saab vihendada, kui suurendatakse va-
hemaad miiraallika ja vastuvdtja vahel, kasu-
tatakse hooneid miiratdketena ning paiguta-
takse hoonete sisse- ja viljapadsud timber.

Olemasolevate kaitiste puhul
voib seadmete vdi sisse- ja
viljapddsude timberpaiguta-
mist piirata ruumipuudus
voi tilemadrased kulutused.

Tookorralduslikud
med

meet-

See holmab jargmisi meetodeid:

seadmete kontroll ja hooldus;

voimaluse korral kinniste ruumide uste
ja akende sulgemine;

iii. seadmete kiitamine kogenud tootajate

poolt;

voimaluse korral 66sel miirarohke tege-
vuse valtimine;

miira leviku tokestamine hooldus-, liik-
lus-, kéitamis- ja tootlemistegevuse ajal.

Vihest miira tekitavad sead-
med

Need voivad olla otseajamiga mootorid,
kompressorid, pumbad ja tdrvikpoletid.

Uldkohaldatav

Miira ja vibratsiooni leviku
tokestamise vahendid

See holmab jargmisi meetodeid:

i

ii.

iii.

miiravihendajad;

seadmete heli- vdi vibratsiooniisolatsi-
oon;

miirarohkete seadmete sulgemine kinni-
sesse ruumi;

hoonete helikindluse suurendamine.

Kohaldatavust vdib piirata
ruumipuudus (olemasolevate
kiitiste puhul).
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Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

e. | Miira leviku tokestamine

Miira levikut voib tdkestada miiratdkete (nt
kaitseseinad, tammid ja hooned) paigutami-
sega miiraallikate ja hdiritavate inimeste va-
hele.

Kohaldatav iiksnes olemaso-
levatele kaitistele, sest uute
kéitiste puhul tuleks seda ar-
vesse votta juba projekteeri-
misel. Olemasolevate kiitiste
puhul voib tdkete lisamist
piirata ruumipuudus.

Metallijgdtmete mehaanilisele
purustitega to6tlemisele on
see kohaldatav iksnes pii-
rangute raames, mis on seo-
tud siittimisohuga purusta-
jas.

1.5. Vetteheide

BAT 19. Veetarbimise optimeerimiseks, tekkiva reovee koguse vidhendamiseks ning pinnasesse- ja vetteheite
véltimiseks, voi kui see ei ole vdimalik, siis selle vihendamiseks on PVT kasutada allpool nimetatud meetodite

asjakohast kombinatsiooni.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a. | Veemajandus

Veetarbimist optimeeritakse
mis voivad hélmata jargmist:

meetmetega,

— veesddstukavad (nt tohusa veekasutuse
eesmirkide seadmine, vooskeemid ja vee
massibilansid);

— pesuvee kasutuse optimeerimine (nt
kuivpuhastus mdargpuhastuse asemel,
tiksnes paistikuga kontrollitavate puhas-
tusseadmete kasutamine);

— vaakumi tekitamiseks kasutatava vee ko-
guse vihendamine (nt kasutades vede-
liku ringluspumpasid korge keemistem-
peratuuriga vedelikega).

Uldkohaldatav

b. | Vee ringlusse votmine

Vesi voetakse kiitises ringlusesse, vajaduse
korral pidrast puhastamist. Ringlussevdtu
médra piiravad kditise veebilanss, lisandite
(nt ebameeldiva I6hnaga tihendid) sisaldus
javdi vee omadused (nt toitainete sisaldus).

Uldkohaldatav

c. | Labilaskmatud pinnad

Olenevalt riskidest, mida jadtmed kujutavad
pinnase ja/voi vee saastamise seisukohast,
tagatakse, et jadtmekditlusala iikski osa (nt
jadtmete vastuvotmise, kaitlemise, ladusta-
mise, tootlemise ja drajuhtimise alad) ei lase
asjaomaseid vedelikke ldbi.

Uldkohaldatav
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Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Meetodid, millega vihenda-
takse paakide ja anumate
tilevoolu ning lekete tde-
ndosust ja moju

Olenevalt riskidest, mida paakides ja anuma-
tes sisalduvad vedelikud kujutavad vee ja/voi
pinnase saastamise seisukohast, on meetmed
muu hulgas jargmised:

— iilevooluandurid;

— ilevoolutorud, mis on iihendatud kin-
nise 4ravoolusiisteemiga (st asjaomase
teisese laialivalgumist piirava struktuu-
riga voi teise anumaga);

— vedelikupaagid, mille iimber on sobiv
teisene laialivalgumist piirav struktuur;
teisese struktuuri maht on tavaliselt pii-
sav selleks, et mahutada suurimast paa-
gist viljavoolanud kogust;

— paakide, anumate ja teisese piirava struk-
tuuri isoleerimine (nt ventiilide sulge-
mine).

Uldkohaldatav

Kaetud kohad jddtmete la-
dustamiseks ja to6tlemiseks

Olenevalt riskidest, mida jadtmed kujutavad
pinnase ja/voi vee saastamise seisukohast,
ladustatakse ja toodeldakse jaatmeid kaetud
kohtades, et viltida nende kokkupuutumist
vihmaveega ning seega minimeerida saastu-
nud dravooluvee kogus.

Kohaldatavus v&ib olla pii-
ratud, kui ladustatakse ja
toodeldakse suuri jadtmeko-
guseid (nt metallijadtmete
mehaaniline to6tlemine pu-
rustites).

Reovee eraldamine

Eri reoveevood (dravoolav pinnasevesi, prot-
sessivesi) kogutakse ja puhastatakse eraldi
olenevalt saasteainete sisaldusest ja puhas-
tusmeetodite  kombinatsioonist.  Eelkdige
eraldatakse saastamata reoveevood saastatud
reoveevoogudest, mida on vaja puhastada.

Uldkohaldatav uute kiitiste
puhul

Uldkohaldatav olemasolevate
kiitiste puhul piirangute raa-
mes, mis on seotud veekogu-
missiisteemi  konstruktsioo-
niga.

Sobiv dravoolutaristu

Jadtmekditlusala on ihendatud &ravooluta-
ristuga.

Tootlemis- ja ladustamisaladele sadanud vih-
mavesi kogutakse koos pesuveega, moni-
kord lekkinud ainetega jne d4ravoolutaris-

Uldkohaldatav uute kiitiste
puhul

Uldkohaldatav olemasolevate
kiitiste puhul piirangute raa-
mes, mis on seotud dravoo-

Projekteerimine ja hooldus,
mis vdimaldab lekkeid tu-
vastada ja korvaldada

tusse ning vOetakse ringlusesse  voi - . A
; . | lusiisteemi  konstruktsiooni-
puhastatakse olenevalt selle saasteainete si- .
saldusest. 8
Korrapdrane seire vdimalike lekete tuvasta-
miseks on riskipdhine ja vajaduse korral | Uute kditiste puhul on
seadmeid parandatakse. iildkohaldatav ~ maapealsete
komponentide kasutamine.

Maa-aluste komponentide kasutamist piira-
takse. Kui maa-aluseid komponente kasuta-
takse, siis olenevalt riskidest, mida nendes
komponentides sisalduvad jditmed kujuta-
vad pinnase ja/vdi vee saastamise seisuko-
hast, paigaldatakse maa-alustele komponen-
tidele teisesed laialivalgumist piiravad
struktuurid.

Seda voib aga piirata kiilmu-
misoht.

Teiseste laialivalgumist piira-
vate struktuuride paigalda-
mine vdib olla olemasolevate
kiitiste puhul piiratud.
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Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

Sobiv puhversiilitusmaht

Ebatavalistes kiitamistingimustes tekkinud
reoveele tagatakse sobiv puhversiilitusmaht,
kasutades riskipohist ldhenemisviisi (nt saas-
teainete laadi, edasise reoveekitluse mdju ja
suubla seisu arvestamine).

Reovee drajuhtimine puhvermahutist on
voimalik iiksnes pdrast asjakohaste meet-
mete vOtmist (nt seire, puhastamine, kordus-
kasutamine).

Uldkohaldatav uute kiitiste
puhul

Olemasolevate kaitiste puhul
voib  kohaldatavust piirata
ruumipuudus ja veekogumis-
siisteemi konstruktsioon.

BAT 20. Vettcheite vahendamiseks on PVT kiidelda reovett, kasutades allpool nimetatud meetodite asjakohast

Sadestamine

Sadenevad lahustunud biolagunematud voi
inhibeerivad saasteained, nt metallid, fosfor

Keemiline oksiideerimine

Oksiideeritavad lahustunud biolagunematud
voi inhibeerivad saasteained, nt nitrit, tsiia-
niid

kombinatsiooni.
Meetod () Tiiiipilised saasteained, mille heidet vihendatakse Kohaldatavus
Eel- ja esmane puhastamine, nt
Tasakaalustamine Koik saasteained
Neutraliseerimine Happed, leelised
Uldkohaldatav
Fiiiisiline eraldamine, nt
mitm delad, liiva- . . e
mitmesugus ed S OeNa(.j’. 4| Suuremad  tahked lisandid, héljuvaine,
ja rasvapuiidurid, dli ja vee o
S o L | olifrasv
eraldamise voi eelsetitamise
mahutid
Fiiiisikalis-keemiline tootlemine, nt

Adsorbeeritavad lahustunud biolagunema-
Adsorbeerimine tud voi inhibeerivad saasteained, nt siisivesi-

nikud, elavhdbe, adsorbeeritavad halogeen-

orgaanilised tthendid
Destilleerimine]rektifitseeri- Lahustunud biolagunematud v&i inhibeeri-

: vad saasteained, mida saab eraldada destil-

mine O ~ .

leerimisega, nt mdned lahustid

Uldkohaldatav
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Meetod () Tutipilised saasteained, mille heidet vihendatakse Kohaldatavus
Redutseeritavad lahustunud biolagunematud
Keemiline redutseerimine voi inhibeerivad saasteained, nt kuueva-
lentne kroom (Cr(VI))
Aurustamine Lahustuvad saasteained
loonivahetus loonsed lahustunud biolagunematud véi in-
hibeerivad saasteained, nt metallid
Viljapuhutavad saasteained, nt vesiniksulfiid
Libiouhumine (H,S), ammoniaak (NH,), mdned adsorbeeri-
p tavad halogeenorgaanilised iihendid (AOX),
stisivesinikud
Bioloogiline tddtlemine, nt
Aktiivmudaprotsess
Biolagunevad orgaanilised tithendid Uldkohaldatav
Membraanbioreaktor
Lammastikudrastus
Nitrifitseerimine ei pruugi
olla  kasutatav  kloriidide

Nitrifikatsioon/denitrifikat-
sioon, kui tootlemine hol-
mab bioloogilist tootlemist

Uldlimmastik, ammoniaak

suure sisalduse (nt iile
10 g/l) korral ning juhul, kui
kloriidide sisalduse vihenda-
mine enne nitrifitseerimist ei
ole pohjendatav keskkonna-
kasuga. Nitrifitseerimist ei
kasutata, kui reovee tempe-
ratuur on madal (nt alla
12 °C).

Tahkete ainete eemaldamine, nt

Koagulatsioon ja flokulat-
sioon

Setitamine

Filtratsioon (nt  liivfiltri-
mine, ultrafiltrimine, mik-
rofiltrimine)

Flotatsioon

Holjuvaine ja peenosakestega seotud metal-

lid

Uldkohaldatav

(") Meetodite kirjeldused on esitatud punktis 6.3.
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Tabel 6.1.
PVTga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) otseheite korral suublasse
Aine/niitaja PVT-SHT () Jaatmekditlusprotsess, millega PVT-SHT seotud on
tocomgl | Kl iteproest, s s v
Orgaanilise  sisiniku  kogusisaldus p )
(TOQO) ()

10-100 mg/l () (*

— Vesipohiste vedeljdgdtmete kaitlemine

Keemiline hapnikutarve (KHT) (?)

30-180 mg/l

— Koik kaitlusprotsessid, vilja arvatud vesi-
pohiste vedeljadtmete kaitlemine

30-300 mg/l () (4

— Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine

Holjuvaine kogusisaldus (TSS)

5-60 mg/l

— Ka&ik jadtmekaitlusprotsessid

Nafta siisivesinike indeks (HOI)

0,5-10 mg/l

— Metallijdgdtmete mehaaniline to66tlemine
purustitega

— Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi len-
duvaid siisivesinikke sisaldavate elektroo-
nikaromude kiitlemine

— Vanadli rafineerimine

— Kiittevdartusega jadtmete fuiisikalis-keemi-
line to6tlemine

— Viljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

— Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine

Uldlammastik (N,

1-25 mgfll () ()

— Jddtmete bioloogiline tootlemine

— Vanadli rafineerimine

10-60 mg/ll () () (')

— Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine

0,3-2 mg|l — Jadtmete bioloogiline to6tlemine
Uldfosfor (P,
1-3 mg/l (4 — Vesipohiste vedeljdgdtmete kaitlemine
— Vanaoli rafineerimine
0,05-0,2 mg|l — Kiittevdartusega jadtmete fuiisikalis-keemi-
Fenooliindeks line t66tlemine
0,05-0,3 mg|l — Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine
Vaba tstianiid (CN) () 0,02-0,1 mg/l — Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine
Adsorbeeritavad - halogeenorgaanilised 0,2-1 mg/l — Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine

ithendid (AOX) (8)
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Aine/niitaja PVT-SHT () Jadtmekditlusprotsess, millega PVT-SHT seotud on
Arseen (viljendatud
Asing) 0,01-0,05 mg|l
Kq.afimium 0,01-0,05 mg/l — Metallijddtmete mehaaniline t66tlemine
(viljendatud Cd-na) purustitega
— Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi len-
K ljendatud )
Cfiﬁg)l (valjendatu 0,01-0,15 mg/l duvaid siisivesinikke sisaldavate elektroo-
nikaromude kaitlemine
Vask (vdljendatud — Jddtmete mehaanilis-bioloogiline too6tle-
Cu-na) 0,05-0,5 mg/l mine
Plii (viljendatud — Vanadli rafineerimine
t
Pblin;,;i yendatt 0,05-0,1 mg/l () | — Kiittevirtusega jaitmete fiiiisikalis-keemi-
line t66tlemine
Nikkel (viljendatud — Tahkete ja/vdi pastataoliste jadtmete fiiiisi-
Ni-na) 0,05-0,5 mg/l kalis-keemiline to6tlemine
— Kasutatud lahustite regenereerimine

Elavhobe (viljendatud 0,5-5 gl ) u B 3 ) . )
Hg-na) 272 Hg — Viljakaevatud saastunud pinnase vesipesu
Tsink (véljendatud
Zn-ina) 0,1-1 mgfl ()

Metallid ja Arseen (viljendatud ~

poolmetallid (8) | As-ina) 0,01-0,1 mg/l
Kaadmium
(viljendatud Cd-na) 0,01-0,1 mgfl
Kroom (viljendatud 3
Cr-ina) 0,01-0,3 mg/l
Kroom (viljendatud ~
Cr(VI)-ina) 0,01-0,1 mg/l
\C]?ls_l;gl dljendatud 0,05-0,5 mg|l — Vesipohiste vedeljddtmete kditlemine
Plii (valjendatud
Pb-na) 0,05-0,3 mg/l
Nikkel (viljendatud
Ni-na) 0,05-1 mg/l
Elavhébe (viljendatud
Hg-na) 1-10 pg/l
Tsink (véljendatud 0,1-2 mg]l

Zn-ina)

(1) Keskmistamisajad on méiratletud jaotises ,Uldised kaalutlused®.
(3 Kehtib PVT-SHT kas KHT voi orgaanilise siisiniku kogusisalduse puhul. Orgaanilise siisiniku kogusisalduse seire oleks pa-

rem valik, sest sellega ei ole seotud vdga miirgiste thendite kasutamine.

(*) Vahemiku suuremad véartused ei pruugi kehtida:
— kui heitkoguste viahendamise tShusus on aasta libiseva keskmisena = 95 % ja sisendjddtmetel on jirgmised omadused:
pdeva keskmine orgaanilise siisiniku iildsisaldus on > 2 g/l (vo6i KHT > 6 gfl) ja raskesti lagundatavate (st raskesti biola-
gunevate) orgaaniliste ithendite sisaldus on suur voi
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Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 7-s.

Tabel 6.2.

PVTga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) kaudse heite korral suublasse

Aine/niitaja

PVT-SHT () (9

Jaatmekditlusprotsess, millega PVT-SHT seotud on

Nafta siisivesinike indeks (HOI)

0,5-10 mg/l

Metallijidtmete mehaaniline to6tlemine
purustitega

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi len-
duvaid siisivesinikke sisaldavate elektroo-
nikaromude kiitlemine

Vanadli rafineerimine

Kiittevadartusega jaatmete fitiisikalis-keemi-
line to6tlemine

Viljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipohiste vedeljadtmete kiitlemine

Vaba tsitaniid (CN") ()

0,02-0,1 mg/l

Vesipohiste vedeljddtmete kditlemine

Absorbeeritavad
ithendid (AOX) (%)

halogeenorgaanilised

0,2-1 mg/l

Vesipdhiste vedeljadtmete kiitlemine

Metallid ja
poolmetallid (3)

Arseen (viljendatud
As-ina)

0,01-0,05 mg|l

Kaadmium
(vdljendatud Cd-na)

0,01-0,05 mg|l

Kroom (viljendatud
Cr-ina)

0,01-0,15 mg|l

Vask (viljendatud
Cu-na)

0,05-0,5 mg|l

Plii (viljendatud

0,05-0,1 mg/l (4

Hg-na)

Pb-na)

Nikkel (viljendatud

Ni-na) 0,05-0,5 mg|l
Elavhobe (viljendatud 0,5-5 g/l

Tsink (viljendatud
Zn-ina)

0,1-1 mg/l ()

Metallijddtmete mehaaniline t66tlemine
purustitega

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi len-
duvaid siisivesinikke sisaldavate elektroo-
nikaromude kiitlemine

— Jadtmete mehaanilis-bioloogiline to6tle-

mine
Vanadli rafineerimine

Kiittevddrtusega jadtmete fuiisikalis-keemi-
line t66tlemine

Tahkete ja/v0i pastataoliste jadtmete fiiisi-
kalis-keemiline to6tlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Viljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Arseen (viljendatud

Cr-ina)

As-ina) 0,01-0,1 mg|l
Kaadmium

(viljendatud Cd-na) 0,01-0,1 mg/l
Kroom (viljendatud 0,01-0,3 mg]

Vesipohiste vedeljddtmete kditlemine
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Aine/nditaja PVT-SHT (1) () Jaaumekditusprotsess, millega PVI-SHT scorud on
gz)\/ol;r_li Igzé);iljendatud 0,01-0,1 mg/l
gﬁi a()véljendatud 0,05-0,5 mg/l
g%)li Ig;éiljendatud 0,05-0,3 mg/l
giill(ae)l (viljendatud 0,05-1 mg]l
gl;,:gbe (viljendatud 1-10 g/l
Zring o

Keskmistamisajad on médratletud jaotises ,Uldised kaalutlused*.

PVT-SHTd ei pea kohaldama, kui reovee edasitootlemise kiitises asjaomaste saasteainete kogust vihendatakse, tingimusel et
see ei suurenda keskkonnasaastet.

PVT-SHTd kohaldatakse iiksnes juhul, kui asjaomast ainet peetakse BAT 3-s mainitud reoveeinventuuri phjal oluliseks.
Metallijddtmete mehaanilise purustitega to6tlemise korral on vahemiku dilempiir 0,3 mg/l.

Metallijddtmete mehaanilise purustitega tootlemise korral on vahemiku dilempiir 2 mg/l.

——
S
==

=
==

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 7-s.

1.6. Heide dnnetus- ja vahejuhtumitest

BAT 21. Et dra hoida v&i piirata 6nnetus- ja vahejuhtumite keskkonnamdju, on PVT kasutada kéiki allpool
nimetatud meetodeid osana dnnetusjuhtumitega tegelemise kavast (vt BAT 1).

Meetod Kirjeldus

Need hdlmavad nditeks jargmisi meetmeid:
— kaditise kaitsmine pahatahtlike tegude eest;

2 | Kaitsemeetmed — tulekahjude ja plahvatuste eest kaitset pakkuv siisteem, mis sisaldab
seadmeid ennetamiseks, tuvastamiseks ja kustutamiseks;

— juurdepdds asjaomastele kontrolliseadmetele ja nende toovalmidus
hidaolukordades.

Kehtestatakse kord ja tehnilised nduded, et tegeleda dnnetus- ja vahejuh-

b. Juhuslikuftahtmatu heite halda- tumitest tuleneva heitega (selle levikut piirates), nditeks heitega leketest,

mine ~ O .
tuletdrjeveest voi kaitseklappidest.
See hdlmab jargmisi meetodeid:
Onnetus- ja vahejuhtumite re- | — logi/paevik, milles registreeritakse kdik onnetused, vahejuhtumid,
c. | gistreerimise ja hindamise siis- muudatused protseduurides ja inspekteerimise tulemused;
teem

— selliste dnnetuste ja vahejuhtumite tuvastamise, neile reageerimise ja
nendest dppimise kord.

1.7. MaterjalitShusus

BAT 22. Et kasutada materjale tShusalt, on PVT asendada materjalid jadtmetega.
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Kirjeldus
Jadtmete tootlemiseks kasutatakse muude materjalide asemel jaitmeid (nt leelise- voi happejdike kasutatakse pH
reguleerimiseks, lendtuhka kasutatakse sideainena).
Kohaldatavus
Moned kohaldatavuspiirangud tulenevad saasteohust, mis kaasneb lisanditega (nt raskmetallid, POSid, soolad,
patogeenid) jadtmetes, millega muid materjale asendatakse. Veel iiks piirang seisneb materjale asendavate jadtmete
kokkusobivuses sisendjddtmetega (vt BAT 2).
1.8. Energiathusus
BAT 23. Energia tShusaks kasutamiseks on PVT kasutada mdlemat allpool esitatud meetodit.
Meetod Kirjeldus
EnergiatShususkava holmab tegevuse (vOi tegevuste) tipse energiatarbi-
mise madratlemist ja arvutamist, igal aastal tulemuslikkuse pdhinditajate
kindlaksmédramist (nditeks tdpne energiatarbimine, viljendatuna kilo-
. vatt-tundides tthe tonni t66deldud jadtmete kohta) ning olukorra paran-
a. | Energiatdhususkava : o a1id s
damise perioodiliste eesmarkide ja nendega seotud meetmete kavanda-
mist. Kava kohandatakse vastavalt jadtmekditluse eriparadele, arvestades
elluviidavat protsessi (voi protsesse), toddeldavat jadtmevoogu (voi voo-
gusid) jne.
Energiabilansi andmed kajastavad energiatarbimise ja -tootmise (sealhul-
gas ekspordi) jaotust allikate kaupa (st elekter, gaas, traditsioonilised ve-
del- ja tahkekiitused ning jaitmed). Need hdlmavad jargmist:
i) teave energiatarbimise kohta seoses tarnitud energiaga;
b. | Energiabilansi andmed i) teave kiitisest eksporditud energia kohta;
ii) energiavoogude teave (nt Sankey diagrammid v&i energiabilansid),
mis kajastab seda, kuidas energiat protsessis kasutatakse.
Energiabilansi andmeid kohandatakse vastavalt jidtmekaitluse eripdra-
dele, arvestades elluviidavat protsessi (vOi protsesse), toodeldavat jadtme-
voog (voi voogusid) jne.
1.9. Pakendite korduskasutamine
BAT 24. Et vihendada korvaldatavate jddtmete kogust, on PVT maksimeerida pakendite korduskasutamist osana
jadkide haldamise kavast (vt BAT 1).
Kirjeldus
Pakendeid (vaadid, konteinerid, mahtlastikonteinerid, kaubaalused) korduskasutatakse jadtmete hoiustamiseks, kui
need on heas seisus ja piisavalt puhtad, olenevalt (jarjestikku kasutatavate) ainete kokkusobivuse kontrollist.
Vajaduse korral libivad pakendid enne korduskasutamist asjakohase tootluse (nt uuendamine, puhastamine).
Kohaldatavus
Méned kohaldatavuspiirangud tulenevad jadtmete saastumise ohust, mis kaasneb pakendite korduskasutamisega.
2. PVTJARELDUSED JAATMETE MEHAANILISE TOOTLEMISE KOHTA

Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad punktis 2 esitatud PVT-jareldused jddtmete mehaanilise tootlemise puhul, kui
see pole ithendatud bioloogilise to6tlemisega, ning lisaks tildistele PVT-jareldustele punktis 1.
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2.1. Uldised PVT-jireldused jiitmete mehaanilise to6tlemise kohta
2.1.1. Ohkuheide
BAT 25. Et vihendada tolmu, peenosakestega seotud metallide, PCDD/Fi ja dioksiinitaoliste PCBde Shkuheidet,
on PVT rakendada PVT 14d-d ning kasutada iiht vdi mitut allpool esitatud meetoditest.
Meetod Kirjeldus Kohaldatavus
Vt punkt 6.1.
a. | Tsiiklon Tsiikloneid kasutatakse peamiselt jimeda | Uldkohaldatav
tolmu esialgsete eraldajatena.
Ei pruugi olla kohaldatav
ohuviljalaskekanalitele, mis
on purustiga vahetult tthen-
b. | Tekstiilfilter Vt punkt 6.1. datud, kui suttimise moju
tekstiilfiltrile pole vdimalik
leevendada (nt kaitseklappide
kasutamisega).
c. | Mirgpuhastus Vt punkt 6.1. Uldkohaldatav
Purustatavaid jadtmeid niisutatakse vee prit-
simisega purustisse. Pritsitava vee kogust re- . )
guleeritakse purustatavate jidtmete koguse Kohgldatav iiksnes kohghke
d. | Vee pritsimine purustisse jirgi (seda voib jlgida energia pohjal, mida | Ungimustesa seotud piiran-
purusti mootor tarbib). gute raames (nt madal tem-
) } o peratuur, pdud).
Heitgaasid, mis sisaldavad jadktolmu, suuna-
takse tsitkloni(te)sse ja/v6i margskraberisse.
Tabel 6.3.
PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) jditmete mehaanilisel to6tlemisel tekkiva tolmu suunatud
dhkuheite puhul
e il PVT-SHT
Nditaja Moorithik (proovivdtuperioodi keskmine)
Tolm mg/Nm? 2-5(Y)
(") Kui tekstiilfiltrit ei saa kasutada, on vahemiku tilempiir 10 mg/Nm?>.
Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
2.2.  PVT+ireldused metallijiiitmete mehaanilise purustitega tootlemise kohta
Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad metallijddtmete mehaanilise purustitega to6tlemise puhul peale BAT 25 selles
punktis esitatud PVT-jareldused.
2.2.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 26. Selleks et parandada ildist keskkonnatoimet ning viltida dnnetus- ja vahejuhtumitest tulenevat heidet,
on PVT rakendada PVT 14 g-d ning kaiki jargmisi meetodeid:

a. jadtmepallide iiksikasjalik kontrollimine enne purustamist;
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b. ohtlike esemete eemaldamine sisendjddtmete voost ja nende ohutu korvaldamine (nt gaasiballoonid,
romusdidukid ja elektroonikaromud, mille reostusohtu pole kdrvaldatud, esemed, mis on saastunud PCBdega,

radioaktiivsed esemed);

c. konteinerite tootlemine iiksnes juhul, kui nendega on kaasas puhtusetdend.

2.2.2. Siittimine

BAT 27. Et siittimist dra hoida ja siittimise korral heidet vihendada, on PVT kasutada allpool esitatud meetodit
a ning tihte vdi molemat meetoditest b ja c.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a. | Siittimiste haldamise kava

Need holmavad jargmist:

— siittimiste vihendamise programm, mille
eesmark on tuvastada allikas (voi allikad)
ning kehtestada meetmed siittimiste dra-
hoidmiseks, nt sisendjddtmete kontroll,
nagu kirjeldatud PVT 26a-s, ohtlike ese-
mete eemaldamine, nagu kirjeldatud
PVT 26b-s;

— varasemate siittimisjuhtumite ja raken-
datud meetmete iilevaatamine ning tead-
miste levitamine siittimiste kohta;

— suttimisjuhtumitele reageerimise proto-
koll;

b. | Kaitseklapid

Paigaldatakse kaitseklapid, et leevendada
siittimisega kaasnevaid rohulaineid, mis teki-
taksid vastasel juhul palju kahju ja pdhjus-
taks heidet.

Uldkohaldatav

c. | Eelpurustamine

Viikese kiirusega purusti kasutamine enne
pohipurustit

Uldkohaldatav uute kiitiste
puhul olenevalt sisendmater-
jalist.

Kohaldatav kaitiste olulise
uuendamise puhul, kui toi-
munud on markimisvdirne
arv stittimisi.

2.2.3. Energiatohusus

2.3.

BAT 28. Et kasutada energiat tohusalt, on PVT hoida purustatava materjali hulk stabiilne

Kirjeldus

Purustatava materjali hulk whtlustatakse, véltides voo katkemist vdi seadmete iilekoormust, mis tooks kaasa
purusti soovimatu seiskamise ja kdivitamise.

PVT-jireldused lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi lenduvaid siisivesinikke sisaldavate elektrooni-

karomude kiitlemise kohta

Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi lenduvaid siisivesinikke sisaldavate
elektroonikaromude kaitlemise kohta selles punktis esitatud PVT-jdreldused lisaks BAT 25-le.



17.8.2018 Euroopa Liidu Teataja L 208/71

2.3.1. Ohkuheide

BAT 29. Orgaaniliste thendite Shkuheite valtimiseks, voi kui see ei ole voimalik, siis selle vihendamiseks on PVT
rakendada PVT 14d-d, PVT 14h-d ning kasutada allpool esitatud meetodit a v3i ithte vdi mdlemat meetoditest ¢
jab.

Meetod Kirjeldus

Lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi lenduvaid siisivesinikke sisaldava-
test elektroonikaromudest eemaldatakse koik killmaained ja 6lid ning
kogutakse need kokku vaakumimemissiisteemiga (nt eemaldatakse kiil-

a. Kitlmaainete ja 61@6 optimeeri- | azined vihemalt 90 % ulatuses). Kiilmaained eraldatakse Slidest ning
tud eemaldamine ja kogumine | }ig degaseeritakse.

Kompressorisse jidva oli hulka vihendatakse miinimumini (et kompres-
sor ei tilguks).

Heitgaas, mis sisaldab orgaanilisi ithendeid, nagu lenduvad fluorosiisive-
sinikud vdi lenduvad siisivesinikud, suunatakse kriiokondensatsiooni-
seadmesse, kus see veeldatakse (vt kirjeldust punktis 6.1). Veeldatud
gaasi sdilitatakse edasiseks tootlemiseks surveanumates.

b. | Kriiokondensatsioon

Heitgaas, mis sisaldab orgaanilisi ithendeid, nagu lenduvad fluorosiisive-
sinikud voi lenduvad siisivesinikud, juhitakse adsorptsioonisiisteemi (vt
kirjeldust punktis 6.1). Kasutatud aktiivsiisi regenereeritakse soojendatud
Shuga, mis pumbatakse filtrisse orgaaniliste tithendite desorbeerimiseks.
Seejdrel surutakse regenereerimise heitgaas kokku ja jahutatakse, et or-
gaanilised iihendid veeldada (monel juhul kriiokondensatsiooni abil).
Veeldatud gaasi siilitatakse seejirel surveanumates. Kokkusurumisetapis
alles jaanud heitgaas juhitakse tavaliselt tagasi adsorptsioonisiisteemi, et
minimeerida lenduvate fluorosiisivesinike ja lenduvate siisivesinike hei-

det.

c. | Adsorbeerimine

Tabel 6.4.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) seoses lenduvate orgaaniliste iihendite iildkoguse ja tiielikult
halogeenitud klorofluorosiisivesinike suunatud heitega, mis kaasneb lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/voi
lenduvaid siisivesinikke sisaldavate elektroonikaromude kiitlemisega

e JOS PVT-SHT
Nditaja L (proovivotuperioodi keskmine)
TVOC mg/Nm’ 3-15
Klorofluorosiisivesinikud mg/Nm? 0,5-10

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

2.3.2. Plahvatused

BAT 30. Et hoida dra heidet plahvatustest lenduvaid fluorosiisivesinikke ja/vdi lenduvaid siisivesinikke sisalduvate
elektroonikaromude kaitlemisel, on PVT kasutada iiht allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

Inertgaasi (nt limmastiku) lisamisega vahendatakse kinnistes seadmetes
a. | Inertgaasi keskkond (nt kinnised peenestid, purustid, tolmu- ja vahukogujad) hapniku kont-
sentratsiooni (nt nelja mahuprotsendini).

Sundventilatsiooni kasutamisega vihendatakse siisivesiniku kontsentrat-
b. | Sundventilatsioon siooni kinnistes seadmetes (nt kinnised peenestid, purustid, tolmu- ja va-
hukogujad) < 25 %ni alumisest plahvatuspiirist.
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2.4 PVTyireldused kiitteviirtusega jiitmete mehaanilise téotlemise kohta

Peale BAT 25 kehtivad kiittevddrtusega jddtmete mehaanilise tootlemise kohta, mida hélmavad direktiivi
2010/75[EL I lisa punkti 5.3 alapunkti a alapunkt iii ja punkti 5.3 alapunkti b alapunkt ii, selles punktis esitatud
PVT5jireldused.

2.4.1. Ohkuheide

BAT 31. Et vihendada orgaaniliste ithendite hkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada iiht voi mitut
allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

a. | Adsorbeerimine

b. | Biofilter

Vt punkt 6.1.
c. | Termiline oksiidatsioon

d. | Mirgpuhastus

Tabel 6.5.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) kiitteviirtusega jiitmete mehaanilisel téotlemisel tekkiva
lenduvate orgaaniliste iihendite iildkoguse suunatud Shkuheite puhul

o JOP PVT-SHT
Naitaja Mbatihik (proovivdtuperioodi keskmine)
TVOC mg/Nm? 10-30 ()

(") PVT-SHT kehtib iiksnes juhul, kui orgaanilisi ithendeid peetakse BAT 3-s mainitud inventuuri p&hjal heitgaasivoos oluliseks.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

2.5. PVT+ireldused elavhdbedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilise kiitlemise kohta

Kui pole margitud teisiti, kehtivad elavhobedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilise kiitlemise kohta selles
punktis esitatud PVT-jareldused lisaks BAT 25-le.

2.5.1. Ohkuheide

BAT 32. Et vihendada elavhdbeda Shkuheidet, on PVT koguda elavhdbeda heidet selle tekkekohas, suunata heide
vihendamisele ja korraldada asjakohast seiret.

Kirjeldus
See holmab koiki jargmisi meetmeid:

— elavhobedat sisaldavate elektroonikaromude kiitlemiseks kasutatavad seadmed on kinnised, alardhu all ja
tthendatud kohtviljatdmbeventilatsiooni (LEV) siisteemiga;

— protsessi kiigus tekkivat heitgaasi toodeldakse tolmudrastusmeetoditega, nagu tsitklonid, tekstiilfiltrid ja HEPA-
filtrid, millele jirgneb adsorbeerimine aktiivsoele (vt punkt 6.1);

— heitgaasi puhastamise tShusust jalgitakse;

— elavhdbeda taset puhastus- ja ladustamisaladel mdddetakse sageli (nt kord nddalas), et tuvastada voimalikke
elavhobedalekkeid.
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Tabel 6.6.
PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) elavhdbedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilisel
kiitlemisel tekkiva elavhdbeda suunatud hkuheite puhul
o JOS PVT-SHT
Nditaja Mabtithik (proovivdtuperioodi keskmine)
Elavhdbe (Hg) pg/Nm? 2-7
Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
3. PVT-JARELDUSED JAATMETE BIOLOOGILISE TOOTLEMISE KOHTA
Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad jadtmete bioloogilise tootlemise puhul punktis 3 esitatud PVT-jareldused lisaks
tildistele PVT-jareldustele punktis 1. PVT-jareldused punktis 3 ei kehti vesipdhiste vedeljadtmete tootlemise puhul.
3.1. Uldised PVTireldused jidtmete bioloogilise to6tlemise kohta
3.1.1. Uldine keskkonnatoime
BAT 33. Et vihendada I8hnaaine heidet ja parandada iildist keskkonnatoimet, on PVT valida sisendjadtmeid.
Kirjeldus
Meetod holmab sisendjddtmete eelnevat heakskiitmist, vastuvdtmist ja sortimist (vt BAT 2), et tagada
sisendjddtmete sobivus kaitlemiseks, nt seoses toitainete tasakaaluga, niiskuse voi miirgiste ithenditega, mis voivad
bioloogilist aktiivsust vihendada.
3.1.2. Ohkuheide

BAT 34. Et vihendada tolmu, orgaaniliste tthendite ja ebameeldiva I6hnaga ithendite, nt H,S ja NH,, suunatud
ohkuheidet, on PVT kasutada iiht v6i mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

a. | Adsorbeerimine Vt punkt 6.1.

Vt punkt 6.1.

Heitgaasi puhastamine enne biofiltri kasutamist (nt vee- vdi happeli-
se skraberiga) voib olla vajalik NH, suure sisalduse korral (nt
5-40 mg/Nm’), et kontrollida keskkonna pH-d ning piirata N,O moo-

b. | Biofilter dustumist biofiltris.

Mdned muud ebameeldiva 18hnaga tthendid (nt tioolid, H,S) vdivad bio-
filtri keskkonda hapestada ja tuua kaasa vajaduse kasutada vee- vdi leeli-
selist skraberit, et heitgaasi enne biofiltri kasutamist puhastada.

Vt punkt 6.1. Tekstiilfiltrit kasutatakse jddtmete mehaanilis-bioloogilisel

c. | Tekstiilfilter t66tlemisel.

d. | Termiline oksiidatsioon Vt punkt 6.1.

Vt punkt 6.1. Vee-, happelisi voi leeliselisi skrabereid kasutatakse koos

. | Mirgpuhastus biofiltri, termilise oksiidatsiooni vdi aktiivsoele adsorbeerimisega.
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Tabel 6.7.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) jidtmete bioloogilisel tootlemisel tekkiva NH;, I6hnaaine, tolmu ja
lenduvate orgaaniliste iihendite iildkoguse suunatud Shkuheite puhul

o JOS PVT-SHT
Naitaja Mootithik (proovivétuperioodi keskmine) Jaatmekditlusprotsess
NH; () () mg/Nm? 0,3-20
Kaik jadtmete bioloogilise
LShnaaine tootlemise protsessid
ou,/Nm? 200-1 000

kontsentratsioon (*) (%)

Tolm mg/Nm? 2-5
Jadtmete mehaanilis-bioloogi-
line t66tlemine

TVOC mg/Nm? 5-40 ()

(") Kehtib PVT-SHT kas NH; puhul vi 16hnaaine kontsentratsiooni puhul.
() See PVT-SHT ei kehti selliste jadtmete kiitlemise puhul, mis koosnevad peamiselt sonnikust.
(*) Vahemiku alampiir saavutatakse termilise oksiidatsiooniga.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

3.1.3. Vetteheide ja veekasutus

BAT 35. Reovee tekke ja veekasutuse vihendamiseks on PVT kasutada kdiki allpool nimetatud meetodeid.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus

Uldkohaldatav uute kiitiste

) i . . .| puhul
Kompostihunnikute ja -aunade norgvesi

a. | Reovee eraldamine eraldatakse dravoolavast pinnaseveest (vt U}fﬂfohaldatav (.).lemasolevate
PVT 199). kiitiste puhul piirangute raa-
mes, mis on seotud veeto-
rustike konstruktsiooniga.

Protsessivee voogude (nt anaeroobiliste
protsesside vedelate kaaritussaaduste veetus-
tamisest) ringlusse vétmine voi muude vee-
voogude (nt kondensaatvesi, loputusvesi,
aravoqlav pinnasevesi) VOIIP?.]IkU}F suur k“a}- Uldkohaldatay
sutamine. Ringlussevtu mdara piiravad kai-
tise veebilanss, lisandite (nt raskmetallid,
soolad, patogeenid, ebameeldiva l6hnaga
tthendid) sisaldus ja/vdi vee omadused (nt
toitainete sisaldus).

b. | Vee ringlusse votmine

Norgvee tekke minimeeri- | Jdidtmete niiskussisalduse optimeerimine, et | -
Or8 J T . - P Uldkohaldatav
mine minimeerida ndrgvee teket.

3.2.  PVTyireldused jiitmete aeroobse to6tlemise kohta

Kui pole margitud teisiti, kehtivad jadtmete aeroobse to6tlemise puhul selles punktis esitatud PVT-jareldused lisaks
iildistele PV T-jareldustele jadtmete bioloogilise to6tlemise kohta punktis 3.1.
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3.2.1. Uldine keskkonnatoime
BAT 36. Et vihendada ohkuheidet ja parandada ildist keskkonnatoimet, on PVT jilgida ja/vdi kontrollida
jadtmete ja protsesside pohinditajaid.
Kirjeldus
Jddtmete ja protsesside pShinditajate jalgimine ja kontrollimine, sealhulgas:
— sisendjddtmete omadused (nt siisiniku ja limmastiku suhe, osakeste suurus);
— temperatuur ja niiskussisaldus auna eri kohtades;
— auna Ohutatus (nt auna {imberpo6ramise sagedus, O, ja/voi CO, sisaldus aunas, Shuvoogude temperatuur
sunddhutamise korral);
— auna poorsus, kdrgus ja laius.
Kohaldatavus
Auna niiskussisalduse jilgimine pole kohaldatav suletud protsessidele, kui tuvastatud on probleeme seoses tervise
ja/voi ohutusega. Sellisel juhul voib niiskussisaldust jdlgida enne jaitmete ladustamist suletud kompostimiskohta
ja seda kohandada, kui jadtmed suletud kompostimiskohast dra voetakse.
3.2.2. Lohnaaine heide ja hajusheide dhku
BAT 37. Et vihendada vilistingimustes tootlemise etappides tekkiva tolmu, 16hnaaine ja bioaerosoolide
hajusheidet 6hku, on PVT rakendada iiht v6i mdlemat allpool kirjeldatud meetodit.
Meetod Kirjeldus Kohaldatavus
Poolldbilaskvate membraan- | Kasutatavad kompostiaunad kaetakse pool- |
a. . e . Uldkohaldatav
katete kasutamine. labilaskvate membraanidega.
See hdlmab jdrgmisi meetodeid:
— ilmastikuolude ja ilmaennustustega ar-
vestamine enne ulatuslikke valitingimus-
tes toimuvaid protsesse. Naiteks aunade
voi hunnikute moodustamise voi tim-
berpodramise, purustamise vdi sdelu-
mise valtimine halbade ilmastikutingi-
Toimingute  kohandamine muste korral, et viltida heite levimist (nt )
b. | vastavalt ilmastikutingimus- kui tuulekiirus on liiga vdike vdi liiga | Uldkohaldatav
tele suur vOi tuul puhub tundlike alade suu-
nas).
— Aunade paigutamine nii, et valdava tuule
teele jadb voimalikult vdike osa kompos-
titavast massist, vihendamaks heite levi-
kut auna pinnalt. Aunad ja hunnikud
asuvad eelistatavalt kogu ala madalaimas
kohas.
3.3. PVT+ireldused jiitmete anaeroobse to6tlemise kohta
Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad jditmete anaeroobse tootlemise puhul selles punktis esitatud PVT-jareldused
lisaks tildistele PVT-jareldustele jadtmete bioloogilise to6tlemise kohta punktis 3.1.
3.3.1. Ohkuheide

BAT 38. Et vihendada ohkuheidet ja parandada iildist keskkonnatoimet, on PVT jilgida ja/vdi kontrollida
jadtmete ja protsesside pdhinditajaid.
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3.4,

3.4.1.

Kirjeldus
Manuaalse ja/vdi automaatse seiresiisteemi rakendamine, et:
— tagada kéddritusmahuti stabiilne toimimine;

— minimeerida vdimalus toimimisega seotud probleemideks (niiteks vahutamine), mis vdivad kaasa tuua
16hnaaine heite;

— tagada piisavalt varane hoiatamine siisteemi hiirete korral, mis voivad kaasa tuua lekkimise ja plahvatused.
See holmab jadtmete ja protsesside pdhinditajate jalgimist ja/voi kontrollimist, sealhulgas:

— kadritatava materjali pH ja aluselisus;

— kédritusmahuti to6temperatuur;

— kadritusmahuti hiidrauliline ja orgaaniline koormus;

— lenduvate rasvhapete (VFA) ja ammoniaagi sisaldus kddritusmahutis ja kddritussaaduses;

— biogaasi kogus, koostis (nt H,S) ja rohk;

— vedeliku ja vahu tase kddritusmahutis.

PVT-jireldused jiitmete mehaanilis-bioloogilise tootlemise kohta

Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad jadtmete mehaanilis-bioloogilise to6tlemise puhul selles punktis esitatud PVT-
jareldused lisaks tildistele PVT-jareldustele jadtmete bioloogilise tootlemise kohta punktis 3.1.

Kui see on asjakohane, kehtivad jditmete mehaanilis-bioloogilise tootlemise puhul ka PVT-jdreldused jddtmete
aeroobse tootlemise kohta (punkt 3.2) ja anaeroobse to6tlemise kohta (punkt 3.3).

Ohkuheide

BAT 39. Et vihendada dhkuheidet, on PVT kasutada molemat allpool nimetatud meetodit.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus

Kogu heitgaasivoo jaotamine suure saasteai-
Heitgaasivoogude  eralda- | nesisaldusega ja viikese saasteainesisaldu-
mine sega heitgaasivoogudeks, nagu kindlaks teh-
tud BAT 3-s mainitud inventuuri kaigus.

Viikese saasteainesisaldusega heitgaasi ring-
lussevott  bioloogilises protsessis, millele | {Jldkohaldatay uute kiitiste
jargneb heitgaasi puhastamine, mida on ko- | pyhyl

handatud vastavalt saasteainete sisaldusele Sldkohald | |
(vt BAT 34). Uldkohaldatav olemasolevate

o o - | kditiste puhul piirangute raa-
Heitgaasi kasutamist bioloogilises protsessis | mes, mis on seotud Shuteede
voib piirata heitgaasi temperatuur ja/voi | paigutusega.

b. | Heitgaasiringlus .
8 & saasteainesisaldus.

Enne korduskasutamist voib olla vaja heit-
gaasis olev veeaur kondenseerida. Sellisel ju-
hul on vaja gaasi jahutada ning eraldunud
vesi vOetakse vOimaluse korral ringlusesse
(vt BAT 35) vdi puhastatakse enne selle dra-
juhtimist.
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4.1.

4.2.

4.2.1.

PVT-JARELDUSED JAATMETE FUUSIKALIS-KEEMILISE TOOTLEMISE KOHTA

Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad jadtmete fuiisikalis-keemilise tootlemise puhul punktis 4 esitatud PVT-
jareldused lisaks iildistele PVT-jareldustele punktis 1.

PVTjireldused tahkete ja/vdi pastataoliste jditmete fisiisikalis-keemilise tootlemise kohta

. Uldine keskkonnatoime

BAT 40. Et parandada ildist keskkonnatoimet, on PVT jilgida sisendjddtmeid osana jditmete eclneva
heakskiitmise ja vastuvdtmise korrast (vt BAT 2).

Kirjeldus
Sisendjditmete seire, arvestades nditeks jargmist:
— orgaaniliste ainete, oksiideerijate, metallide (nt elavhdbe), soolade, ebameeldiva 16hnaga iihendite sisaldus;

— H, moodustumise vdimalus suitsugaasi kiitlemise jadkide, nt lendtuha, segamisel veega.

. Ohkuheide

BAT 41. Et vihendada tolmu, orgaaniliste ithendite ja NH, Shkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada
tiht voi mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

a. | Adsorbeerimine

b. | Biofilter

Vt punkt 6.1.
c. | Tekstiilfilter

d. | Mirgpuhastus

Tabel 6.8.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) tahkete ja pastataoliste jidtmete fisiisikalis-keemilisel to6tlemisel
tekkiva tolmu suunatud dhkuheite puhul

PVT-SHT

Naitaja Modtithik (proovivdtuperioodi keskmine)

Tolm mg/Nm? 2-5

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

PVT+jireldused vanadli rafineerimise kohta

Uldine keskkonnatoime

BAT 42. Et parandada ildist keskkonnatoimet, on PVT jilgida sisendjidtmeid osana jditmete eelneva
heakskiitmise ja vastuvdtmise korrast (vt BAT 2).

Kirjeldus

Sisendjadtmete jilgimine seoses klooritud iihendite sisaldusega (nt klooritud lahustid v&i PCBd).
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BAT 43. Et vihendada korvaldatavate jddtmete kogust, on PVT kasutada itht vdi mitut allpool nimetatud
meetodit.

Meetod Kirjeldus

Vaakumdestillatsiooni, lahustiga ekstraheerimise, kelmeaurustite jne or-

a. | Materjali taaskasutamine gaaniliste jadkide kasutamine asfalditoodetes jne.

Vaakumdestillatsiooni, lahustiga ekstraheerimise, kelmeaurustite jne or-

b. | Energia taaskasutamine ERR . ) .
8 gaaniliste jadkide kasutamine energia taaskasutamiseks.

4.2.2. Ohkuheide

BAT 44. Et vihendada orgaaniliste ithendite dhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada iiht voi mitut
allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus
a. | Adsorbeerimine Vt punkt 6.1.
b. | Termiline oksiidatsioon Vt punkt 6.1. See hdlmab heitgaasi juhtimist toostusahju voi katlasse.
c. | Mérgpuhastus Vt punkt 6.1.

Kehtib PVT-SHT punktis 4.5.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.3. PVTyjireldused kiitteviirtusega jidtmete fiiiisikalis-keemilise to6tlemise kohta

4.3.1. Ohkuheide

BAT 45. Et vihendada orgaaniliste ithendite dhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada iiht v6i mitut
allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

a. | Adsorbeerimine

b. | Kriiokondensatsioon

Vt punkt 6.1

c. | Termiline oksiidatsioon

d. | Mirgpuhastus

Kehtib PVT-SHT punktis 4.5.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
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4.4, PVT+jireldused kasutatud lahustite regenereerimise kohta

4.4.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 46. Et parandada kasutatud lahustite regenereerimise iildist keskkonnatoimet, on PVT kasutada iiht voi
molemat allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus

Kohaldatavus vdib olla piira-
Materjalina  taaskasutusse | Lahustid eraldatakse destilleerimisjaakidest | tud, kui energiavajadus on
votmine aurustamisega. eraldatud lahusti kogusega
vorreldes tilemaaraselt suur.

Destilleerimisjadke kasutatakse energia kasu- Uldkohaldatav

b. | Energiakasutus tamiseks.

4.4.2. Ohkuheide

BAT 47. Et vihendada orgaaniliste ithendite dhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada allpool
esitatud meetodite kombinatsiooni.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus

Ei pruugi olla kohaldatav
halogeenitud lahustite jaa-
kide tootlemisele, et viltida
PCBde ja/vdi PCDD/Fi tekki-
mist ja eritumist.

Protsessi heitgaaside ringlus | Protsessi heitgaasid juhitakse kondensaatori-
aurukatlas test aurukatlasse, mis kiitist varustab.

Meetodi kohaldatavus voib
olla piiratud ohutuskaalut-
b. | Adsorbeerimine Vt punkt 6.1. lustel (nt aktiivsoekiht siittib
tavaliselt, kui ketoonid selle
pinnale adsorbeeruvad).

Ei pruugi olla kohaldatav
halogeenitud lahustite jaa-
¢. | Termiline oksiidatsioon Vt punkt 6.1. kide tootlemisele, et viltida
PCBde ja/voi PCDDJFi tekki-
mist ja eritumist.

d. Kondensats.1 oon voi  krtio- Vt punkt 6.1. Uldkohaldatav
kondensatsioon
e. | Mirgpuhastus Vt punkt 6.1. Uldkohaldatav

Kehtib punktis 4.5 esitatud PVT-SHT.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
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4.5. PVT-SHT orgaaniliste iihendite ohkuheite puhul, mis kaasneb vanadli rafineerimisega, kiitteviirtusega
jadtmete fiiiisikalis-keemilise to6tlemisega ja kasutatud lahustite regenereerimisega

Tabel 6.9.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) lenduvate orgaaniliste ithendite iildkoguse suunatud Shkuheite
puhul, mis kaasneb vanadli rafineerimisega, kiitteviirtusega jiitmete fiiiisikalis-keemilise tootlemisega ja
kasutatud lahustite regenereerimisega

o e PVT-SHT (1)
Néitaja Mboitiihik (proovivdtuperioodi keskmine)
TVOC mg/Nm? 5-30

(") PVT-SHT ei kehti, kui heitkogus on viljumise punktis alla 2 kg/h, tingimusel et iihtegi CMR-ainet ei peeta BAT 3-s mainitud
inventuuri pdhjal heitgaasivoos oluliseks.

4.6. PVT+jireldused kasutatud aktiivsoe, kataliisaatorite jiitmete ja viljakaevatud saastunud pinnase termilise
tootlemise kohta

4.6.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 48. Et parandada kasutatud aktiivsoe, kataliisaatorite jadtmete ja viljakaevatud saastunud pinnase termilise
tootlemise ildist keskkonnatoimet, on PVT kasutada koiki allpool esitatud meetodeid.

Meetod Kirjeldus Kohaldatavus
Eralduvat soojust voib kasutada niiteks po-
a Ahjus tekkivate heitgaaside | letusdhu eelkuumutamiseks vdi selleks, et Uldkohaldatay
" | soojuse kasutamine tekitada auru, mida kasutatakse ka kasuta-
tud aktiivsoe reaktiveerimiseks.
Uks kaudse kiittega ahjude
osadest on tavaliselt metall-
) ) ... | toru ning kohaldatavus voib
) . Kaudse .kutt.ega gh]u.kas%tata.\kse, et Va.ltlda olla piiratud korrosiooniohu
b. | Kaudse kiittega ahi kontakti ahju sisu ja poleti(te)s tekkivate | gy
suitsugaasidega. e
Olemasolevate kiitiste uuen-
damist vdivad takistada ma-
janduslikud piirangud.
See holmab jargmisi meetodeid:
— ahju temperatuuri ja po6rdahju poorle-
Protsessi integreeritud mee- miskiiruse kontrollimine; )
c. |todid Ohkuheite vihenda- | — kijtuse valik: Uldkohaldatav
misek
56K — tihendatud ahju kasutamine voi ahju ka-
sutamine alandatud rohu all, et viltida
hajusheidet 6hku.
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4.6.2. Ohkuheide

BAT 49. Et vihendada HCl-i, HF-, tolmu ja orgaaniliste iihendite 6hkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja
kasutada tiht vdi mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

Vt punkt 6.1. Seda meetodit kasutatakse koos tdiendavate heite vihenda-

a. | Tsiiklon . ;
mise meetoditega.

b. | Elektrifilter (ESP)

c. | Tekstiilfilter

d. | Mirgpuhastus

Vt punkt 6.1.
e. | Adsorbeerimine

f. | Kondensatsioon

g. | Termiline oksiidatsioon (')

(") Termiliseks oksiidatsiooniks on vaja temperatuuri vahemalt 1 100 °C ning kahesekundilist viibeaega sellise aktiivsoe regene-
reerimise puhul, mida kasutatakse toostuslikes seadmetes, milles esineb tdenioliselt raskesti sulavaid halogeenitud voi muid
kuumusekindlaid aineid. Aktiivsoe puhul, mida kasutatakse joogivee ja toiduga seotud rakendustes, piisab termooksiideeri-
jast minimaalse kuumutamistemperatuuriga 850 °C ja kahesekundilisest viibeajast (vt punkt 6.1).

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
4.7. PVTyjireldused viljakaevatud saastunud pinnase vesipesu kohta
4.7.1. Ohkuheide

BAT 50. Et vihendada tolmu ja orgaaniliste ithendite dhkuheidet, mis kaasneb ladustamise, kitlemise ja pesemise
etappidega, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada itht v&i mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod Kirjeldus

a. | Adsorbeerimine

b. | Tekstiilfilter Vt punkt 6.1.

c. | Mirgpuhastus

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
4.8. PVT5jireldused PCBsid sisaldavate seadmete vabastamiseks saastest
4.8.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 51. Et parandada iildist keskkonnatoimet ning vahendada PCBde ja orgaaniliste iithendite suunatud
ohkuheidet, on PVT kasutada koiki allpool nimetatud meetodeid.

Meetod Kirjeldus

Ladustamis- ja tootlemisalade | See holmab jargmisi meetodeid:

katmine — kogu ladustamis- ja kditlusala betoonpdranda katmine vaikkattega.
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Meetod Kirjeldus

See hdlmab jirgmisi meetodeid:

o ) .| — ladustamis- ja kaitluskohtade juurdepddsukohad on lukustatud;
Tootajate  juurdepadsueeskir-
b. |jade kehtestamine, et viltida
saaste levikut

— juurdepéddsuks alale, kus hoitakse ja kaideldakse saastunud seadmeid,
on vaja erikvalifikatsiooni;

— olemas on eraldi ,puhtad” ja ,méidrdunud” riietusruumid kaitseriie-
tuse selga panemiseks/dra votmiseks.

See holmab jargmisi meetodeid:
— saastunud seadmete vilispindu puhastatakse anioonse detergendiga;

— seadmeid tithjendatakse pumbaga vdi vaakumi abil, mitte raskusjou
Seadmete optimeeritud puhas- mojul;
tamine ja dravool — vaakumkambri téditmisel, tithjendamisel ja (lahti)ithendamisel lahtu-

takse selleks kehtestatud korrast;

— pirast trafo siidamiku eemaldamist kestast tagatakse pikk dravoolu-
aeg (vdhemalt 12 tundi), et viltida saastunud vedeliku tilkumist jarg-
miste tootlemistoimingute kiigus.

See holmab jargmisi meetodeid:
— saastest puhastamise ala 8hk kogutakse kokku ja seda puhastatakse
aktiivsoefiltritega;

— meetodi ¢ puhul mainitud vaakumpumba viljalase ithendatakse nn
toruotsameetodil pohineva heite vihendamise siisteemiga (nt kdrg-
temperatuuriline jaitmepdletus, termiline oksiidatsioon voi adsor-
beerimine aktiivsoele);

— suunatud heidet jalgitakse (vt BAT 8);

d. | Ohkuheite kontroll ja seire

— PCBde vodimalikku Shust sadestumist jalgitakse (nt fuiisikalis-keemi-
liste modtmiste voi bioseirega).

See holmab jargmisi meetodeid:

— trafo poorsed saastunud osad (puit ja paber) suunatakse kdrgtempe-
Jadtmekaitlusjadkide korvalda- ratuurilisse poletusse);

mine — PCBd o6lides havitatakse (nt dekloorimine, hiiddrogeenimine, solvatee-

runud elektronide protsessid, kdrgtemperatuuriline jaitmete pdleta-
mine).

f Lahusti taaskasutamine lahus- | Orgaaniline lahusti kogutakse kokku ja destilleeritakse, et seda protsessis
" | tiga pesemise korral taaskasutada.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

5. PVT-JARELDUSED VESIPOHISTE VEDELJAATMETE KAITLEMISE KOHTA

Kui pole mirgitud teisiti, kehtivad vesipohiste vedeljddtmete kditlemise puhul punktis 5 esitatud PVT-jareldused
lisaks iildistele PVT-jdreldustele punktis 1.

5.1. Uldine keskkonnatoime

BAT 52. Et parandada ildist keskkonnatoimet, on PVT jilgida sisendjddtmeid osana jditmete eelneva
heakskiitmise ja vastuvdtmise korrast (vt BAT 2).
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Kirjeldus
Sisendjddtmete seire, arvestades niiteks jargmist:
— biokdrvaldatavus (nt BHT, BHT ja KHT suhe, Zahni-Wellensi test, bioloogilise inhibeerimise (nt aktiivmuda
inhibeerimise) voime);
— emulsiooni [dhkumise vdimalikkus, nt laborikatsetega.
5.2.  Ohkuheide
BAT 53. Et vihendada HCl-i, NH, ja orgaaniliste ithendite dhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada
tiht voi mitut allpool esitatud meetoditest.
Meetod Kirjeldus
a. | Adsorbeerimine
b. | Biofilter
Vt punkt 6.1.
¢. | Termiline okstidatsioon
d. | Mirgpuhastus
Tubel 6.10.
PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) vesipdhiste vedeljiitmete tootlemisel tekkiva HCl-i ja lenduvate
orgaaniliste iihendite iildkoguse suunatud dhkuheite puhul
e JOS PVT-SHT (')
Nditaja Mabtithik (proovivdtuperioodi keskmine)
Vesinikkloriid (HCI) 1-5
mg/Nm?
TVOC 3-20 ()
(') Need PVT-SHTd kehtivad iiksnes juhul, kui asjaomast ainet peetakse BAT 3-s mainitud inventuuri pdhjal heitgaasivoos oluli-
seks.
(3 Vahemiku tilempiir on 45 mg/Nm?, kui heitkogus on viljumise punktis alla 0,5 kg/h.
Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.
6. MEETODITE KIRJELDUS
6.1. Suunatud Shkuheide

Tiiiipiline saasteaine (vOi saas-

Meetod teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Adsorptsioon on heterogeenne reaktsioon, mille
kdigus gaasimolekulid kogunevad sellise tahke
aine voi vedeliku pinnale, mis ,eelistab“ kon-
kreetseid iihendeid teistele ja seega eemaldab
need dravoolust. Kui pind on adsorbeerinud nii
palju kui voimalik, vahetatakse adsorbent vilja
voi adsorbeeritud sisu desorbeeritakse osana ad-
sorbendi regenereerimisest. Desorbeeritud saas-
teained on tavaliselt suurema kontsentratsiooniga
ning neid voib kas taaskasutada voi need korval-
dada. Kdige levinum adsorbent on granuleeritud
aktiivsiisi.

Elavhobe, lenduvad orgaanili-
Adsorbeerimine sed ithendid, vesiniksulfiid,
ebameeldiva 16hnaga ithendid
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Tiiipiline saasteaine (voi saas-

Meetod teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Heitgaasi voog juhitakse ldbi orgaanilise materjali
kihi (nt turvas, kanarbik, kompost, juured voi
puukoor, okaspuit ja eri materjalide kombinat-
sioonid) voi 1abi mdne inertse materjali (savi, ak-
tiivsiisi ja poliluretaan), kus looduslikult esinevad
mikroorganismid muudavad selle bioloogilise
oksiidatsiooni teel siisinikdioksiidiks, ~veeks,

o Ammoniaak, Ve.s.iniksul__fiid, 1?“' anorgaanilisteks sooladeks ja biomassiks.
Biofilter duvad orgaanilised ithendid,

ebameeldiva lohnaga ithendid Biofiltri ehituses on arvestatud sisendjditmete

laadiga. Sobiv filterkihi materjal valitakse nt vee
kinnipidamise v&ime, mahumassi, poorsuse,
struktuurse terviklikkuse jargi. Olulised on ka fil-
terkihi sobiv paksus ja pindala. Biofilter on
tthendatud sobiva ventilatsiooni- ja Shuringlus-
siisteemiga, et tagada kihis thtlane 6hujaotus
ning heitgaasi piisav viibeaeg.

Kondensatsioon on meetod, millega eemalda-
takse heitgaasivoost lahustiaurud, jahutades gaasi
alla selle kastepunkti. Kriiokondensatsiooni pu-
hul vdib kondensaatori to6temperatuur olla kuni
— 120 °C, aga tegelikult jadb see sageli — 40 °C ja
— 80 °C vahele. Kriiokondensatsioon sobib kdigi
LOUde ja lenduvate anorgaaniliste saasteainete
puhul olenemata nende aururdhkudest. Kasuta-
tav madal temperatuur vdimaldab saavutada
viga suure kondenseerimistdhususe, mistdttu so-
bib see histi 16plikuks LOUde heite kontrolli
meetodiks.

Kondensatsioon ja kriiokon-

d . Lenduvad orgaanilised ithendid
ensatsioon

Tsiiklonfiltreid kasutatakse raskemate tahkete
osakeste eemaldamiseks, mis ,kukuvad vilja“

. kui heitgaasid enne separaatorist valjumist poor-
Tsitklon Tolm lema pannakse.

Tsiikloneid kasutatakse tahkete osakeste, eclkdige
PM, ,-osakeste kontrollimiseks.

Elektrifiltri t66pohimdte on osakestele laengu
andmine ja nende eraldamine elektrivilja toimel.
Elektrifiltreid saab kasutada viga erinevates tingi-
mustes. Kuivelektrifiltris eemaldatakse kogutud
materjal mehaaniliselt (nt raputamise, vibrat-
siooni, surudhu abil), samal ajal kui margelektri-
filtris loputatakse see sobiva vedeliku, tavaliselt
vee abil vilja.

Elektrifilter (ESP) Tolm

Tekstiilfilter, millele viidatakse sageli kui kottfil-
trile, on valmistatud poorsest kootud vdi vilditud
kangast, millest gaas voolab 1abi, kuid osakesed
peetakse kinni. Tekstiilfiltri kasutamiseks on vaja
valida heitgaasi omaduste ja suurima tootempe-
ratuuri jaoks sobiv kangamaterjal.

Tekstiilfilter Tolm
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Tuiipiline saasteaine (voi saas- .
Meetod teained), mille heidet vihendatakse Kirjeldus
HEPA-filtrid (korgefektiivsed tahkete osakeste
ohufiltrid) on absoluutfiltrid. Filtreeriv materjal
. koosneb klaaskiudpaberist v6i -matist, millel on
HEPA-filter Tolm suur pakketihedus. Heitgaasivoog juhitakse labi
filtreeriva materjali, kuhu kogunevad tahked osa-
kesed.

Polevate gaaside ja lShnaainete oksiideerimine
heitgaasivoos, mille jaoks saasteainete segu Shu
voi hapnikuga kuumutatakse pdletuskambris
Termiline oksiidatsioon Lenduvad orgaanilised tthendid | temperatuurini, mis on kdrgem isesiittimistem-
peratuurist, ning hoitakse kdrgel temperatuuril
piisavalt kaua, et pdlemine saaks minna 16puni —

suisihappegaasi ja veeni.
Tolm. lenduvad oreaanilised Gaasiliste vOi tahkete saasteainete eemaldamine
iihendid. oaasilised hga clised | gaasivoost massiiilekandega vedelasse lahustisse,
Mirepuhastus iihendid g(leeliseline sPl)gaber) sageli vette vdi vesilahusesse. See voib holmata
8P aasilised leeliselised ithendid keemilist reaktsiooni (nt happelises voi leeliseli-
(gha eline skraber) ses skraberis). Selektiivne kataliiitiline redutseeri-

PP mine (SCR)
6.2.  Orgaaniliste ithendite hajusheide 6hku

Pihkumise avastamise ja kor-

valdamise
ramm

(LDAR)

prog-

Lenduvad orgaanilised ithendid

Struktureeritud meetod orgaaniliste iihendite
kontrollimatu heite vdhendamiseks pihkumise
avastamise ja pihkuvate komponentide paranda-
mise vOi vahetamise teel. Pihkumise avastami-
seks on praegu olemas haistmismeetod (kirjelda-
tud standardis EN 15446) ja optiline
gaasikuvamismeetod.

Haistmismeetod: esiteks tuleb kasutada kies-
hoitavat gaasianaliisaatorit orgaaniliste @thendite
sisalduse modtmiseks seadmete fimbruses (nt ka-
sutades leekionisatsiooni voi fotoionisatsiooni).
Teiseks tuleb timbritseda komponent ldbilask-
matu kotiga, et teha mddtmine otse heiteallika
juures. Monikord asendatakse teine etapp sellise
matemaatilise korrelatsioonikdvera kasutamisega,
mis on saadud paljude sarnaste komponentide
puhul tehtud varasemate mddtmiste statistiliste
tulemuste pohjal.

Optilised gaasikuvamismeetodid: optilisel gaa-
sikuvamismeetodil kasutatakse viikest kerget
kieshoitavat kaamerat, mille abil saab reaalajas
nidha gaasi pihkumist, mis paistab kaamera vi-
deokujutisel suitsuna, koos seadme komponendi
tavalise kujutisega, nii et lihtsalt ja kiiresti on
voimalik {iiles leida koht, kus on orgaaniliste
tthendite markimisvddrne pihkumine. Kujutis te-
kib aktiivsetes siisteemides komponendilt ja selle
timbrusest tagasipeegelduvast infrapunasest lase-
rivalgusest. Passiivsed siisteemid pShinevad sead-
melt ja selle imbrusest loomulikult kiirguval inf-
rapunavalgusel.
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Lenduvate orgaaniliste ithen-

dite hajusheite méotmine

Lenduvad orgaanilised ithendid

Haistmis- ja optilised gaasikuvamismeetodid,
nagu on Kkirjeldatud pihkumise avastamise ja
korvaldamise programmi juures.

Kiitises eralduvate heidete téielikku jalgimist ja
modtmist saab teha mitme iksteist tdiendava
meetodi  kombineerimisega, niiteks kasutades
valgusvoo-varjutuse meetodit voi selektiivse neel-
dumisega laserlokatsiooni (DIAL) meetodeid. Sel-
liste meetoditega saab uurida muutust ajas, teha
ristkontrolli ning kasutatavat LDARi programmi
ajakohastada ja valideerida.

Valgusvoo-varjutuse meetod (SOF): selle mee-
todi puhul salvestatakse teatavat geograafilist
teed pidi tuulega risti libi lenduvate orgaaniliste
ithendite voogude kiirguvat piikesevalguse spek-
tri laiaribalist infrapuna- v&i ultraviolett-/ndhtava
valguse osa ja analiiisitakse selle spektrit Fourier’
teisenduse abil.

Selektiivse neeldumisega laserlokatsioon
(DIAL): see on lasertehnika, milles kasutatakse
valguse selektiivset neeldumist (light detection
and ranging, LIDAR); see on raadiolainetel t66-
tava radari optiline analoog. See tehnika pdhineb
laserimpulsside peegeldumisel atmosfaaris leidu-
vatelt aerosoolidelt ja selle puhul analiiisitakse
teleskoopi piititud peegeldunud valguse spektrit.

6.3. Vetteheide

Meetod

Tutipiline saasteaine (voi saas-
teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Aktiivmudaprotsess

Biolagunevad orgaanilised
ithendid

Lahustunud orgaaniliste saasteainete bioloogiline
oksiideerimine hapniku abil, kasutades mikroor-
ganismide metabolismi. Lahustunud hapniku
juuresolekul (mille jaoks lisatakse dhku voi pu-
hast hapnikku) muudetakse orgaanilised kompo-
nendid siisinikdioksiidiks, veeks vdi muudeks
metaboliitideks ja biomassiks (st aktiivmudaks).
Mikroorganisme hoitakse reovees hdljuvas ole-
kus ja kogu segu aereeritakse mehaaniliselt. Ak-
tiivmudasegu suunatakse eraldamisseadmesse,
millest muda suunatakse tagasi aeratsioonimahu-
tisse.

Adsorbeerimine

Adsorbeeritavad  lahustunud
biolagunematud voi inhibeeri-
vad saasteained, nt siisivesini-
kud, elavhobe, absorbeeritavad
halogeenorgaanilised ithendid

Eraldusmeetod, mille puhul vedelikus (st reovees)
esinevad thendid (st saasteained) kogutakse
tahke aine (tavaliselt aktiivsoe) pinnale.




17.8.2018

Euroopa Liidu Teataja

L 208/87

Meetod

Tiiipiline saasteaine (voi saas-
teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Keemiline oksiideerimine

Oksiideeritavad lahustunud
biolagunematud voi inhibeeri-
vad saasteained, nt nitrit, tsiia-
niid

Orgaanilised tthendid oksiideeritakse vahem kah-
julikeks ja kergemini biolagunevateks tthenditeks.
Meetodid holmavad margoksiidatsiooni voi ok-
siidatsiooni osooni vdi vesinikperoksiidiga, mida
voivad toetada kataliisaatorid voi ultraviolettkiir-
gus. Keemilist okstideerimist kasutatakse ka sel-
liste orgaaniliste ithendite lagundamiseks, mis
tekitavad 16hna, maitset ja virvi, ning desinfekt-
siooniks.

Keemiline redutseerimine

Redutseeritavad lahustunud
biolagunematud voi inhibeeri-
vad saasteained, nt kuueva-
lentne kroom (Cr(VI))

Keemiline redutseerimine on saasteainete muut-
mine sarnasteks, kuid vihem kahjulikeks voi
ohtlikeks iihenditeks, kasutades keemilisi redut-
seerijaid.

Koagulatsioon ja flokulatsi-
oon

Holjuvaine ja peenosakestega
seotud metallid

Koagulatsiooni ja flokulatsiooni kasutatakse hol-
juvaine eraldamiseks reoveest ning neid viiakse
sageli ellu iiksteisele jargnevate etappidena. Koa-
gulatsiooniks lisatakse koagulante, mille laengud
on hdljuvaine omaga vastupidised. Flokulatsioo-
niks lisatakse poliimeere, et mikrohelbed liituk-
sid kokkupdrkel ja moodustaksid suuremad hel-
bed. Moodustunud helbed eraldatakse seejarel
setitamise, dhu flotatsiooni voi filtrimisega.

Destilleerimine/rektifitseeri-
mine

Lahustunud  biolagunematud
vOi inhibeerivad saasteained,
mida saab eraldada destilleeri-
misega, nt moned lahustid

Destilleerimine on meetod eri keemistempera-
tuuriga tthendite eraldamiseks osalise aurusta-
mise ja kondenseerimise teel.

Reovee destilleerimine on madala keemistempe-
ratuuriga saasteainete eemaldamine reoveest
nende aurufaasi viimise teel. Destilleerimine toi-
mub taldrikute vi tditematerjaliga kolonnides ja
nende jirel kasutatavas kondensaatoris.

Tasakaalustamine

K&ik saasteained

Voogude ja saastekoormuse tasakaalustamine,
kasutades paake v&i muid kiitlusmeetodeid.

Aurustamine

Lahustuvad saasteained

Destilleerimine (vt eespool), mille kdigus viiakse
vesi aurufaasi, et kontsentreerida korge keemis-
temperatuuriga ainete vesilahuseid edasiseks ka-
sutamiseks, tootlemiseks voi kdrvaldamiseks (nt
reovee poletamisega). Energiatarbe vidhendami-
seks tehakse seda tavaliselt mitmeetapilises sead-
mes, kus alardhk jirk-jdrgult suureneb. Veeaur
kondenseeritakse, et voimaldada selle taaskasuta-
mist vdi reoveena drajuhtimist.
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Meetod

Tiiipiline saasteaine (voi saas-
teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Filtrimine

Flotatsioon

Tahkete ainete eraldamine reovee juhtimisega
labi poorse keskkonna, nt liivfiltrimine, mikrofil-
trimine, ultrafiltrimine.

Holjuvaine ja peenosakestega
seotud metallid

Tahked voi vedelad osakesed eralduvad reoveest,
kuna need kinnituvad viikeste gaasimullide
kiilge; tavaliselt on selleks gaasiks Shk. Ujuvad
osakesed kogunevad veepinnale ja kogutakse
sealt vahuriisumisseadmega.

loonivahetus

loonsed lahustunud biolagune-
matud voi inhibeerivad saas-
teained, nt metallid

Soovimatute vdi ohtlike ioonsete koostisosade
kinnipidamine reoveest ja asendamine sobiva-
mate joonidega, kasutades ioonvahetusvaiku.
Saasteained peetakse ajutiselt kinni ja vabasta-
takse hiljem regenereerimis- voi tagasipesuvede-
likku.

Membraanbioreaktor

Biolagunevad orgaanilised
tthendid

Aktiivmudaga to6tlemise ja membraanfiltrimise
kombinatsioon. Kasutatakse kahte varianti: a) vi-
line retsirkulatsiooniring aktiivmudamahuti ja
membraanimooduli vahel ning b) membraani-
mooduli sukeldamine aereeritavasse aktiivmuda-
mahutisse, nii et viljavool filtritakse vilja labi
Oonsatest kiududest membraani ja biomass jddb
mahutisse.

Membraanfiltrimine

Holjuvaine ja peenosakestega
seotud metallid

Mikrofiltrimine (MF) ja ultrafiltrimine (UF) on
membraanfiltrimisprotsessid, mille kiigus kogu-
nevad ja kontsentreeruvad membraani iihele kiil-
jele saasteained, nagu reovees sisalduvad tahked
ja kolloidosakesed.

Neutraliseerimine

Happed, leelised

Reovee pH vilakse kemikaalide lisamisega neu-
traalsele tasemele (ligikaudu 7). pH suurendami-
seks voib kasutada naatriumhiidroksiidi (NaOH)
voi kaltsiumhiidroksiidi (Ca(OH),), samas kui pH
vihendamiseks kasutatakse vdavelhapet (H,SO,),
soolhapet (HCl) voi siisinikdioksiidi (CO,). Mo-
ned saasteained vdivad neutraliseerimise ajal sa-
destuda.

Nitrifitseerimine/denitrifit-
seerimine

Uldlammastik, ammoniaak

Kaheastmeline protsess, mida tavaliselt kasuta-
takse bioloogilises reoveepuhastis. Esimene etapp
on aeroobne nitrifitseerimine, milles mikroorga-
nismid oksiideerivad ammooniumi (NH,*) vahe-
pealseks nitritiks (NO,-), mis seejirel oksiideeri-
takse edasi nitraadiks (NO;). Jdrgnevas
hapnikuvabas denitrifitseerimisetapis redutseeri-
vad mikroorganismid nitraadi gaasiliseks lim-
mastikuks.
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Meetod

Tiiipiline saasteaine (voi saas-
teained), mille heidet vihendatakse

Kirjeldus

Oli ja vee eraldamine

OliJrasv

Oli ja vee eraldamine ning sellele jirgnev &li ee-
maldamine vaba 0li eraldamisega raskusjou toi-
mel, eraldusseadmetega voi emulsiooni 16hkumi-
sega (kasutades emulsioone lohkuvaid kemikaale,
nagu metallisoolad, mineraalhapped, adsorben-
did ja orgaanilised poliimeerid).

Holjuvaine ja peenosakestega

Setitamine ; Tahkete osakeste sadenemine raskusjou toimel.
seotud metallid
. Lahustunud saasteainete muundamine lahusta-
Sadenevad lahustunud biolagu- - ; AT i
. N matuteks ithenditeks sadestite lisamise abil. See-
Sadestamine nematud voi inhibeerivad saas- | ... . L
. : jarel eraldatakse tekkinud tahke sade setitamise,
teained, nt metallid, fosfor ) .
ohu flotatsiooni voi filtrimise teel.
Viljapuhutavate saasteainete eemaldamine vesi-
Viljapuhutavad saasteained, nt | faasist gaasilise faasiga (nt aur, limmastik voi
vesiniksulfiid (H,S), ammo- | 8hk), mis juhitakse lbi vedeliku. Need kogutakse
Labipuhumine niaak (NH,), moned adsorbee- | parast kokku (nt kondensatsiooniga) edasiseks

ritavad  halogeenorgaanilised
ithendid (AOX), siisivesinikud

kasutamiseks voi korvaldamiseks. Arastusefek-
tiivsust voib suurendada temperatuuri tdstmine

voi rohu alandamine.

6.4. Sortimismeetodid

Meetod Kirjeldus

Ohkklassifitseerimine (voi Shksepareerimine) on protsess, mille kiigus
eraldatakse erineva osakeste suurusega kuivad segud osakeste suuruse
jargi umbkaudu rithmadeks voi klassideks, milles v6ib osakeste suurus
varieeruda 10 meSist kuni viikesemate osakesteni kui need, mida on
véimalik sdelumisega eraldada. Ohkklassifikaatorid tdiendavad sdelu ra-
kendustes, mille puhul on vaja eraldada vaiksemaid osakesi kui kauban-
duslikult kittesaadavate sdeltega vimalik, ning tiiendavad sdelu suure-
mate osakeste korral, juhul kui 6hkklassifitseerimise erilised eelised seda
vbimaldavad.

Ohkklassifitseerimine

(Must- ja varvilised) metallid sorditakse detektoripooli abil, mille mag-
netvilja metalliosakesed mdjutavad ja mis on iithendatud protsessoriga,
mis kontrollib Shujugasid tuvastatud materjali eraldamiseks.

Metallieraldi

Virvilised metallid sorditakse poorisvooluseparaatorite abil. Poorisvool
tekitatakse haruldasest muldmetallist magnet- voi keraamiliste rootori-
tega, mis paiknevad konveieri 16pus ja poorlevad suure kiirusega, kon-
veierist soltumata. Selle protsessi kiigus ajutiselt magneeditakse mitte-
magnetilised metallid, mistdttu rootoriga sama polaarsusega metallid
tdukuvad eemale ja eralduvad iilejadnud materjalist.

Virviliste metallide elektromagnetiline
eraldamine
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Meetod Kirjeldus

Tootajad eraldavad materjali kisitsi visuaalse kontrolli kdigus kas korje-
liinidelt voi maast, et eemaldada sihtmaterjal selektiivselt tildisest jadtme-
voost vOi eemaldada viljundvoost saaste, suurendamaks selle puhtust.
Seda meetodit kasutatakse iildiselt ringlussevdetavate materjalide (klaas,
plast jne) puhul ning saasteainete, ohtlike materjalide ja liiga suurte ma-
terjalide, nagu elektroonikaromude puhul.

Kisitsi eraldamine

Virvilised metallid sorditakse magneti abil, mis tdmbab ligi vérvilisi me-
Magneteraldus talle. Seda voib teha niiteks Shus paikneva magneteraldi vo6i magnet-
trumliga.

Materjalid sorditakse lahi-infrapunasensoriga, mis skaneerib konveieri-
linti kogu selle laiuses ja edastab eri materjalide spektrid andmeprotses-
sorisse, mis kontrollib Shujugasid tuvastatud materjali eraldamiseks.
NIRS ei sobi iildiselt musta virvi materjali sortimiseks.

Lihi-infrapunaspektroskoopia (NIRS)

Veega tdidetud separeerimismahutid Tahked materjalid jaotatakse olenevalt nende tihedusest kahte osasse.

Materjal sorditakse osakeste suuruse jirgi. Seda voib teha trummelsdel-
Suurusel p&hinev eraldamine tega, lineaar- ja ketasvonksdeltega, flip-flop-sdeltega, tasapinnaliste sdel-
tega ja likkuvate restidega.

Materjalid eraldatakse nende tiheduse ja suuruse jirgi, kui need liiguvad
Vibrosdelur (mérgsdelurite vdi tihedusel pohinevate mirgseparaatorite puhul pul-
bina) kaldes laual, mis véngub edasi-tagasi.

Erinevaid materjale sisaldavad jaitmed sorditakse rontgeni abil materjali
tiheduse, halogeensete voi orgaaniliste komponentide alusel. Andmed eri
materjalide omaduste kohta edastatakse andmeprotsessorisse, mis kont-
rollib Shujuga tuvastatud materjali eraldamiseks.

Rontgenististeemid

6.5. Haldamisega seotud meetodid

Onnetusjuhtumite haldamise kava on osa keskkonnajuhtimissiisteemist
(vt BAT 1) ning selles tehakse kindlaks kaitisega kaasnevad ohud ja nen-
dega seotud riskid ning miiratletakse meetmed nende riskide vihenda-
miseks. Selles voetakse arvesse selliste saasteainete inventuuri, mis esine-
vad vOi vdivad tdendoliselt esineda ning millel vdib viljapidsemise
korral olla keskkonnamgju.

Onnetusjuhtumite haldamise kava

Jadkide haldamise kava on osa keskkonnajuhtimissiisteemist (vt BAT 1)
ning kujutab endast meetmete kogumit, mille eesmirk on (1) minimee-
Jadkide haldamise kava rida jddtmekditlusega kaasnevate jaikide teket, (2) optimeerida jidkide
korduskasutamist, regenereerimist, ringlussevottu ja/vdi nende energia
taaskasutamist, (3) tagada jdakide nduetekohane kdrvaldamine.
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