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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,
26. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja néukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima v&ima-
liku tehnika (PVT) alased jireldused puitmassi, paberi ja papi tootmiseks

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 6750 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/687[EL)
EUROOPA KOMISJON,
vottes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

vottes arvesse Euroopa Parlamendi ja ndukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL t66stusheidete kohta
(saastuse kompleksne viltimine ja kontroll), (') eriti selle artikli 13 15iget 5,

ning arvestades jargmist:

(1)  Direktiivi 2010/75/EL artikli 13 16ike 1 kohaselt korraldab komisjon sama direktiivi artikli 3 punktis 11 méérat-
letud parimat voimalikku tehnikat (PVT) kasitlevate viitedokumentide koostamise soodustamiseks komisjoni ning
liikkmesriikide, asjaomaste toostusharude ja keskkonnakaitset edendavate valitsusviliste organisatsioonide vahelise
teabevahetuse.

(2)  Vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 13 loikele 2 kisitletakse teabevahetuses kditiste ja tehnoloogia heitealast
tohusust (vajaduse korral lithiajaliste ja pikaajaliste keskmistena) ning nendega seotud vordlustingimusi, toorainete
laadi ja kasutamist, veekasutust, energiakulu ja jaitmeteket, ning kasutatavat tehnoloogiat, sellega seotud seiret,
terviklikku keskkonnamdju, majanduslikku ja tehnilist teostatavust ning arengut, parimat vdimalikku tehnikat ja
kujunemisjirgus tehnoloogiat, mis maaratletakse parast sama direktiivi artikli 13 18ike 2 punktides a ja b esitatud
asjaolude kaalumist.

(3)  Direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 12 madiratletud PVT-jdreldused on PVT-viitedokumentide pShielement,
milles esitatakse jareldused parima vdimaliku tehnika kohta, selle kirjeldus ning teave selle rakendatavuse hinda-
miseks ning parima véimaliku tehnikaga saavutatud heitetasemete, sellega seotud seire, sellega seotud tarbimista-
semete ja vajaduse korral asjaomase tegevuskoha suhtes vdetavate parandusmeetmete kohta.

(4)  Vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 14 loikele 3 viidatakse sama direktiivi II peatiikis kasitletud kiitiste jaoks
loa tingimuste kehtestamisel PV T-jareldustele.

(5)  Direktiivi 2010/75/EL artikli 15 16ike 3 kohaselt sitestab pidev asutus heite piirvddrtused, mis tagavad, et tavapa-
rastel kditamistingimustel ei {ileta heide parima vdimaliku tehnika puhul saavutatavaid heitetasemeid, mis on
satestatud direktiivi 2010/75/EL artikli 13 16ikes 5 osutatud PVT-jdreldusi kisitlevas otsuses.

(6)  Direktiivi 2010/75/EL artikli 15 15ikes 4 lubatakse artikli 15 1ikes 3 esitatud ndude suhtes erandeid teha iiksnes
juhul, kui parima vdimaliku tehnikaga seotud heitetasemete saavutamisega seotud kulud iletavad keskkonnaalast
kasu asjaomase kiitise geograafilise asukoha, kohalike keskkonnatingimuste voi tehniliste niitajate tottu.

(7)  Vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 16 16ikele 1 pShinevad direktiivi artikli 14 15ike 1 punktis ¢ osutatud seire-
nduded PVT+jirelduste kohastel seiret kisitlevatel jareldustel.

(8)  Vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 21 16ikele 3 vaatab pidev asutus nelja aasta jooksul alates PVT-jdreldusi
kisitlevate otsuste avaldamisest 1dbi ja vajaduse korral ajakohastab koik loa tingimused ning tagab, et kiitis vastab
konealuse loa tingimustele.

(') ELTL 334,17.12.2010,1k 17.
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(9)  Komisjoni 16. mai 2011. aasta otsusega, millega luuakse foorum teabevahetuseks vastavalt direktiivi 2010/75/EL
(toostusheidete kohta) artiklile 13, (%) loodi foorum, mis koosneb liikmesriikide, asjaomaste toostusharude ja kesk-
konnakaitset edendavate valitsusvaliste organisatsioonide esindajatest.

(10)  Vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 13 Idikele 4 sai komisjon 20. septembril 2013 kitte nimetatud foorumi
arvamuse paberimassi, paberi ja papi tootmist kisitleva PVT-viitedokumendi kavandatava sisu kohta ning tegi
selle avalikult kéttesaadavaks (2).

(11) Kiesoleva otsusega ettendhtud meetmed on kooskolas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 1dike 1 alusel loodud
komitee arvamusega,

ON VASTU VOTNUD KAESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

PVT-jireldused paberimassi, paberi ja papi tootmise jaoks on esitatud kdesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Kiesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Briissel, 26. september 2014
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Janez POTOCNIK

(") ELTC 146,17.5.2011,1k 3.
() https://circabc.europa.eu/w/browse/6516b21a-7f84-4532-b0e1-52d411bd0309
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KOHALDAMISALA

PVT-jareldustes kisitletakse tegevusalasid, mis on tdpsustatud direktiivi 2010/75/EL I lisa punkti 6.1 alapunktides a ja b,
st jargmiste materjalide integreeritud ja integreerimata tootmist toostuskaitistes:

a) puitmassi tootmine puidust voi muust kiulisest materjalist;

b) paberi voi papi tootmine tootmisvoimsusega iile 20 tonni 66pdevas.

Eelkdige kisitletakse PVT-jareldustes jargmisi protsesse ja tegevusvaldkondi:

i) keemiline puitmassi tootmine:

a) Krafti (sulfaat-)keet,

b) sulfitkeet;

ii) puitmassi ja keemilise puitmassi tootmine;

i) makulatuuri ringlussevtt kas triikivirvi eemaldamisega voi ilma;

iv) paberi tootmine ja sellega seotud protsessid;

v) koik utilisaatorkatlad ja lubjapéletusahjud, mida kiitatakse tselluloosi- ja paberivabrikutes.

PVT-jireldustes ei ole kisitletud jargmisi tegevusvaldkondi:

i) tselluloosimassi tootmine muust kiulisest taimsest toorainest kui puit (nt {iheaastataimedest);

ii) paiksed sisepdlemismootorid;

iif) muud poletusseadmed auru ja energia tootmiseks kui utilisaatorkatlad;

iv) sisemiste pdletitega kuivatid paberimasinate ja pinnakatteseadmete jaoks.

Lisaks on PVT-jareldustes kasitletud tegevusvaldkondadega seotud jargmised olulised viitedokumendid.

Viitedokument Tegevus

Toostuslikud jahutussiisteemid (ICS)

Toostuslikud jahutussiisteemid, nt tornjahutid, plaatsoojus-
vahetid

Majanduslik moju ja terviklik keskkonnamoju (ECM) Meetodite majanduslik mdju ja terviklik keskkonnamdju
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Viitedokument

Tegevus

Ladustamisel tekkiv heide (EFS)

Heide tankidest, torujuhtmetest ja ladustatud kemikaalidest

EnergiatShusus (ENE)

Uldine energiatdhusus

Suured pdletusseadmed (LCP)

Auru ja elektri tootmine pdletuskatlaga paberimassi- ja
paberitoostustes

Monitooringu iildpdhimdtted (MON)

Heite seire

Jadtmete poletamine (W)

Jadtmete kohapeal pdletamine ja koospdletamine

Jadtmekditlustoostus (WT)

Jadtmete ettevalmistamine kiitusena kasutamiseks

ULDISED KAALUTLUSED

PVT-jareldustes esitatud meetodite loetelud ja kirjeldused ei ole normatiivsed ega ammendavad. On lubatud kasutada
muid meetodeid, mis tagavad vihemalt samaviirse keskkonnakaitse taseme.

Kui ei ole deldud teisiti, on PVT-jareldused iildkohaldatavad.

PARIMA VOIMALIKU TEHNIKAGA SEOTUD HEITETASEMED

Kui parima v&imaliku tehnikaga seotud heitetasemed (PVT-kohased heitetasemed) on sama keskmistamisajavahemiku
kohta esitatud erinevates iihikutes (nt kontsentratsioonina ja erikoormuse védirtustena (heide netotoodangu tonni kohta)),
tuleb PVT-kohase heitetaseme viljendamise eri viise pidada samaviirseteks alternatiivideks.

Integreeritud ja mitut toodet tootvate tselluloosi- ja paberivabrikute iiksikute protsesside (tselluloosikeetmine, paberi
tootmine) ja/vdi kombineeritud toodete jaoks médratletud PVT-kohased heitetasemed tuleks kombineerida segamisreegli

abil, arvestades iga protsessi suhtelist osa heites.

VETTEHEITE KESKMISTAMISE AJAVAHEMIKUD

Kui ei ole deldud teisiti, on PVT-kohaste heitetasemete puhul vetteheite keskmistamise ajavahemikud méidratletud jargmi-

selt.

Pieva keskmine

Keskmine 24 tunni jooksul kogutud liitproovis, mille kogumisel arvestatakse voolukii-
rust (') vOi piisavalt stabiilse voolukiiruse puhul aega (1)

Aasta jooksul leitud pdeva keskvairtuste keskmine, mille leidmisel on andmed kaalutud

Aasta keskmine pdevase toodanguga ja mis viljendatakse heitainete massina saadud toodangu vdi

toodeldud materjalide massitihiku kohta

(") Erijuhtudel voib tekkida vajadus kasutada erinevat proovivotumeetodit (nt tihekordne proovivott).

OHKUHEITE VORDLUSTINGIMUSED

PVT-kohased heitetasemed viljendatakse dhkuheite korral standardtingimustel: kuiv gaas, temperatuur 273,15 K, rdhk
101,3 kPa. Kui PVT-kohane heitetase viljendatakse kontsentratsioonina, ndidatakse O, vdrdluskontsentratsioon (mahu-

protsendina).
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Teisendus hapniku vdrdluskontsentratsioonile

Jargnevalt on esitatud valem heite kontsentratsiooni arvutamiseks hapnikusisalduse vordlustasemel.

kus

E, (mg/Nm):

O, (mahuprotsent):

o 21_OR

E, =
f T 21-0y

X Ey

heite kontsentratsioon, mis vastab hapnikusisalduse vordlustasemele O,

hapnikusisalduse vordlustase

E,; (mg/Nm?):

0,, (mahuprotsent):

heite mdddetud kontsentratsioon, mis vastab mdddetud hapnikusisaldusele O,

mdddetud hapnikusisaldus.

OHKUHEITE KESKMISTAMISE AJAVAHEMIKUD

Kui ei ole deldud teisiti, on PVT-kohaste heitetasemete puhul Shkuheite keskmistamise ajavahemikud madratletud

jargmiselt.

Pieva keskmine

24 tunni keskmine, mis leitakse pideva modtmisega saadud usaldusvdirsete tunni kesk-
miste keskmistamisega

Proovivituperioodi
keskvairtus

Kolme jirjestikuse, vihemalt 30 minutit kestva modtmise keskmine véirtus

Aasta keskmine

Pideva modtmise puhul: usaldusvairsete tunni keskmiste keskmine. Perioodilise modt-
mise puhul: kdikide aasta jooksul mdddetud proovivdtuajavahemike keskmiste keskmine.

MOISTED

PVT-jareldustes kasutatakse jargmisi mdisteid:

Kasutatud mdiste

Mairatlus

Uus seade

Pirast PVT-jarelduste avaldamist kaitises esmakordselt kasutusloa saanud seade voi vana
seadme asemel kiitise olemasolevale alusele paigaldatud seade.

Olemasolev seade

Seade, mis ei ole uus seade.

Oluline uuendamine

Oluline muudatus seadme v&i heitevihendussiisteemi projektis voi tehnoloogias, mis
holmab protsessiiiksuse ja selle seadmete suuremaid muudatusi ja asendamist.

Uus tolmuheite vihendamise
siisteem

Tolmuheite vihendamise siisteem, mida kaitatakse esmakordselt tootmiskohas parast
PVT-jdrelduste avaldamist.

Olemasolev tolmubheite
vihendamise siisteem

Tolmubheite vihendamise siisteem, mis ei ole uus tolmuheite vihendamise siisteem.

Mittekondenseeritavad
haisuga gaasid

Mittekondenseeritavad haisuga gaasid, mille all peetakse silmas sulfaatkeedu puhul vaba-
nevaid gaase.

Kontsentreeritud mittekon-
denseeritavad haisuga gaasid

Kontsentreeritud mittekondenseeritavad haisuga gaasid (vdi ,tugeva haisuga gaasid”): kdik
taandatud vaavlit (TRS) sisaldavad gaasid keetmisprotsessist, aurustamisest ja kondensaa-
tide labipuhumisest.
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Kasutatud maiste

Miiratlus

Tugeva haisuga gaasid

Kontsentreeritud mittekondenseeritavad haisuga gaasid

Norga haisuga gaasid

Lahjendatud mittekondenseeritavad haisuga gaasid: koik taandatud vaavlit sisaldavad
(TRS) gaasid, mis ei ole tugeva haisuga gaasid (nt gaasid, mis tulevad tsisternidest, laastu-
punkritest, lubimudafiltritest, kuivatusmasinatest).

Norga haisuga jadkgaasid

Norga haisuga gaasid, mis eralduvad mujalt kui utilisaatorkatla, lubjapdletusahju voi TRS-
poleti kaudu.

Pidev modtmine

Tootmiskohas piisipaigaldusega automaatmddtmissiisteemiga (AMS) tehtavad modtmised.

Perioodilised mootmised

Moddetava niitaja (teatava moddetava koguse) midramine teatavate ajavahemike tagant
kisitsi- voi automaatmeetoditega.

Hajusheide

Heide, mis tuleneb lenduvate ainete vdi tolmu otsesest kokkupuutest keskkonnaga
normaalses to0olukorras (ei holma tahtlikku keskkonda juhtimist).

Integreeritud tootmine

Paberimassi, paberi ja papi tootmine samas tootmiskohas. Tselluloosimassi tavaliselt ei
kuivatata enne paberi v3i papi tootmist.

Integreerimata tootmine

Kas a) tselluloosimassi tootmine miiligiks vabrikus, milles ei ole paberimasinaid, voi
b) paberi ja papi tootmine mujal toodetud (turult ostetud) tselluloosimassist.

Netotoodang

i) Paberivabrik: pakkimata miitigikdlblik toodang pdrast viimast pikildikamis-kerimis-
seadet, st enne konvertimist.

ii) Eraldi katmisseadme puhul: toodang pérast katmist.

iii) Pehmepaberivabrik: miiiigikdlblik toodang parast pehmepaberimasinat, enne kdiki
kerimisprotsesse ja vélja arvatud rullide stidamikud.

iv) Turustatava tselluloosi vabrik: toodang parast pakendamist (ADt (Shukuiva tselluloosi
tonnides)).

v) Integreeritud paberivabrik: netopaberimassi toodang — toodang pirast pakendamist
(ADt) ning paberimass, mis on saadetud paberivabrikusse (paberimass on arvestatud
90 % kuivusega, st dhukuivana). Netopaberitoodang: sama kui alapunktis i.

Eripaberivabrik

Paberivabrik, milles toodetakse mitmesuguseid paberi ja papi sorte eriotstarbeks (to0s-
tuslik voi mittetoostuslik), mida iseloomustavad erilised omadused, suhteliselt viike 15pp-
kasutajaturg v8i niSirakendused, mis on sageli spetsiaalselt ette nihtud konkreetse kliendi
voi l6ppkasutajate rithma jaoks. Eripaberi sortide ndited on sigaretipaber, filterpaber,
metalliseeritud paber, termopaber, isekopeeruv paber, isekleepuvad etiketid, valukattega
paber, kipsplaadi kattepaber ja eripaberid vahatamiseks, isoleerimiseks, katuse katmiseks,
asfalteerimiseks ja muudeks erirakendusteks voi -to6tlusteks. Koik need paberisordid ei
kuulu standardsete paberikategooriate hulka.

Lehtpuit

Rithm puiduliike, sealhulgas nt haava, p6ogi, kase ja eukalipti puit. Lehtpuidu (lehtpuu-
puidu, kdvapuidu) vastand on pehmepuit (okaspuit).

Pehmepuit

Okaspuude, sealhulgas niiteks kuuse ja manni puit. Pehmepuidu (okaspuidu, okaspuu-
puidu) vastand on kdvapuit (lehtpuit).

Leelistamine

Protsess lubjatsiiklis, milles hiidroksiid (valge leelis) regenereeritakse reaktsiooni
Ca(OH), + CO,> — CaCO, (s) + 20H- abil.
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LUHENDID

Kasutatud maiste

Miiratlus

Air Dry tonne, dhukuiv tonn, 90 % ulatuses kuivatatud tselluloosimassi puhul kasutatav

ADt ithik.

AOX Adsorbeeritavad halogeenj}pd O?gaanilised ithendid, mida méddetakse meetodiga EN ISO:
9562 (standardmeetod mairamiseks heitvees).

BHT Biokeemililr%e ha.pnikutarve. L.ahustun.ud hapniku kogus, mis on mikroorganismidele vaja-
lik orgaanilise aine lagundamiseks heitvees.

CMP Keemilis-mehaaniline puitmass (chemimechanical pulp).

CTMP Keemiliselt t60deldud termomehaaniline puitmass (chemithermomechanical pulp).

KHT Keem.iline hapnikutflrve; keer?‘i‘lis'elt. oksﬁdee'ritavatf‘:‘ orggar}iliste ainete kogus heitvees
(tavaliselt peetakse silmas analiiiisi dikromaadiga okstideerimise meetodi abil).

DS Tahket kuivainet, massiprotsentides.

DTPA moorussis, mida Kossatas vesikperolodiga plecgrami T

ECF Elemental Chlorine Free, ei sisalda elementaarset kloori.

EDTA gj}g%ene diamine tetraacetic acid, etiileendiamiintetradddikhape (kompleksi-/kelaadimoodus-

H,S Vesiniksulfiid

LWC Light weight coated paper, kerge kaetud paber.

NO, Limmastikoksiidi (NO) ja limmastikdioksiidi (NO,) summa, viljendatud NO,-na.

NSSC Neutral sulphite semi chemical, neutraalsulfit-pooltselluloos.

RCF Recycled fibres, ringlussevdetud kiud.

SO, Viaveldioksiid.

TCF Totally Chlorine Free, tdielikult kloorivaba.

Uldlimmastik (Tot-N)

Uldlammastik viljendatakse N-na, holmab orgaanilist limmastikku, ammoniaaklimmas-
tikku (NH,*-N, vaba ammoniaak ja ammooniumsoolad), nitritlimmastikku (NO,-N,
nitritid) ja nitraatlimmastikku (NO,~N, nitraadid).

Uldfosfor (Tot-P)

Uldfosfor viljendatakse P-na, holmab lahustunud fosforit ja lahustumatut fosforit, mis
satub heitvette sademena vi mikroobide koostises.

TMP

Termomehaaniline puitmass (thermomechanical pulp).

TOC

Orgaanilise siisiniku iildsisaldus.
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Kasutatud maiste Miiratlus

Total reduced sulphur, taandatud vidavli iildsisaldus. Paberimassi valmistamisel tekkivate
TRS jirgmiste haisvate taandatud vidavlithendite summa: vesiniksulfiid, metiiiilmerkaptaan,
dimetiiilsulfiid ja dimetitildisulfiid, véljendatud védavlina.

Total suspended solids, hdljuvainete iildsisaldus (heitvees). Holjuvained koosnevad viikestest
TSS kiufragmentidest, tditeainetest, peenosakestest, settimata biomassist (mikroorganismide
kogumikud) ja muudest viikestest osakestest.

Volatile organic compounds, lenduvad orgaanilised ithendid, nagu on médratletud direktiivi

voc 2010/75EL artikli 3 punktis 45.

1.1. ULDISED PVT-JARELDUSED TSELLULOOSI- JA PABERITOOSTUSE JAOKS
Lisaks selles osas nimetatud iildistele PVT-jareldustele kohaldatakse ka osades 1.2-1.6 osutatud konkreetsete
protsesside PVT+jireldusi.

1.1.1.  Keskkonnajuhtimissiisteem

PVT 1. Tselluloosi, paberi ja papi tootmiseks kasutatavate seadmete/kiitiste iildise keskkonnatoime parandami-
seks tuleb rakendada tootmise PVT-jdreldusi ja keskkonnajuhtimissiisteemi, mis vastab koigile jargmistele
tunnustele:

a) juhtkonna, s.h tippjuhtkonna pithendumus;

b) sellise keskkonnapoliitika madratlemine, milles muu hulgas nahakse ette kiitise pidev tdiustamine juhtkonna
poolt;

¢) vajaliku korra, eesmirkide ja sihttasemete planeerimine ja kehtestamine koos finantsplaneerimise ja inves-
teeringutega,

d) korra rakendamine, poorates erilist tihelepanu jargmistele aspektidele:
i)  struktuur ja vastutus,
ii) viljadpe, teadlikkus ja padevus,
iti) kommunikatsioon,
iv) tootajate kaasamine,
v)  dokumenteerimine,
vi) tdhus protsessijuhtimine,
vii) hoolduskavad,
viii) valmisolek hiddaolukorraks ning hidaolukorras tegutsemine,
ix) vastavus keskkonnaalastele digusaktidele;
e) tditmise kontrollimine ja parandusmeetmed, poorates erilist tdhelepanu jargmistele aspektidele:
i) seire ja mddtmine (vt ka viitedokument ,Monitooringu @ildpShimdtted”),
ii) parandus- ja ennetusmeetmed,
ili) dokumenteerimine,

iv) soltumatu (voimaluse korral) sise- ja viliskontroll, et teha kindlaks, kas keskkonnajuhtimissiisteem
toimib kavatsuste kohaselt ja kas seda rakendatakse ning jargitakse vastavalt nduetele;
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f) keskkonnajuhtimissiisteemi ja selle jatkuva sobivuse, piisavuse ja tShususe hindamine tippjuhtkonna poolt;
g) puhtama tehnoloogia arengu jilgimine;

h) uue seadme projekteerimise ajal seadme tulevase demonteerimise ning kogu selle tooaja jooksul aset leidva
keskkonnamdjuga arvestamine;

i) korrapdraste sektorisiseste vordlusanaliiiiside tegemine.

Kohaldamine

Keskkonnajuhtimissiisteemi kohaldamisala (nt iiksikasjalikkuse tase) ja laad (nt standarditud vdi standardimata)
on ildiselt seotud kiitise laadi, suuruse ja keerukusega ning vdimalike keskkonnamdjudega.

Materjalide haldamine ning hea té6korraldus

PVT 2. PVT on rakendada hea tookorralduse pohimdtteid, et vihendada tootmisprotsessi keskkonnaméju,
kasutades kombineeritult meetodeid, mis on esitatud jirgnevalt.

Meetod

a | Hoolikalt valida ja kontrollida kemikaale ja lisaaineid.

b Sisendite-védljundite analiiiis ja kemikaalikulu arvestuse pidamine, sealhulgas koguste ja toksikoloogiliste
omaduste arvestamine.

Kemikaalide kasutamise piiramine miinimumkoguseni, mis on vajalik 16pptoodete vastavuse tagamiseks
kvaliteedikirjeldustele.

d Viltida kahjulike ainete (nt noniitilfenool-etoksiilaate sisaldavate dispersioonide, puhastusvahendite ja
pindaktiivsete ainete) kasutamist ja asendada need vidhem kahjulike alternatiividega.

Vihendada ainete lekkimist pinnasesse, dhust sadestumist ja nduetele mittevastavat tooraine, toodete
voi jadkide ladustamist.

f Kehtestada lekkekontrolli kava ja meetmed, millega vilditakse vedelike laialivoolamist voimalikest
lekkeallikatest, et hoida dra pinnase ja pdhjavee saastumine.

Torustike ja ladustussiisteemide nduetekohane projekteerimine, et hoida kdik pinnad puhtad ja vdhen-
8 | dada vajadust pesemise ja puhastamise jarele.

PVT 3. Selleks et vihendada raskesti biolagundatavate orgaaniliste kelaadimoodustajate, nagu EDTA ja DTPA
vabanemist peroksiidiga pleegitamise puhul, on PVT kasutada kombineeritult meetodeid, mis on esitatud jarg-
nevalt.

Meetod

Kohaldamine

Keskkonda sattunud kelaadimoodustajate koguse
korrapdrane mddtmine.

Ei ole kohaldatav vabrikute puhul, milles kelaadi-
moodustajaid ei kasutata.

Protsessi optimeerimine, et vihendada raskesti
biolagundatavate kelaadimoodustajate kasutamist
ja keskkonda sattumist.

Ei ole kohaldatav vabrikute puhul, milles 70 % voi
rohkem EDTA/DTPA-st kdrvaldatakse vabriku heit-
veepuhastusseadmes vdi -protsessis.

Kasutada eelistatult biolagundatavaid voi kdrval-
datavaid kelaadimoodustajaid, vihendada jirk-
jargult biolagundamatute toodete kasutamist.

Kohaldatavus sdltub asjakohaste aseainete kittesaa-
davusest (biolagunevad iihendid, millega saab
tagada paberimassi heledusnduetele vastavuse).
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1.1.3.  Vee- ja heitveekiitlus

PVT 4. Puiduhoidlas ja puidu ettevalmistamisel tekkivate heitveckoguste ja saastekoormuse vihendamiseks on
PVT kasutada kombineeritult jargmisi meetodeid.

Meetod

Kohaldamine

Kuivkoorimine (vt kirjeldus punkt 1.7.2.1)

Kohaldatavus on piiratud, kui tdielikult kloorivaba
pleegitamise puhul ndutakse korget puhtus- ja
heledusastet.

Puidu selline kiitlemine, millega valditakse
puukoore ja puidu saastumist liiva ja kividega.

Uldkasutatav

Puitmaterjali ja eriti laastude hoiukohas aluspinna
katmine sillutisega.

Suure hoiukoha puhul vdib meetodit olla raske
kasutada.

Votta puitmaterjali hoiukohas piserdusvee vool
d | kontrolli alla, viia vee dravool mooda maapinda
miinimumini.

Uldkasutatav

Meetodi kohaldatavust vdib piirata dravooluvee
saastumise mdair (saasteainete madal kontsentrat-
sioon) ja/vdi heitvee puhastusseadmete voimsus
(suur mabht).

Koguda puitmaterjali hoiukoha saastunud 4ravoo-
e | luvesi ja eraldada holjuvained enne bioloogilist
tootlust.

Kuivkoorimise PVT-kohane heitveemiir on 0,5-2,5 m3/ADt.

PVT 5. Selleks et vihendada uue vee kasutust ja heitvee teket, on PVT kasutada paberimassi ja paberi toot-
misel suletud veeringesiisteemi, kuivord see on tehniliselt teostatav, milleks kasutatakse kombineeritult jargmisi
meetodeid.

Meetod Kohaldamine

a | Veekasutuse seire ja optimeerimine

b | Vee ringlussevdtu vdimaluste hindamine

Veeringe sulgemise mdira ja vdimalike puuduste
¢ | vahel dige tasakaalu leidmine; tdiendava varustuse

lisamine vajaduse korral Uldkasutatav

d Vaakuumpumpade vihem saastunud vee eralda-
mine ja korduskasutamine

Puhta jahutusvee eraldamine saastunud tootmis-
veest ja korduskasutamine

Kohaldatav uutele Kkiitistele ja oluliselt ajakohas-
tatud vanadele kiitistele.

Meetodi kohaldatavust vdivad piirata veekvaliteedi
jaJvdi  tootekvaliteedi nduded vdi tehnilised
piirangud (nt sadestumine v&i koorikute kasv
veesiisteemides) voi haisu tugevnemine.

Tootmisvee taaskasutus uue vee asendajana (vee
t | retsitkulatsioon ja eri veeahelate muutmine
suletud ringvooludeks)

Tootmisvee (osade) tootlemine veeahelas vee
g | kvaliteedi parandamiseks, et oleks vdimalik vett
ringlusse votta voi taas kasutada.

Uldkasutatav
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PVT-kohased aasta keskmised heitveevood heitvee viljajuhtimispunktis pérast heitveepuhastust on jirg-
mised:

Sektor PVT-kohane heitveevoog

Sulfaatkeedutselluloos, pleegitamisega 25-50 m*/ADt
Sulfaatkeedutselluloos, pleegitamiseta 15-40 m3/ADt
Sulfittselluloos paberi tootmiseks, pleegitamisega 25-50 m*/ADt
Magnefittselluloos 45-70 m*/ADt
Lahustuv tselluloos 40-60 m*/ADt
Neutraalsulfit-pooltselluloos 11-20 m3/ADt
Puitmass 9-16 m’[t
Keemiline puitmass ja termilis-keemiline puitmass 9-16 m*/ADt
Ringlussevdetud kiudu kasutav paberivabrik, kus | 1,5-10 m?[t (vahemiku iilemises otsas on peamiselt
triikivrvi ei eemaldata volditava karbipapi tootmine)
Ringlussevoetud kiudu kasutav paberivabrik, kus

nglu 8-15 mit
tritkivdrv eemaldatakse
Ringlussevdetud kiudu kasutav pehmepaberivabrik,

1sseve 10-25 m’ft
kus triikivirv eemaldatakse
Eraldi tootav paberivabrik 3,5-20 mi[t
1.1.4.  Energiatarbimine ja -tdhusus

PVT 6. Kiituse- ja energiakulu vihendamiseks tselluloosi
kombineerida seda muude jargmiste meetoditega.

- ja paberivabrikutes on PVT kasutada meetodit a ja

Meetod

Kasutatavus

Kasutada energiajuhtimissiisteemi, millel on koik

jargmised omadused:

i) vabriku dldise energiatarbimise ja -tootmise
hindamine;

a | i) Energia tagasisaamise vdimaluste kindlakste-
gemine, kvantitatiivne modtmine ja optimee-
rimine;

iii) Energiatarbimise optimeeritud olukorra jilgi-
mine ja sdilitamine.

Uldkasutatavy

Saada energia tagasi paberimassi ja paberi toot-
p | mise selliste jadtmete ja jadkide pdletamisega, mis
on suure orgaaniliste ainete sisalduse ja kiittevdar-
tusega, vottes arvesse PVT-d 12.

Kohaldatav tiksnes siis, kui paberimassi ja paberi
tootmise selliseid jddtmeid ja jidke, mis on suure
orgaaniliste ainete sisalduse ja kiittevaartusega, ei
ole vdimalik votta ringlusse.
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Meetod Kasutatavus

Kohaldatav kdigi uute vabrikute ja enamiku ajako-
hastatud energiatootmisjaamade puhul. Olemasole-
vate vabrikute puhul voib kohaldatavust piirata
asendiplaan ja vaba ruumi puudumine.

Tootmisprotsessi auru- ja elektrivajadus tuleb
¢ | voimalikult suures ulatuses katta soojus- ja elek-
trienergia koostootmisega.

Liigset soojust tuleb kasutada biomassi ja muda | Selle meetodi kohaldatavus voib olla piiratud
d | kuivatamiseks, katlatoitevee ja  protsessivee | juhtudel, kui soojusallikad ja soojuse kasutamist
soojendamiseks, hoonete kiitmiseks jne. voimaldavad kohad on iiksteisest kaugel.

Kohaldatav nii uuele kui ka olemasolevale sead-
mele koigi kvaliteediklasside paberi tootmisel ja

e | Kasutada termokompressoreid . . P i
p katmisseadmete, kui keskmise rdhu aur on kitte-

saadav.
f | Soojustada auru ja kondensaadi toruliitmikud
EnergiatShusate siisteemide kasutamine veetusta-
8 | miseks
h Kasutada suure tbhususega elektrimootoreid, )
pumpasid ja segajaid. Uldkasutatav

Kasutada pumpade, ventilaatorite ja kompresso-
rite puhul sagedusmuundureid.

Viia auru rohk vastavusse tegelikult vajalikule
rohule.

Kirjeldus

Meetod c.Soojus- ja elektri- ja/vdi mehaanilise energia samaaegne tootmine ithes protsessis, mida nimetatakse
soojuse ja elektri koostootmisjaamaks. Tselluloosi- ja paberitdostuse koostootmisjaamades kasutatakse tavaliselt
auruturbiine ja/voi gaasiturbiine. Majanduslik elujoulisus (saavutatav kokkuhoid ja tasuvusaeg) soltub peamiselt
elektri ja kiituste hinnast.

Haisuheide

Sulfaat- ja sulfitkeetu kasutavate tselluloosivabrikute vaavlisisaldusega haisuga heitgaaside kohta on PVT
esitatud punktides 1.2.2 ja 1.3.2.

PVT 7. Heitveesiisteemist vabaneva haisu vihendamiseks ja viltimiseks on PVT kasutada kombineeritult jirg-
misi meetodeid.

Meetodid

I. Kohaldatavad suletud veesiisteemidega seotud haisude puhul

a | Projekteerida paberivabrikutes toimuvad protsessid, kiudainevarude ja vee hoiustamise mahutid, torud
ja kambrid nii, et valtida pikki siilitusaegu, surnud tsoone voi alasid, kus segunemine veesiisteemides ja
nendega seotud iiksustes on halb, et viltida kontrollimatut orgaanilise ja bioloogilise materjali sadestu-
mist ja lagunemist.

b | Kasutada biotsiide, dispergeerivaid aineid voi oksiideerivaid aineid (nt kataliiiitilist desinfitseerimist vesi-
nikperoksiidiga) haisutekke ja lagundavate bakterite kasvu kontrolli all hoidmiseks.
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Meetodid

¢ | Seada sisse siisteemisisesed puhastusprotsessid (nn neerud), et vihendada orgaanilise aine kontsentrat-

siooni ning seega vdimalikke haisuprobleeme ringveesiisteemis.
II. Kasutatavad haisude puhul, mis on seotud heitveepuhastuse ja muda kiitlemisega, et viltida tingi-
musi, milles heitvesi v6i muda muutuvad anaeroobseks

a | Rakendada suletud juhitava Shustusega kanalisatsioonisiisteeme, kasutada mdonel juhul kemikaale, et
vihendada vesiniksulfiidi tekkimist kanalisatsioonisiisteemis ja oksiideerida seda.

b | Viltida liigset Shustamist tasakaalustamisbasseinides, kuid tagada piisav segamine.

¢ | Tagada piisav aeratsiooni voimsus ja head segamisomadused aeratsioonimahutites; jilgida korraparaselt
aeratsioonisiisteemi.

d | Tagada teisese seliti korralik toimimine muda kogumisel ja tagasivoolumuda korralik pumpamine.

e | Piirata muda peetumise aega mudahoidlas, saates muda pidevalt veetustamisiiksustesse.

t | viltida heitvee hoidmist iilevoolu kogumise basseinis pikema aja jooksul, kui on vajalik; hoida kogu-
misbassein tiihi.

¢ | Mudakuivatite kasutamise korral puhastada muda soojuskuivati Shutusgaase skraberiga ja/voi biofiltri-
misega (nditeks kompostfiltrid).

h | Viltida 8hu tornjahutite kasutamist tootlemata heitvee jahutamiseks, kasutada plaatsoojusvahetit.

1.1.6.  Oluliste protsessi parameetrite ning dhku- ja vetteheite seire

PVT 8. PVT on pidevalt jilgida protsessi tahtsamaid parameetreid vastavalt jargmisele tabelile.

I. Ohkuheite seisukohast oluliste protsessiparameetrite seire

Parameeter Seiresagedus
Rohk, temperatuur, hapniku, vingugaasi ja veeauru sisaldus pdlemisprot- Pidev
sesside suitsugaasides
II. Vetteheite seisukohast oluliste protsessiparameetrite seire

Parameeter Seiresagedus
Vee voolukiirus, temperatuur ja pH Pidev
Fosfori ja limmastiku sisaldus biomassis, muda mahuindeks, ammo- Perioodiline
niaagi ja ortofosfaadi liig heitvees ja biomassi kontrollimine mikroskoobi
abil
Anaeroobsel heitveepuhastusel toodetud biogaasi voolu kiirus ja CH, Pidev
sisaldus
Anaeroobsel heitveepuhastusel toodetud biogaasi H,S ja CO, sisaldus Perioodiline
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PVT 9. PVT on korraldada hkuheite seire ja allpool ndidatud parameetrite mddtmised allpool esitatud sagedu-
sega ja vastavalt Euroopa (EN) normidele. EN-normide puudumise korral on PVT kohaldada selliseid ISO, liik-
mesriigi v0i muid rahvusvahelisi norme, millega tagatakse samaviirse teadusliku kvaliteediga andmete

saamine.
Parameeter Seiresagedus Heiteallikas Seire seoses millega
PVT 21
. 1 PVT 22
Pidev Utilisaatorkatel PVT 36
PVT 37
a | NO,ja SO,
X AT . .. PVT 24
Perioodiline voi pidev Lubjaahi PVT 26
NP N . . Al PVT 28
Perioodiline voi pidev Spetsiaalne TRS-poleti PVT 29
Perioodiline véi pidev Utilisaatorkatel (sulfaatkeet) ja PVT 23
P lubjapdletusahi PVT 27
b | Tolm
Perioodiline Utilisaatorkatel (sulfitkeet) PVT 37
Pidev Utilisaatorkatel PVT 21
s o1 . PVT 24
Perioodiline véi pidey | Lubjaahi ja spetsiaalne TRS- PVT 25
TRS (sealhulgas poleti
c PVT 28
H,S)
Hajusheide eri allikatest (nt
NP . s . . PVT 11
Perioodiline kiuliin, mahutid, laastupunkrid
LT ; . PVT 20
jne) ja ndrga haisuga jadkgaasid
Utilisaatorkatel, mis on varus-
d | NH, Perioodiline tatud selektiivse mittekataliiiti- PVT 36

lise taandajaga

PVT 10. PVT on korraldada vetteheite seire vastavalt allpool esitatud nduetele ja sagedusele ning vastavalt
Euroopa (EN) standarditele. ENi normide puudumise korral on PVT kohaldada selliseid ISO, liikmesriigi voi
muid rahvusvahelisi standardeid, mis tagavad samaviirse teadusliku tasemega andmete saamise.

Parameeter

Seiresagedus

Seire seoses millega

Keemiline hapnikutarve (KHT) voi
orgaanilise siisiniku kogusisaldus (?)

Iga péev () ()

b | BHT, v&i BHT,

Iga nidal (kord nidalas)

¢ | Holjuvaine kokku

Iga pdev (9) ()

d | Uldlimmastik

Iga nidal (kord nidalas) (?)

e | Uldfosfor

Iga nadal (kord nidalas) (?)

f | EDTA, DTPA (4

Iga kuu (kord kuus)

PVT 19
PVT 33
PVT 40
PVT 45
PVT 50
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Parameeter Seiresagedus Seire seoses millega

PVT 19: sulfaatkeet,

Iga kuu (kord kuus) plecgitamisega

PVT 33: vilja arvatud
tdielikult kloorivaba ja
neutraalsulfit-pooltsellu-

Adsorbeeritavad orgaanikaga seotud lo;s‘;age};r;gle(;ﬁ,g;g;ﬂlizu-

g | halogeenid (AOX) (vastavalt standar- PVT 40: vilja arvatud

dile EN ISO 9562:2004) () Uks kord kahe kuu jooksul keemiliselt  t66deldud
termomehaanilist pabe-
rimassi ja kemomehaa-

nilist paberimassi
tootvad paberivabrikud
PVT 45
PVT 50

h Asjakohased metallid (nt Zn, Cu,

Cd, Pb, Ni) Kord aastas

(") Majanduslikel ja keskkonnahoiu pdhjustel asendatakse KHT mairamine itha sagedamini orgaanilise siisiniku tildsisalduse
médramisega. Kui orgaaniline siisinik on protsessi tihtsa parameetrina juba moddetud, ei ole KHT-d vaja mddta; siiski
tuleks leida nende kahe niitaja korrelatsioon konkreetse heiteallika ja heitveepuhastusastme puhul.

() Voib kasutada ka kiirmédramismeetodeid. Kiirmeetodite tulemusi tuleks korrapiraselt kontrollida (nt iga kuu), vorreldes
neid EN-standardmeetodite tulemustega vdi kui EN-standardid puuduvad, kohaldades 1SO, liikmesriigi v6i muid rahvus-
vahelisi standardeid, mis tagavad saadavate andmete samavéirse teadusliku taseme.

(}) Paberivabrikute puhul, mida kditatakse vidhem kui seitse pdeva nidalas, voib KHT ja holjuvaine seire sagedus olla
viiksem, et holmata vabriku toopaevad, voi proovivotuaega voib pikendada 48 v6i 72 tunnini.

(*) Kohaldatakse siis, kui protsessis kasutatakse EDTAd ja DTPAd (kelaativad ained).

) Ei kohaldata kiitistele, kus on tdendatud, et adsorbeeritavaid orgaanikaga seotud halogeene (AOX) ei teki ja neid ei lisata
keemiliste lisaainete ega toorainega.

PVT 11. PVT on korrapiraselt jilgida ja hinnata summaarset taandatud vadvliithendite hajusheidet koikidest
asjakohastest allikatest.

Kirjeldus
Summaarse taandatud vaavliithendite hajusheite hindamiseks vdib perioodiliselt otse mddta ja hinnata hajus-
heidet mitmesugustest allikatest (nt kiuliin, mahutid, laastupunkrid jne).

1.1.7.  Jadtmekditlus

PVT 12. Korvaldamisele suunatavate jaitmekoguste vihendamiseks on PVT rakendada jddtmete hindamist
(sh teha jddtmeinventuure) ja juhtimisstisteemi, et holbustada jddtmete taaskasutamist, selle véimatuse korral
ringlussevottu voi muid taaskasutusviise, sealhulgas allpool nimetatud meetodite kombineerimist.

Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

Eri jddtmefraktsioonide eraldi kogu- )
a | mine ja liigitamine (sealhulgas kogu- Uldkasutatav
takse eraldi ohtlikud jadtmed)

Sobivate jaatmefraktsioonide iihenda-

b | mine, et saada paremini kasutatavad Uldkasutatav
segud.
c Protsessijadkide  eeltootlus  enne Vt punkt 1.7.3 Uldkasutatav

korduvkasutust voi ringlussevdttu

d Materjali taaskasutus ja protsessijd-

o N . Uldk.
kide ringlussevott tootmiskohas Uldkasutatav

Energia tagasisaamine suure orgaani-
e |lise aine sisaldusega jddkidest kas
tootmiskohas voi mujal

Kasutatavus viljaspool tootmiskohta
soltub muu kasutaja kittesaadavusest.
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Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

f Materjali ~ kasutussevott  viljaspool Soltub muu kasutaja kittesaadavusest
tootmiskohta

Jddtmete eeltootlemine enne korvalda-

€ | mist Uldkasutatav

1.1.8.  Heide vette
Tdiendav teave tselluloosi- ja paberivabrikute heitvee puhastamise kohta ja PVT-kohased heitetasemed on

esitatud punktides 1.2 kuni 1.6.

PVT 13. Vastuvdtvasse veekogusse sattuvate toitainete (limmastiku ja fosfori) koguste vahendamiseks on PVT
asendada suure limmastiku- ja fosforisisaldusega keemilised lisandid sellistega, mille limmastiku ja fosfori
sisaldus on viike.

Kasutatavus
Kohaldatav, kui keemilistes lisandites olev limmastik ei ole bioloogiliselt kittesaadav (st neid ei saa kasutada

bioloogilisel to6tlusel toitainena) voi kui tegemist on toitainete liiaga.

PVT 14. Vastuvdtvasse veekogusse sattuvate saasteainekoguste vahendamiseks on PVT kasutada koiki jargmisi
meetodeid.

Meetodid Kirjeldus

a | Esmane (fiiiisikalis-keemiline) to6tlemine

Vt punkt 1.7.2.2
b | Teisene (bioloogiline) tootlemine (')

(") Ei ole kohaldatav seadmele, kus heitvee bioloogiline koormus pirast esmast tootlust on viga viike, nt monede eritooteid
tootvate paberivabrikute puhul.

PVT 15. Kui on vaja tdiendavalt kdrvaldada orgaanilisi aineid, limmastikku voi fosforit, on PVT kasutada kol-
manda astme puhastust, nagu on kirjeldatud punktis 1.7.2.2.

PVT 16. Vastuvdtvasse veekogusse heitvee bioloogilise puhastuse seadmest sattuvate saasteainekoguste vihen-
damiseks on PVT kasutada koiki jargmisi meetodeid.

Meetodid

a | Bioloogilise puhastuse seadme nduetekohane konstruktsioon ja kditamine

b | Aktiivse biomassi korrapdrane kontrollimine

Toitainetega (ldimmastik ja fosfor) varustatuse kohandamine, et see vastaks aktiivse biomassi tegelikele
vajadustele
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1.1.9. Miiratase

PVT 17. Tselluloosi- ja paberivabrikute miirataseme vihendamiseks on PVT kasutada kombineeritult jargmisi
meetodeid.

Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

Miira vihendamise kava hdlmab miiraal-
likate ja miira poolt ohustatud alade
kindlakstegemist, arvutusi ja miirataseme
modtmist, et jdrjestada miiraallikad | Uldkohaldatav
vastavalt miiratasemele ja teha kindlaks
koige kulutdhusam meetodite kombinat-
sioon, meetodite rakendamine ja seire.

a | Miira vihendamise kava

Uldkasutatav  uue  seadme
Miira saab vihendada, kui suurendatakse | puhul Olemasoleva seadme
vahemaad miiraallikate ja  hdiritud | puhul vdib  tootmisitksuste
inimeste vahel ning kasutatakse hooneid | imberpaigutamist piirata
miirackraanina. ruumipuudus vdi iilemdirased
kulutused.

Seadmete, iiksuste ja
b | hoonete asukoha stratee-
giline planeerimine

See hdlmab jargmist:
— parandada kontrolli ja hooldust, et
viltida seadmete rikkeid;

Kiitamis- ja juhtimismee- | _ ¢ loeda hoonete uksed ia aknad:
todid miirarikkaid sead- reeda Tloonete T ja axnacs

c 1 — lasta seadmeid kiditada kogenud
meid sisaldavates e
tootajatel;

hoonetes. . g »
— viltida murarohket tegevust 6osel;

— ndha ette hooldustoode kdigus miira-
taseme kontrollimine.

Mirarohke seadme, niiteks puidukaitle-
misseadme, hiidraulikaseadme ja
kompressori  paigutamine  eraldatud
struktuuridesse, niiteks ehitisse  voi
miirasummutusega  {imbrisesse, mille
sise- ja vilisvooderdis on miirasummuta-
vast materjalist.

d Mirarohke seadme
timbritsemine korpusega

Uldkohaldatav

Vahest miira tekitavate seadmete ja varustuse ning helisummutajate
kasutamine seadmete ja torustike puhul.

Masinate vibratsiooni isoleerimine ja
miiraallikate ning vdimalike resoneeri-
vate osade paigutamine eraldi.

f | Vibratsiooni isoleerimine

See voib muu hulgas hélmata jargmist:

Hoonete helikindluse suu-
rendamine

— helineelavad materjalid seintel ja laes;
— helisummutavad uksed;
— kahekordsete klaasidega aknad
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1.1.10.

1.2.

1.2.1.

Meetodid

Kirjeldus

Kasutatavus

h | Miira vihendamine

Miira levikut saab vihendada, kui seada
tokked miraallikate ja vastuvotjate
vahele. Asjakohasteks toketeks voivad
olla kaitseseinad, tammid ja hooned.
Sobivate miiravihendusmeetodite hulka
kuulub summutite vdi miiravihendajate
kasutamine miirarohke seadme, niiteks
auru véljalaske- voi kuivati Shuavade
juures.

Uldkasutatav ~ uue  seadme
puhul Olemasoleva seadme
puhul v3ib miiratdkete paigal-
damist piirata ruumipuudus.

Suuremate puidutodtlemismasinate kasutamine, et vahendada puidu-

i | tootlemisel tdstmis- ja veoaegu ning miira, mida tekitavad palgivirnale

voi etteandmislauale kukkuvad palgid.

Parandatud toomeetodid, nt palkide kukutamine vaiksemalt kdrguselt

j | palgivirnale voi etteandmislauale; kohene tagasiside tootajatele miira-

taseme kohta.

Uldkohaldatav

Tegevuse 16petamine

PVT 18. Saasteohu viltimiseks tehase t66 [6petamisel on PVT kasutada iildisi meetodeid, mis on jargmised.

Meetodid

Tagada, et juba projekteerimisel vilditakse maa-aluseid mahuteid ja torustikke, voi tagada, et nende
asukoht on histi teada ja dokumenteeritud.

b | Kehtestada juhised seadmete, anumate ja torustike tithjendamiseks.

Tootmiskoha sulgemisel tuleb tagada puhas sulgemine, st tootmiskoht on vaja puhtaks teha ja taastada
esialgne olek. Teostatavuse korral tuleb kaitsta mulla funktsioone.

d Kasutada seirekava, eclkdige pohjavee seiret, et avastada vdimalikku tulevast moju tootmiskohas voi

naaberpiirkondades.

Tootada vilja tootmiskoha sulgemise ja tegevuse 1dpetamise siisteem ja seda riskianaliiiisi pohjal pide-

e | valt ajakohastada; siisteem peaks hdlmama sulgemise labipaistvat korraldust ja vdtma arvesse asjakoha-

seid kohalikke konkreetseid tingimusi.

PVT SULFAATKEEDUPROTSESSI JAOKS

Integreeritud sulfaatkeedutselluloosi- ja paberivabrikus kohaldatakse lisaks selles punktis esitatud PVT-jareldus-
tele konkreetse protsessi PVT-jareldusi paberitootmise kohta, mis on esitatud punktis 1.6.

Heitvesi ja heide vette

PVT 19. Vastuvdtvasse veekogusse sattuvate saasteainekoguste vihendamiseks on PVT kasutada téielikult kloo-
rivaba v0i moodsat elementaarse kloori vaba pleegitamist (vt kirjeldus punktis 1.7.2.1) ja sobivat meetodite
kombinatsiooni, mida on kirjeldatud punktides PVT 13, PVT 14, PVT 15 ja PVT 16, ning jirgmisi meetodeid.
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Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

a | Muudetud keet enne pleegitamist

b Hapnikupdhine vabastamine ligniinist

enne p eegltamlst Uldkasutatav

Pruuni tselluloosi sortimine suletud
¢ | ahelas ja tdhus pruuni tselluloosi
pesemine

d Osaline  protsessivee  ringlussevdtt Vee ringlussevottu voib piirata paaku-
pleegitamisseadmes mine pleegitamise ajal

Vt punkt 1.7.2.1

Tohus iilevoolamise seire ja iilevoo- i}
e |lude kokkukogumine sobiva siistee- Uldkasutatav
miga

Tagada musta leelise piisav aurusta-
¢ | misvoimsus  ja utilisaatorkatla
voimsus, et tulla toime tippkoormuse

jal. 3}
a Uldkasutatav

Saastunud  (haisuga) kondensaatide
¢ | viljapuhumine ja kondensaatide taas-
kasutamine protsessis

PV T-kohased heitetasemed

Vt tabel 1 ja tabel 2. Need PVT-kohased heitetasemed ei ole kohaldatavad lahustuva tselluloosi tootmisele
sulfaatmeetodiga.

Sulfaattselluloosivabriku heitveevoogude PVT-kohased vordlusniitajad on esitatud punktis PVT 5.
Tabel 1

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel pleegitatud sulfaattselluloosi vabrikust suublasse

Parameeter Aasta keskmine
kg/ADt ()

Keemiline hapnikutarve (KHT) 7-20
Holjuvaine kokku 0,3-1,5
Uldlimmastik 0,05-0,25 (3
. 0,01-0,03 ()
Uldfosfor Eukaliipt: 0,02-0,11 kg/ADt ()
Adsorbeeritavad  orgaanikaga seotud halogeenid 0-02
(AOX) (%) () ’

(') PVT-kohane heitetase tdhistab integreeritud tehase puhul turustatava tselluloosi ja tselluloosi tootmisega seotud heidet

(paberivalmistamise heidet see ei hdlma).

Kompaktse bioloogilise veepuhastusseadme puhul véivad heitetasemed olla veidi korgemad.

Vahemiku iilemine osa kehtib tselluloosivabrikutele, kus tooraineks on eukaliipt, mis parineb pinnase suure fosforisisal-

dusega piirkonnast (nt Ibeeria eukaliipt).

(*) Kohaldatakse tselluloosivabrikutele, milles kasutatakse kloorisisaldusega pleegituskemikaale.

(*) Tselluloosivabrikute puhul, milles toodetakse tugevat, jiika ja puhast tselluloosi (nditeks vedelike pakkimise papi voi
kerge kaetud paberi (LWC) valmistamiseks), voib adsorbeeritavate orgaanikaga seotud halogeenide (AOX) heide olla kuni
0,25 kg/ADt.

[
N
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Tabel 2

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel pleegitamata sulfaattselluloosi vabrikust suublasse

Parameeter Aasta keskmine
kg/ADt (')
Keemiline hapnikutarve (KHT) 2,5-8
Holjuvaine kokku 0,3-1,0
Uldlimmastik 0,1-0,2 (3
Uldfosfor 0,01-0,02 (3

(') PVT-kohane heitetase tdhistab integreeritud tehase puhul turustatava tselluloosi ja tselluloosi tootmisega seotud heidet
(paberivalmistamise heidet see ei holma).
() Kompaktse bioloogilise veepuhastusseadme puhul vdivad heitetasemed olla veidi korgemad.

Toodeldud heitvee BHT kontsentratsioon on eeldatavalt viike (ligikaudu 25 mg/l 24-tunnise liitproovi puhul).

1.2.2.  Heide dhku
1.2.2.1. Tugeva ja norga haisuga gaaside heite vihendamine

PVT 20. Selleks et vihendada tugeva ja ndrga haisuga gaasidest tingitud haisude ja taandatud véivliiihendite
heidet, on gaaside hajusheite drahoidmiseks PVT piiiida kinni tootmisel tekkivad vadvlisisaldusega gaasid, seal-
hulgas vadvlitthendisisaldusega ventilatsioonidhk, kasutades koiki jargmisi meetodeid.

Meetodid Kirjeldus

Tugeva ja ndrga haisuga gaaside kogumise siisteemid, mis hdlmavad jargmist:

— katted, tdmbevarjed, ventilatsioonikanalid ja piisava vdimsusega tdmbesiisteem;
— pidevalt tootav lekketuvastussiisteem;

— ohutusmeetmed ja -varustus.

Pdletamine voib toimuda:

— utilisaatorkatlas,

— lubjaahjus (),

— spetsiaalse taandatud védavlit sisaldavate gaaside pdleti abil, mis on
varustatud margskraberiga SO, kdrvaldamiseks voi

— katlaseadmes ().

Tugeva ja norga haisuga mitte-
b | kondenseeruvate gaaside pole-
tamine

Tugeva haisuga gaaside pideva poletamise voimaldamiseks paigalda-
takse varusiisteemid. Utilisaatorkatla varuseadmeks voib olla lubjapd-
letusahi; tdiendavateks varuseadmeteks voivad olla tdrvikpoleti ja
abiaurukatel.

¢ | Poletussiisteemide puudumise ajad ja selle tulemusel tekkinud heited registreeritakse (3).

(') Lubjapdletusahju SO, heide suureneb oluliselt, kui ahju suunatakse mittekondenseeritavaid gaase ja ei kasutata leeliselist
skraberit.
(3 Kasutatakse ndrga haisuga gaaside to6tlemiseks.
) Kasutatakse tugeva haisuga gaaside to6tlemiseks.
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1.2.2.2.

Kasutatavus

Uldiselt kohaldatav uute vabrikute ja enamiku ajakohastatud energiatootmisjaamade puhul. Vajalike seadmete
paigaldamine olemasolevates kiitistes voib olla keeruline olemasolevate seadmete paigutuse ja piiratud ruumi
tdttu. Poletamise kohaldatavust vdivad piirata ohutuskaalutlused ning sel juhul saab kasutada margpuhastust.

Taandatud vaavlit sisaldavate gaaside (TRS) PVT-kohane sisaldus ndrga haisuga jaikgaasides on 0,05-0,2 kg
vaavlit tthe tonni dhkkuiva (ADt) paberimassi kohta.

Utilisaatorkatla heite vahendamine

SO, ja TRSi heide

PVT 21. Tselluloosi- ja paberivabrikute SO, jataandatud vaavlit sisaldava heite vahendamiseks on PVT kasu-

tada jargmiste meetodite kombinatsiooni.

Meetodid

Kirjeldus

Suurendada tahke kuivaine (Dry Solids, DS) sisal-
dust mustas leelises

Musta leelist voib enne pdletamist aurustamise teel
kontsentreerida

b | Optimeeritud poletamine

Polemistingimusi saab parandada, nt 6hu ja kiituse
korraliku segamisega, ahju koormuse reguleerimi-
sega jne.

¢ | Mérgpuhastus (skraber)

Vt punkt 1.7.1.3

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 3.

Tabel 3

Utilisaatorkatla SO, ja taandatud viivliiihendeid sisaldava heite PVT-kohased tasemed

Pdeva keskmine (*) (3

Aasta keskmine (*)

Aasta keskmine ()

Parameeter mg/Nm® 6 % O, mg/Nm’ 6 % O, kg S/ADt
puhul puhul g
DS<75% 10-70 5-50 -
SO,
DS 75-83 % () 10-50 5-25 -
Taandatud vaavli iildsisaldus (total reduced 1-10 (¥ 1=5 _
sulphur, TRS)
DS <75% 0,03-0,17
Gaasiline viivel _ _
(TRS-S + SO,-S)
DS 75-83 % () 0,03-0,13

(") Tahke kuivaine (DS) sisalduse suurendamine mustas leelises vihendab SO, heidet ja suurendab NO, heidet. Seetdttu voib

vihese SO,-heitega utilisaatorkatel olla suure NO,-heitega ja vastupidi.

() PVT-kohased heitetasemed ei hdlma perioode, kus utilisaatorkatelt kiitatakse tavalisest palju madalama kuivainesisalduse

juures, kuna musta leelise kontsentreerimise seade on pandud seisma voi peatatud hooldustoodeks.

(*) Kui utilisaatorkatlaga pdletatakse musta leelist, mille kuivainesisaldus on iile 83 %, tuleb SO, ja gaasilise vdavli heidet
kontrollida iga kord eraldi.
(*) Vahemik on kohaldatav, kui tugeva haisuga gaase ei pdletata.

DS (Dry Solids) — tahke kuivaine sisaldus mustas leelises.
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NO, heide

PVT 22. Utilisaatorkatla NO_-heite vdhendamiseks on PVT kasutada optimeeritud poletussiisteemi, millel on

koik jargmised tunnused.

Meetodid

a | Polemisprotsessi reguleerimine arvutiga

b | Kutuse ja 6hu korralik segamine

¢ | Astmelised 8hu etteande siisteemid, nt eri Shuregistrite ja 6hu sisselaskeavade kasutamisega

Kasutatavus

Meetod ¢ on kohaldatav uue utilisaatorkatla puhul v3i parast utilisaatorkatla ulatuslikku renoveerimist, kuna

see meetod eeldab Shu etteandesiisteemide ja ahju suurt imbertegemist.

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 4.
Tabel 4
Utilisaatorkatla NO_-heite PVT-kohased tasemed
P . Aasta keskmine () Aasta keskmine (1)
arameeter mg/Nm’® 6 % O, puhul kg NO,/ADt
. DS <75 %0,8-1,4
— 2 ) )
Pehmepuit 120-200 (9 DS 75-83 % () 1,0-1,6
NO,
. DS <75 % 0,8-1,4
— 2 ) ’
Lehtpuit 120-200 (3 DS 75-83 % (3 1,017

(") Tahke kuivaine (DS) sisalduse suurendamine mustas leelises vihendab SO, heidet ja suurendab NO, heidet. Seetdttu voib
vihese SO,-heitega utilisaatorkatel olla suure NO-heitega ja vastupidi.

(3 Tegelik NO,-heide soltub utilisaatorkatla kuivainesisaldusest ja musta leelise limmastikusisaldusest, pdletamisele kuulu-
vate mittekondenseeritavate haisuga gaaside kogusest ja kombinatsioonist ning muudest limmastikusisaldusega voogu-
dest (nt tselluloosivanni Shutusgaasid, metanooli ja biomuda eraldamine kondensaadist). Mida suurem on kuivainesi-
saldus, musta leelise limmastikusisaldus, poletamisele kuuluvate mittekondenseeritavate haisuga gaaside ja muude
lammastikusisaldusega voogude kogus, seda ldhemal on heide PVT-kohase vahemiku iilemisele otsale.

(}) Kui utilisaatorkatlaga pdletatakse musta leelist, mille kuivainesisaldus on iile 83 %, tuleb NO, heidet kontrollida iga kord

eraldi.

DS (Dry Solids) — tahke kuivaine sisaldus mustas leelises.

Tolmuheide

PVT 23. Utilisaatorkatla tolmuheite vihendamiseks on PVT kasutada elektrifiltrit (electrostatic precipitator, ESP)

voi ESP ja margpuhastuse kombinatsiooni.
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Kirjeldus
Vt punkt 1.7.1.1
PVT-kohased heitetasemed
Vit tabel 5.
Tabel 5
Utilisaatorkatla tolmuheite PVT-kohased tasemed
Parameeter Tolmuheite vahendamise siisteem mg /ﬁﬁﬂa 6kf,3/:k812 illlihul /};:;tti)ll;e] iﬁ?}l)nte
Uus vdi oluliselt renoveeritud 10-25 0,02-0,20
Tolm
Olemasolev 10-40 (1) 0,02-0,3 ()
(') 1 Olemasoleva, elektrifiltriga varustatud utilisaatorkatla puhul, mis on jéudmas oma to6ea 16pule, voib heide aja jooksul
suureneda kuni 50 mg/Nm’-ni (vastab vidrtusele 0,4 kg/ADt).
1.2.2.3.  Lubjapoletusahju heite vihendamine

SO, heide

PVT 24. Lubjapdletusahju SO,-heite vihendamiseks on PVT kasutada iihte jirgmistest meetoditest vdi nende
kombinatsiooni.

Meetodid Kirjeldus

a | Kiituse valimine/madala vaavlisisaldusega kiitus

p | Piirata véavlisisaldusega tugeva haisuga gaaside pdletamist
lubjaahjus
Vt punkt 1.7.1.3

¢ | Kontrollida Na,S sisaldust etteantavas lubimudas

d | Leeliseline skraber

PVT-kohased heitetasemed
Vt tabel 6.
Tabel 6

Lubjaahju SO, ja viivli heite PVT-kohased tasemed

Aasta keskmine Aasta keskmine

1
Parameeter (') mg SO,/Nm? 6 % O, puhul kg S/ADt

SO, kui tugeva haisuga gaase lubjaahjus ei pdletata 5-70 -
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Parameeter (')

Aasta keskmine

Aasta keskmine

mg SO,/Nm’ 6 % O, puhul kg SJADt
SO,, kui lubjaahjus pdletatakse tugeva haisuga gaase 55-120 -
Gaasilineivéiéilvel (TR§-S + S0O,-S), kui tugeva haisuga B 0.005-0 07
gaase lubjaahjus ei pdletata ’ ’
Gaasiline vaavel (TRS-S + SO,-S), kui lubjaahjus pdle- _ 0,055-0,12

tatakse tugeva haisuga gaase

(") ,Tugeva haisuga gaasid” hdlmavad ka metanooli ja tirpentini.

Taandatud vaavlit sisaldavate gaaside (TRS) heide

PVT 25. Lubjapdletusahju taandatud vaavlit sisaldavate gaaside heite vihendamiseks on PVT kasutada iihte

jargmistest meetoditest voi nende kombinatsiooni.

Meetodid

Kirjeldus

a | Hapniku liia kontrollimine

Vt punkt 1.7.1.3

b | Kontrollida Na,S sisaldust etteantavas lubimudas

¢ | Elektrifiltri ja leelisese skraberi kombinatsioon

Vt punkt 1.7.1.1

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 7.

Tabel 7

Lubjaahju taandatud viivlit sisaldavate gaaside (TRS) heite PVT-kohased tasemed

Parameeter

Aasta keskmine
mg S/Nm* 6 % O, puhul

Taandatud vaavli tildsisaldus (total reduced sulphur, TRS)

<1-10 (Y

(') Tugeva haisuga gaaside (holmavad ka metanooli ja tirpentini) pdletamisel lubjaahjus voib heitetase ulatuda kuni

40 mg/Nm?>.

NO,-heide

PVT 26. Lubjapoletusahju NO -heite vihendamiseks on PVT kasutada jargmiste meetodite kombinatsiooni.

Meetodid

Kirjeldus

a | Optimeeritud pdletamine ja pdletamise kontroll

b | Kiituse ja 6hu korralik segamine

¢ | Vdhese NO_-heitega poleti

Vt punkt 1.7.1.2

d | Kiituse valimine ja kiituse madal limmastikusisaldus
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PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 8.
Tabel 8
Lubjaahju NO,-heite PVT-kohased tasemed
Parameeter Aasta keskmine Aasta keskmine
mg/Nm’® 6 % O, puhul kg NO,/ADt
Vedelkiitused 100-200 (") 0,1-0,2 (V)
NO,

Gaasilised kiitused 100-350 (3 0,1-0,3 (»

(') Taimsest materjalist, sealhulgas tselluloosikeedu kdrvalsaadustena tekkinud vedelkiituste (nt tirpentin, metanool, talldli)
kasutamisel voib heite tase ulatuda kuni 350 mg/Nm? (sellele vastab 0,35 kg NO,/ADt).

() Taimsest materjalist, sealhulgas tselluloosikeedu korvalsaadustena saadud gaasiliste kiituste kasutamisel (nt mittekonden-
seeritavad gaasid) voib heite tase ulatuda kuni 450 mg/Nm? (sellele vastab 0,45 kg NO,/ADt).

Tolmuheide

PVT 27. Lubjaahju tolmuheite vihendamiseks on PVT kasutada elektrifiltrit (electrostatic precipitator, ESP) voi
ESP ja margpuhastuse kombinatsiooni.

Kirjeldus

Vt punkt 1.7.1.1.

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 9.
Tabel 9
Lubjaahju tolmuheite PVT-kohased tasemed
Parameeter Tolmuheite vihendamise siisteem mg /ﬁisltsa 6k§/:kénz ir}flhul ?{a;té)ll;e] ?117%1;6
Uus voi oluliselt renoveeritud 10-25 0,005-0,02
Tolm
Olemasolev 10-30 (Y) 0,005-0,03 (1

(') Olemasoleva, elektrifiltriga varustatud lubjaahju puhul, mis on jéudmas oma t66ea 15pule, voib heide aja jooksul suure-
neda kuni 50 mg/Nm*-ni (vastab véirtusele 0,05 kg/ADt).

1.2.2.4. Tugeva haisuga gaaside (taandatud vidavlit sisaldavate gaaside, TRS) pdleti heite vihendamine

PVT 28. Tugeva haisuga gaaside ehk TRSi pdleti SO,-heite vihendamiseks on PVT kasutada leeliselist
SO,-skraberit.
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1.2.3.

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 10.

Tabel 10

Tugeva haisuga gaaside pdletamisel spetsiaalse TRS-poletiga PVT-kohased SO, ja taandatud viivlit
sisaldavate gaaside (TRS) heitetasemed

Aasta keskmine

Aasta keskmine

Parameeter mg/Nm?* 9 % O, puhul kg S/ADt
50, 20-120 -
TRS .

Gaasiline vddvel (TRS-S + SO,-S)

0,002-0,05 (1)

(') See PVT-kohane heitetase pShineb gaasivoolu tugevusel 100-200 Nm?/ADt.

PVT 29. Tugeva haisuga gaaside (taandatud vaavlit sisaldavate ehk TRS-gaaside) pdleti NO,-heite vihendami-
seks on PVT kasutada iiht allpool osutatud meetodit v3i nende kombinatsiooni.

Meetodid

Kirjeldus

Kasutatavus

Poleti voi poletamise opti-
meerimine

Vt punkt 1.7.1.2

Uldkasutatav

b | Astmeviisiline péletamine

Vt punkt 1.7.1.2

Uldiselt kohaldatav uue ja oluliselt renovee-
ritud vabriku/seadme puhul. Olemasoleva
vabriku puhul on kohaldatav ainult siis, kui
ruum vdimaldab seadmete lisamist.

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 11.

Tabel 11

Tugeva haisuga gaaside poletamisel spetsiaalse TRS-poletiga PVT-kohased NO, heitetasemed

Parameeter

Aasta keskmine

mg/Nm? 9 % O, puhul

Aasta keskmine
kg NO,/ADt

NO,

50-400 (1)

0,01-0,1 (1)

(') Kui olemasolevas vabrikus/seadmes ei ole tleminek astmeviisilisele pdletamisele teostatav, vdib heitetase olla kuni
1 000 mg/Nm? (sellele vastab vairtus 0,2 kg/ADt).

Jditmeteke

PVT 30. Selleks et viltida jadtmeteket ja minimeerida tahkete jadtmete hulka, on PVT votta musta leelise utili-
saatorkatla elektrifiltri tolm protsessis taas ringlusse.
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Kasutatavus
Tolmu ringlussevdttu voib piirata see, et tolm sisaldab ka mujalt kui protsessist parit koostisosi.
1.2.4.  Energiatarbimine ja -tShusus

PVT 31. Soojusenergia (auru) kulu vihendamiseks, kasutatavate energiakandjate eeliste maksimeerimiseks ja
elektrienergia tarbimise vihendamiseks on PVT kasutada koos jiargmisi meetodeid.

Meetodid

a | Koore korge kuivainesisaldus, kasutatakse tdhusaid presse voi kuivatamist

b | Suure kasuteguriga aurukatlad, nt madala suitsugaaside temperatuuriga katlad

¢ | Tohusad teisesed kiittesiisteemid

d | Veesiisteemide, sealhulgas pleegitamisseadme veesiisteemi sulgemine

e | Tselluloosi korge kontsentratsioon (keskmise voi kdrge konsistentsi meetod)

f | Suure tShususega aurustusseade

g | Tselluloosivannide soojuse taaskasutusse vdtmine, niiteks ventilatsioonihu skraberite kaudu

h Madaltemperatuursete heitveevoogude soojuse ja muude jadtmete taaskasutusse votmine energiaalli-
kana, et kiitta hooneid, soojendada katlatoitevett ja protsessivett.

i | Teisese soojuse ja kondensaadi asjakohane kasutamine

j | Protsesside seire ja juhtimine arenenud juhtimissiisteemidega

k | Optimeerida integreeritud soojusvaheti vorgustik

1 | Utilisaatorkatla suitsugaasi soojuse kasutussevott elektrifiltri ja ventilaatori vahel

m | Tagada sdelumise ja puhastamisega voimalikult tihtlane tselluloosimass

n | Mitmesuguste suurte mootorite kiirusekontrolli kasutamine

o | Tohusate vaakumpumpade kasutamine

p | Valida dige suurusega torud, pumbad, ventilaatorid

q | Kasutada mahutite optimeeritud tasemeid

PVT 32. Elektritootmise tShususe suurendamiseks on PVT kasutada jirgmiste meetodite kombinatsiooni.

Meetodid

Musta leelise suur kuivainesisaldus (suurendab kuumaveekatla, auru tootmise ja sellega elektritootmise
tohusust)

b Kasutada utilisaatorkatelt kdrge rohu ja temperatuuri juures; uues utilisaatorkatlas on réhk vihemalt
100 baari ja temperatuur 510 °C
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1.3.

Meetodid

¢ | Hoida auru rahk vasturdhuturbiini viljalaskeava juures nii madalal, kui see on tehniliselt teostatav

d | Kondenseerimisturbiin elektrienergia tootmiseks liigse auruga

e | Turbiinide suur kasutegur

f | Etteantava protsessivee eelkuumutamine keemistemperatuuri ldhedase temperatuurini

g | Katlaseadmesse suunatava pdletusdhu ja kiituse eelkuumutamine

PVT-JARELDUSED SULFITKEEDUPROTSESSI JAOKS

Integreeritud sulfitkeedutselluloosi- ja paberivabrikus kohaldatakse konkreetse protsessi PVT-jareldusi paberi-
tootmise kohta, mis on esitatud punktis 1.6, lisaks selles punktis esitatud PVT meetoditele.

Heitvesi ja heide vette

PVT 33. Kogu vabrikust vastuvdtvasse veekogusse sattuvate saasteainekoguste vidhendamiseks on PVT kasu-
tada sobivat kombinatsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud PVT 13, PVT 14, PVT 15 ja PVT 16 juures ning
jargmisi meetodeid.

Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

Laiendatud muudetud keet enne plee-

© | gitamist Meetodi  kohaldatavus ~ vdib  olla
piiratud tselluloosi kdrge kvaliteedi
p | Hapnikuphine vabastamine ligniinist nduetega (kui on vajalik suur tugevus).
enne pleegitamist
Pruuni tselluloosi sortimine suletud
¢ | ahelas ja tdhus pruuni tselluloosi Uldkohaldatav
pesemine
Kohaldatavus on piiratud lahustuva
Kuuma leelisekstraktsiooni heitvee tselluloosi  vabrikute puhul, milles
d | aurustamine ja kontsentraatide pdle- kasutatakse ~mitmeastmelist heitvee
tamine soodakatlas biopuhastust, kui see tagab iildise
soodsama keskkonnaolukorra.
Vt punkt 1.7.2.1 Turustatava tselluloosi vabrikute puhulz
milles toodetakse erevalget tselluloosi
e | Pleegitamine ilma kloorita voi tselluloosi keemiatoostuse vaja-
duste jaoks, on selle kohaldatavus
piiratud.

Kohaldatav ainult vabrikutes, milles
f | Suletud ahelas pleegitamine keeduks ja pleegitamisel pH reguleeri-
miseks kasutakse iiht ja sama alust.

Meetodi kohaldatavust voivad piirata
mitu tegurit, niiteks toodete kvaliteedi-

MgO-pohine eelpleegitamine ja pesu- nduded (nt dhetaolisus, puhtus ja
vedelik  suunatakse eelpleegitusest eredus), kapa-arv pirast keetu, kditise
8 | pruuni tselluloosi pesemisele (ringlus- voimalused ~ kasutada  hiidraulikat,
sevott) mahutite, aurustite ja utilisaatorkatelde

mahud ja vOimsused, samuti pesemis-
seadmete puhastamise vimalused.
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Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

Uldkohaldatav ~ magneesiumip&histe

j, | PH reguleerimine lahja leclisega enne seadmete puhul. Utilisaatorkatlal ja
aurustusseadet voi aurustusseadmes tuharingluses peab olema kasutamata
voimsust.

Aurusti  kondensaatide anaeroobne

i Uldkohaldatav

tootlemine
.| Aurusti kondensaatide libipuhumine Kohaldatav, kui on vaja kaitsta anae-
J e SO, kogumine roobset heitvee puhastamist.

Tohus iilevoolamise seire ja iilevoo-
K lude. kolfkuk.ogumme., samuti koos Uldkohaldatay
kemikaalide ja energia taaskasutusse
votmise siisteemiga

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabelid 12 ja 13. Neid PVT-kohaseid heitetasemeid ei kohaldata lahustuva tselluloosi vabrikutele ja eritsellu-
loosi tootmisele keemiatoostuse rakendusteks.

Sulfittselluloosivabriku heitveevoogude PVT-kohased vordlusniitajad on esitatud PVT 5 juures.
Tabel 12

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse tselluloosivabrikust, milles toodetakse pleegi-
tatud sulfittselluloosi ja paberitootmiseks sobivat magnefittselluloosi

P Pleegitatud sulfittselluloos paberi Magnefittselluloos paberi
arameeter ; -
tootmiseks (1) tootmiseks (')
Aasta keskmine Aasta keskmine
kg/ADt (?) kg/ADt
Keemiline hapnikutarve (KHT) 10-30 () 20-35
Holjuvaine kokku 0,4-1,5 0,5-2,0
Uldlammastik 0,15-0,3 0,1-0,25
Uldfosfor 0,01-0,05 (%) 0,01-0,07
Aasta keskmine
mg/l
Adsorbeeritavad orgaanikaga 0,5-1,5 (¢ ()
seotud halogeenid (AOX) o

(') PVT-kohane heitetase tahistab integreeritud tehase puhul turustatava tselluloosi ja tselluloosi tootmisega seotud heidet
(paberivalmistamise heidet see ei hdlma).

() PVT-kohaseid heitetasemeid ei kohaldata looduslikku rasvakindlat tselluloosi tootvale vabrikule.

(}) KHT ja tildfosfori PVT-kohaseid heitetasemeid ei kohaldata eukaliiptist valmistatavale turustatavale tselluloosile.

(*) Sulfitkeedu abil turustatava tselluloosi tootmisel voib toote nduetekohaste omaduste saavutamiseks kasutada pehmet
pleegitamist ClO,-ga, mille tulemusel tekib adsorbeeritavate orgaanikaga seotud halogeenide heidet.

(°) Ei kohaldata tiielikult kloorivabale tselluloosivabrikule.
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Tabel 13
PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse sulfittselluloosi vabrikust, milles toodetakse
neutraalsulfit-pooltselluloosi
Parameeter Aasta keskmine
kg/ADt (')
Keemiline hapnikutarve (KHT) 3,2-11
Holjuvaine kokku 0,5-1,3
Uldlimmastik 0,1-0,2 (%)
Uldfosfor 0,01-0,02
() PVT-kohane heitetase tdhistab integreeritud tehase puhul turustatava tselluloosi ja tselluloosi tootmisega seotud heidet
(paberivalmistamise heidet see ei holma).
(3 Protsessile omaste kdrgemate heitetasemete tdttu ei kohaldata PVT-kohaseid tildlimmastiku heitetasemeid ammooniumi-
pohisele neutraalsulfit-pooltselluloosi tootmisele.
Toodeldud heitvee BHT kontsentratsioon on eeldatavalt viike (ligikaudu 25 mg/l 24-tunnise liitproovi puhul).
1.3.2.  Heide ohku

PVT 34. SO, heite vihendamiseks ja drahoidmiseks on PVT koguda kdik SO, suhtes kontsentreeritud gaasi-
vood happelahuse valmistamiselt, keedundudest ja labipuhumismahutitest ning eraldada viavlisisaldusega

komponendid.

PVT 35. Taandatud véivlit sisaldavate norga haisuga gaaside hajusheite vihendamiseks ja drahoidmiseks on
PVT koguda kdik pesemiselt, sdelumiselt ja aurustitest tulevad gaasid ja kohaldada neile iihte jirgmistest meeto-

ditest.

Meetodid

Kirjeldus

Kasutatavus

a | Pdletamine utilisaatorkatlas

Vt punkt 1.7.1.3

Ei kohaldata sulfittselluloosi-
vabrikutele, milles kasuta-
takse kaltsiumipohist keetu.
Sellistes vabrikutes ei ole
utilisaatorkatlaid.

b | Mérgpuhastus (skraber)

Vt punkt 1.7.1.3

Uldkasutatav

PVT 36. Utilisaatorkatla NO -heite vihendamiseks on PVT kasutada optimeeritud pdletussiisteemi kombineeri-
tult ithe vdi mitme jargmise meetodiga.

Meetodid

Kirjeldus

Kasutatavus

tingimuste juhtimisega

Optimeerida utilisaatorkatel poletus-

b Kasutatud vedeliku etapiviisiline sisse-

pritse

Vt punkt 1.7.1.2

Uldkasutatav

Kohaldatav uutele suurtele utilisaator-
kateldele ja oluliselt renoveeritud utili-
saatorkateldele.
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Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

mine

Olemasoleva utilisaatorkatla moderni-
seerimist vOivad piirata mastaabi
muutmise raskused ja sellega seotud
korgemad puhastus- ja hooldusnouded.
Ammooniumipdhiste tselluloosivabri-

Selektiivne mittekataliiiitiline taanda- kute puhul ei ole selle rakendamisest

teateid, kuid heitgaaside eritingimusi
arvestades ei anna selektiivne mitteka-
taliiiitiline taandamine seal eeldatavasti
tulemusi. Naatriumipdhistes tselluloosi-
vabrikutes seda ei kasutata plahvatu-
sohu tottu.

PV T-kohased heitetasemed

Vt tabel 14.
Tabel 14
Utilisaatorkatla NO,- ja NH;-heite PVT-kohased tasemed
Parameeter Pieva keskmine Aasta keskmine
mg/Nm? 5 % O, puhul mg/Nm? 5 % O, puhul
NO, 100-350 (1) 100-270 (1)

NH, (ammoniaagi labipddsemine selektiivse mittekataliiiitilise taandamise

puhul)

<5

(') Ammooniumipdhistes

vabrikutes vdib NO, heitetase olla korgem: kuni 580 mg/Nm’ pdeva keskmisena ja kuni

450 mg/Nm’ aasta keskmisena.

PVT 37. Utilisaatorkatla tolmu- ja SO,-heite vihendamiseks on PVT kasutada iitht jargmistest meetoditest ja
piirata skraberite ,happelist kditamist” miinimumini, et tagada nende nduetekohane toimimine.

Meetodid Kirjeldus

Elektrifilter voi

Venturi-skraberitega

multitsiikklonid koos mitmeastmeliste

b Elektrifilter voi

topeltsissepritsega allavoolu-skraberitega

Vt punkt 1.7.1.3
multitsitkklonid koos mitmeastmeliste

PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 15.
Tabel 15
Utilisaatorkatla tolmu- ja SO,-heite PVT-kohased tasemed
Parameeter Proovivdtmisperioodi keskvairtus
mg/Nm?* 5 % O, puhul
Tolm 5-20 () ()




L 284/108

Euroopa Liidu Teataja 30.9.2014
P ; Proovivotmisperioodi keskvairtus
arameeter mg/Nm? 5 % O, puhul
Pdeva keskmine Aasta keskmine
mg/Nm? 5 % O, puhul mg/Nm? 5 % O, puhul
SO, 100-300 () (*) (%) 50-250 (%) (%)

(') Utilisaatorkatla puhul tselluloosivabrikus, mille toormest rohkem kui 25 % moodustab (kaaliumirikas) lehtpuit, voib
tolmu heitetase olla kdrgem, kuni 30 mg/Nm’.

() PVT-kohast tolmu heitetaset ei kohaldata ammooniumipdhistele tselluloosivabrikutele.

) Protsessile omaste kdrgemate heitetasemete tottu ei kohaldata PVT-kohaseid SO, heitetasemeid utilisaatorkatlale, mis
tootab pidevalt happelistes tingimustes, st milles kasutatakse sulfit-vedelikku margpuhastuse skraberis pesemisvedelikuna,
mis on osa sulfiti taaskasutusse vdtmise protsessist.

(*) Olemasolevate mitmeastmeliste Venturi-skraberite puhul voib esineda kdrgemat SO, heitetaset kuni 400 mg/Nm? pieva
keskmise véirtusena ja kuni 350 mg/Nm? aasta keskmise véirtusena.

(}) Ei kohaldata ,happelisele kiitamisele”, st ajavahemikele, kus toimub skraberi ennetav loputamine ja tekkinud sademete
(koorikute) kdrvaldamine. Sellistel ajavahemikel voib heitetase olla 300-500 mg SO,/Nm? (5 % O,-sisalduse puhul) ithe
skraberi puhastamisel ja kuni 1 200 mg SO,/Nm? (poole tunni keskvairtused 5 % O,-sisalduse puhul) 16pp-pesuseadme
puhastamisel.

PVT-kohane keskkonnatoime tase on happelise kiitamise kestus umbes 240 tundi aastas skraberite puhul ja
vihem kui 24 tundi kuus viimase monosulfit-skraberi puhul.
Energiatarbimine ja -tGhusus

PVT 38. Soojusenergia (auru) kulu vihendamiseks, kasutatavate energiakandjate eeliste maksimeerimiseks ja
elektrienergia tarbimise vihendamiseks on PVT kasutada koos jargmisi meetodeid.

Meetodid

a | Koore korge kuivainesisaldus, kasutatakse tdhusaid presse voi kuivatamist

b | Suure kasuteguriga aurukatlad, nt madala heitgaaside temperatuuriga katlad

¢ | Tohus teisene kiittesiisteem

d | Veestisteemide, sealhulgas pleegitamisseadme veesiisteemi sulgemine

e | Tselluloosi kdrge kontsentratsioon (keskmise voi kdrge konsistentsi meetod)

f Madaltemperatuursete heitveevoogude soojuse ja muude jditmete taaskasutusse vOtmine energiaalli-
kana, et kiitta hooneid, soojendada katlatoitevett ja protsessivett

g | Teisese soojuse ja kondensaadi asjakohane kasutamine

h | Protsesside seire ja juhtimine arenenud juhtimissiisteemidega

i | Optimeerida integreeritud soojusvaheti vorgustik

j | Tagada sdelumise ja puhastamisega voimalikult tihtlane tselluloosimass

k | Kasutada mahutite optimeeritud tasemeid
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PVT 39. Elektritootmise t6hususe suurendamiseks on PVT kasutada jirgmiste meetodite kombinatsiooni.
Meetodid
a | Kasutada utilisaatorkatelt korge rohu ja temperatuuri juures
b | Hoida auru réhk vasturdhuturbiini viljalaskeava juures nii madalal, kui see on tehniliselt teostatav
¢ | Kondenseerimisturbiin elektrienergia tootmiseks liigse auruga
d | Turbiinide suur kasutegur
e | Etteantava protsessivee eelkuumutamine keemistemperatuuri ldhedase temperatuurini
f | Katlaseadmesse suunatava pdletusdhu ja kiituse eelkuumutamine
1.4. PVTJARELDUSED PUITMASSI JA KEEMILISE PUITMASSI TOOTMISE KOHTA
Selle punkti PVT+jireldusi kohaldatakse kdigile puitmassi, paberi ja papi tootmise integreeritud vabrikutele,
puitmassi tootmise vabrikutele, keemiliselt toodeldud termomehhaanilise paberimassi ja kemomehaanilise
paberimassi tootmise vabrikutele. PVT 49, PVT 51, PVT 52c ja PVT 53 kehtivad ka paberitootmisele inte-
greeritud puitmassi, paberi ja papi tootmise vabrikutes, lisaks selles punktis esitatud PVT-jareldustele.
1.4.1.  Heitvesi ja heide vette

PVT 40. Uue vee kasutamise, heitveevoo ja saastekoormuse vihendamiseks on PVT kasutada sobivat kombi-
natsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud PVT 13, PVT 14, PVT 15 ja PVT 16 juures, ning jargmisi
meetodeid.

Meetodid Kirjeldus Kasutatavus

Protsessivee suunamine vastuvoolu ja
veesiisteemide eraldamine

b | Korge ithtlusega pleegitamine Uldkasutatav

Pesemisstaadium enne (mehaanilise)
¢ | okaspuitmassi rafineerimist laastueel-
to6tlusega.

Peroksiidpleegitusel leelisena NaOH Vt punkt 1.7.2.1 Kui on vaja saavutada eriti korget hele-
d | asemel Ca(OH), vdi Mg(OH), kasuta- dustaset, voib  kohaldatavus  olla
mine piiratud.

Kiu ja tditeaine ning valge vee (sdela-
e | vesi) taaskasutamine (paberi valmista-
mine)

Uldkasutatav

Paakide ja kambrite optimaalne
t | projekteerimine ja ehitamine (paberi
valmistamine).
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1.4.2.

PV T-kohased heitetasemed

Vt tabel 16. PVT-kohased heitetasemed kehtivad ka mehaanilise puitmassi vabrikutele. Mehaanilist, keemilis-
mehaanilist ja keemiliselt to6deldud termomehhaanilist puitmassi tootva integreeritud vabriku heitveevoo vord-
lusnitajad on esitatud PVT 5 juures.

Tabel 16

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse paberi ja papi tootmisel integreeritud vabrikus,
milles kasutatakse kohapeal toodetud puitmassi

Aasta keskmine
Parameeter k
gft
Keemiline hapnikutarve (KHT) 0,9-4,5 (1)
Holjuvaine kokku 0,06-0,45
Uldldammastik 0,03-0,1 (%)
Uldfosfor 0,001-0,01

(') Tugevasti pleegitatud puitmassi (16pliku paberi kiust 70-100 %) korral vdib heitetase olla kuni 8 kgt.

() Kui biolagundatavaid voi eemaldatavaid kelaadimoodustajaid ei saa puitmassi kvaliteedinduete (nt korgete valgesus-
nouete) tottu kasutada, voib tildlimmastiku heide olla suurem kui see PVT-kohane heitetase ja seda tuleks hinnata iga
tiksikjuhtumi puhul eraldi.

Tabel 17

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse keemilis-mehaanilise ja keemiliselt to6deldud
termomehhaanilise puitmassi vabriku puhul

Parameeter Aastﬁgl;gsl};inine
Keemiline hapnikutarve (KHT) 12-20
Holjuvaine kokku 0,5-0,9
Uldlimmastik 0,15-0,18 (1)
Uldfosfor 0,001-0,01

(*) Kui biolagundatavaid vdi eemaldatavaid kelaadimoodustajaid ei saa puitmassi kvaliteedinduete (nt korgete valgesus-
nouete) tottu kasutada, voib ildlimmastiku heide olla suurem kui see PVT-kohane heitetase ja seda tuleks hinnata iga

tiksikjuhtumi puhul eraldi.

T66deldud heitvee BHT kontsentratsioon on eeldatavalt viike (ligikaudu 25 mg/l 24-tunnise liitproovi puhul).

Energiatarbimine ja -t6husus

PVT 41. Soojus- ja elektrienergia kulu vihendamiseks on PVT kasutada kombineeritult jirgmisi meetodeid.

Meetodid

Kasutatavus

a | Energiatdhusad rafineerimisseadmed

Kohaldatav, kui protsessiseadmeid asenda-
takse, ehitatakse @mber vdi ajakohasta-
takse.
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Meetodid Kasutatavus
Termomehaanilise puitmassi voi keemiliselt t66deldud
b termomehaanilise ~ puitmassi  rafineerimisseadmetest
sekundaarse soojuse taaskasutamine ning kogutud auru
taaskasutamine paberi voi puitmassi kuivatamiseks.
c Kiukadude minimeerimine t8husa praakimis-rafineerimis-
siisteemi (teisese rafineerimisseadme) kasutamisega.
Energiasddstlike seadmete kasutuselevotmine, sealhulgas | Uldkasutatav
d | automatiseeritud  protsessijuhtimissiisteemi  kasutamine
kasitsijuhtimissiisteemi asemel.
o | Uue vee kulu vihendamine heitvee protsessisisese tootle-
mise ja ringlussevdtu siisteemidega.
f Vahendada auru otsest kasutamist protsessi hoolika inte-
gratsiooniga, nt pinch-analiiiisiga.
1.5. PVT-JARELDUSED VANAPABERI TOOTLEMISE KOHTA
Selle punkti PVT-jireldusi kohaldatakse kdigi integreeritud vabrikute suhtes, milles vanapaberist valmistatakse
paberit ja paberimassi. Integreeritud vabrikute kohta, milles vanapaberist valmistatakse paberimassi, paberit ja
pappi, kehtivad lisaks selles punktis esitatud PVT-jareldustele ka PVT 49, PVT 51, PVT 52c ja PVT 53.
1.5.1.  Materjalihaldus

PVT 42. Pinnase ja pdhjavee saastamise voi sellise ohu, samuti vanapaberi ladustamisalalt tuulega laialikandu-
mise ja tolmuheite vihendamiseks on PVT kasutada eraldi voi koos jargmisi meetodeid.

Meetod Kasutatavus

a | Vanapaberi ladustamisala peab olema kdva pinnakattega. | Uldkasutatay

Vanapaberi ladustamisalalt dravoolav saastunud vesi kogu- | Meetodi kohaldatavust voib piirata dravoo-
b takse ja puhastatakse paberivabriku heitveepuhastus- | luvee saastumise mdir (saasteainete madal
jaamas (saastamata vihmavee nt katustelt saab keskkonda | kontsentratsioon) ja/vdi heitvee puhastus-
juhtida eraldi). seadmete vdimsus (suur maht).

Vanapaberi ladustamisala iimbritsetakse taradega, et Uldkasutatay

¢ piirata tuulega laialikandmist.
Ladustamisala  puhastatakse korrapdraselt, piihitakse
sellega iithendatud teid ja tithjendatakse uurdeid, et vihen-
dada tolmu laialikannet. See vihendab paberiprahi ja | -
d Uldkasutatav

kiudude tuulega laialikandmist, paberi purustamist alal
liikuvate sdidukitega, mis v&ib tekitada tiiendavat tolmu-
heidet, eriti kuival ajal.

Pallitud voi lahtise materjali ladustamine katuse all kaits-
e | miseks ilmastiku moju eest (niiskus, mikrobioloogilised
lagunemisprotsessid jne)

Meetodi kohaldatavust voib piirata ala
suurus.
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1.5.2.  Heitvesi ja heide vette

PVT 43. Uue vee kasutamise, heitveevoo ja saastekoormuse vihendamiseks on PVT kasutada sobivat kombi-
natsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud jargnevalt.

Meetod Kirjeldus

a | Veesiisteemide eraldamine iiksteisest

Vt punkt 1.7.2.1
b | Protsessivee suunamine vastuvoolu ja vee ringlussevott

Paljudes vanapaberil to6tavates paberivab-

, . . . . . rikutes  suunatakse osa  bioloogiliselt
Pirast heitvee bioloogilist puhastust suunata vesi osaliselt o u b 8

¢ | Luesti kasutusse toodeldud heitveest tagasi ringlusse, eriti
sellistes  vabrikutes, milles toodetakse
lainepapi lainekihipaberit voi testlainerit.

d | Valge vee selitamine Vt punkt 1.7.2.1

PVT 44. Suurel médral suletud veeringluse sailitamiseks vanapaberil tootavates paberivabrikutes ja ulatuslikust
protsessivee ringlussevotust tingitud raskuste valtimiseks on PVT kasutada eraldi v&i koos jargmisi meetodeid.

Meetod Kirjeldus

Protsessis kasutatava vee kvaliteedi pidev seire ja juhti-
mine

b Biokilede tekke ennetamine ja biokilede k&rvaldamine

meetoditega, milles kasutatakse vdimalikult vihe biotsiide Vt punke 1.7.2.1

Kaltsiumi eemaldamise protsessiveest kaltsiumkarbonaadi
kontrollitud sadestamisega

Kasutatavus
Meetodeid a—c kohaldatakse vanapaberil tootavates paberivabrikutes, milles kasutatakse suurel maaral suletud

veeringlust.

PVT 45. Kogu vabrikust heitveega vastuvotvasse veekogusse sattuvate saasteainekoguste vihendamiseks on
PVT kasutada sobivat kombinatsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud PVT 13, PVT 14, PVT 15, PVT 16,
PVT 43 ja PVT 44 juures.

Vanapaberil tootavate integreeritud paberivabrikute puhul hdlmavad PVT-kohased heitetasemed paberitootmise
heidet, kuna paberimasina valge vee ringlus on tihedalt seotud paberimassi valmistamise veeringlusega.
PVT-kohased heitetasemed

Vt tabel 18 ja tabel 19.

Tabelis 18 esitatud PVT-kohased heitetasemed kehtivad ka vanapaberist tselluloosi valmistavale vabrikule, kus
tritkivdrvi ei korvaldata, ja tabelis 19 esitatud PVT-kohased heitetasemed kehtivad ka vanapaberist tselluloosi
tootvale vabrikule, kus triikivirv korvaldatakse.

Vanapaberi tselluloosivabriku heitveevoogude PVT-kohased vordlusniitajad on esitatud PVT 5 juures.
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Tabel 18

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse paberi ja papi tootmisel integreeritud vabrikus,
milles kasutatakse ringlussevdetud kiust paberimassi, mille valmistamisel kohapeal triikivirvi ei
korvaldata

L 284/113

Aasta keskmine
Parameeter
kg/t

Keemiline hapnikutarve (KHT) 0,4()-1,4
Haljuvaine kokku 0,02-02()
Uldlammastik 0,008 - 0,09
Uldfosfor 0,001 - 0,005 (3)
ados;)(r)beerltavad orgaanikaga seotud halogeenid 0,05 miirgtugeva paberi puhul

(") Taielikult suletud veeringlusega paberivabriku puhul, ei ole heitveel KHT-d.

(3 Olemasoleva seadme puhul voib see nditaja olla kuni 0,45 kgft, kuna vanapaberi kvaliteet pidevalt vaheneb ja heitveepu-
hastusseadme pidev ajakohastamine tekitab raskusi.

(}) Paberivabrikutel, mille heitveevoog on 5-10 m?/t, on vahemiku tilempiir 0,008 kg/t.

Tabel 19

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse paberi ja papi tootmisel integreeritud vabrikus,
milles kasutatakse ringlussevdetud kiust paberimassi, mille valmistamisel triikivirv kohapeal kdrvalda-
takse

Aasta keskmine
Parameeter k
gft

0,9-3,0

Keemiline hapnikutarve (KHT) 0,9-4,0 pehmepaberi puhul

0,08-0,3

Holjuvaine kokku 0,1-0,4 pehmepaberi puhul

Uldl4 i 0,01-0,1
Uldimmastik 0,01-0,15 pehmepaberi puhul
Uldfosfor 0,002-0,01

0,002-0,015 pehmepaberi puhul

Adsorbeeritavad orgaanikaga seotud halogeenid

(AOX) 0,05 margtugeva paberi puhul

To6deldud heitvee BHT kontsentratsioon on eeldatavalt viike (ligikaudu 25 mg/l 24-tunnise liitproovi puhul).
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1.5.3.  Energiatarbimine ja -t6husus
PVT 46. PVT on vihendada elektrienergia tarbimist vanapaberil to6tavates vabrikutes, kasutades kombineeri-
tult meetodeid, mis on esitatud jargnevalt.
Meetod Kasutatavus
a Uhtlase paberimassi saamine, et 16hkuda vanapaber eraldi
kiududeks
Tohus jame- ja peensdelumine, milleks optimeeritakse
L, | rootori kujundust, soelte ja sdelumise korraldamist, mis |
voimaldab kasutada viiksema erienergiatarbimisega vdik- | Uldiselt kohaldatav uuele seadmele ja ole-
semaid seadmeid masoleva seadme puhul kohaldatav parast
ulatuslikku renoveerimist
Paberimassi energiasdistliku tootmise pdhimétete koha-
selt korvaldatakse lisandid paberimassi taasvalmistamise
¢ | voimalikult varases etapis, milleks kasutatakse vihesemaid
ja optimeeritud masinkomponente ja piiratakse seega
energiamahukat kiudude tootlemist
1.6. PVT-JARELDUSED PABERIVALMISTAMISE JA SELLEGA SEOTUD PROTSESSIDE KOHTA
Selles osas esitatud PVT+jareldusi kohaldatakse koigile integreerimata paberi- ja papivabrikutele ning paberi ja
papi tootmisega seotud osakondadele sulfaattselluloosi, sulfittselluloosi, keemilist puitmassi ja termilis-keemilist
puitmassi tootvates integreeritud vabrikutes.
Koikidele integreeritud puitmassi- ja paberivabrikutele kehtivad PVT 49, PVT 51, PVT 52c ja PVT 53.
Integreeritud sulfaattselluloosi, sulfittselluloosi, keemilist puitmassi ja termilis-keemilist puitmassi tootvatele
paberivabrikutele kohaldatakse lisaks selle jao PVT-jdreldustele ka konkreetse protsessiga seotud PVT-jreldusi.
1.6.1.  Heitvesi ja heide vette

PVT 47. Heitvee tekke vihendamiseks on PVT kasutada kombineeritult jargmisi meetodeid.

Meetod Kirjeldus Kasutatavus

Paakide ja kambrite optimaalne Kohaldatav uuele seadmele ja olemaso-

a ) A levale seadmele pirast ulatuslikku
projekteerimine ja ehitamine o
renoveerimist
Kiu ja tiiteaine taaskasutamine nin -
b U & Uldkasutatav

valge vee (sdelavesi) tootlemine

Vt punkt 1.7.2.1 j
Uldkohaldatav. Lahustunud orgaani-
lised, anorgaanilised ja kolloidsed
materjalid vdivad segada vee korduska-
sutamist sdelumisosas

¢ | Vee ringlusse votmine

Paberimasina pritstorude optimeeri- o
d p P Uldkasutatav

mine
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PVT 48. Uue vee kasutamise ja vetteheite vihendamiseks eripaberivabrikutes on PVT kasutada sobivat kombi-
natsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud jargnevalt.

Meetod Kirjeldus Kasutatavus

a Paberitootmise planeerimise | Parema planeerimisega optimeeritakse
parandamine partii kombineerimine ja tootmisaeg

. . Veeringluse kohandamine, et seda oleks

Veeringluse kohandamine k .

: erge reguleerida vastavalt toodetava

b | tootmises tehtavatele . Ny . , .

muudatustele paberi kvaliteediklassile, virvusele ja
kasutatavatele keemilistele lisanditele

Uldkasutatav

Heitveepuhastusseadmed,
¢ | mida on kerge kohandada
muudatustele

Kohandada heitveepuhastust, nii et see
suudaks toime tulla voolukiiruse muutus-
tega, viikse kontsentratsiooniga ja keemi-
liste lisaainete mitmesuguste tiiipide ja
kogustega

d | Viljalilitamissiisteemide ja kambriruumalade kohandamine

Minimeerida selliste keemiliste lisaainete (nt rasva- voi veekindlust

e | suurendavate lisaainete) heidet, mis sisaldavad perfluoro- vdi poliifluo-

roithendeid voi aitavad kaasa nende tekkimisele

Kohaldatav ainult rasva voi
vett hiilgavate omadustega
eripaberi tootmisel

Uleminek toodetes kasutatavatele abiainetele, mis sisaldavad vihe adsor-

f beeritavaid orgaanikaga seotud halogeene (AOX) (nt leida asendaja toote

vaikudel)

mirgtugevust suurendavatele ainetele, mis pohinevad epikloorhiidriin-

Kohaldatav ainult suure
mirgtugevusega paberit toot-
vate paberivabriku puhul

PVT 49. Kattevirvide ja sidumisainete saastekoormuse vihendamiseks, mis voib hiirida bioloogilise veepuhas-
tusseadme t606d ja suurendada nende ainete heidet, on PVT kasutada jirgnevat meetodit a voi selle tehnilise

voimatuse korral meetodit b.

Meetod

Kirjeldus

Kasutatavus

Pinnakattevirvi

sisaldavat heitvett

Pinnakattevirvide kogu-
a | mine v0i pigmentide
ringlussevott

kogutakse eraldi. Katmiskemikaalid

kogutakse nditeks jargmiste meeto-

ditega:

i) ultrafiltrimine;

ii) sdelumine-helvestamine-veetusta-
mine, millega pigmendid suuna-
takse tagasi katmisprotsessi. Seli-
tatud vett saab protsessis taas
kasutada

Ultrafiltrimise kohaldatavus voib olla
piiratud, kui:

— heitvee maht on viga viike

— katmise heitvett tekib paberivab-

riku mitmes kohas
— katmismeetodit muudetakse
sageli; voi
— eri varvi katete retseptid ei sobi
omavahel

b Katmisvirve sisaldava
heitvee eeltdotlemine

Katmisvdarve  sisaldavat  heitvett
toodeldakse niiteks helvestamisega,
et kaitsta jargnevat bioloogilist heit-
veepuhastust

Uldkasutatav

PVT 50. Kogu vabrikust heitveega vastuvdtvasse veekogusse sattuvate saasteainekoguste vihendamiseks on
PVT kasutada sobivat kombinatsiooni meetoditest, mida on kirjeldatud PVT 13, PVT 14, PVT 15, PVT 47,

PVT 48 ja PVT 49 juures.
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PV T-kohased heitetasemed
Vt tabel 20 ja tabel 21.

Tabelis 20 ja tabelis 21 esitatud PVT-kohaseid heitetasemeid kohaldatakse ka sulfaattselluloosi, sulfittselluloosi,
keemilist puitmassi ja termilis-keemilist puitmassi tootvatele integreeritud paberivabrikutele.

Integreerimata paberi- ja papivabriku heitveevoogude PVT-kohased vordlusniitajad on esitatud punktis PVT 5.
Tabel 20

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse integreerimata paberi- (vilja arvatud eripaber)
ja papivabrikust

Parameeter Aasta keskmine
kg/t

Keemiline hapnikutarve (KHT) 0,15-1,5 ()
Holjuvaine kokku 0,02-0,35
— . 0,01-0,1
Uldlammastik 0,01-0,15 pehmepaberi puhul
Uldfosfor 0,003-0,012
ados;)(r)beerltavad orgaanikaga seotud halogeenid 0,05 dekoratiiv- ja margtugeva paberi puhul

(") Graviiiiripaberivabrikute puhul on vahemiku iilemine ots seotud vabrikutega, milles pinnakatteprotsessis kasutatakse
tarklist.

Toodeldud heitvee BHT kontsentratsioon on eeldatavalt viike (ligikaudu 25 mg/l 24-tunnise liitproovi puhul).
Tabel 21

PVT-kohased heitetasemed heitvee otselaskel suublasse integreerimata eripaberivabrikust

Parameeter Aasta keskmine
kg/t ()
Keemiline hapnikutarve (KHT) 0,3-5()
Holjuvaine kokku 0,10-1
Uldlimmastik 0,015-0,4
Uldfosfor 0,002-0,04
é\dg))(l;beeritavad orgaanikaga seotud halogeenid 0,05 dekoratiiv- ja margtugeva paberi puhul

(') Erilaadsete paberivabrikute puhul, milles sageli muutub toodetava paberi sort (nt > 5 korda péevas aasta keskmisena) voi
milles toodetakse viga kerget eripaberit (< 30 g/m? aasta keskmisena) voib heide iiletada vahemiku tilempiiri.

() PVT-kohaste heitetasemete vahemiku iilemine ots on seotud paberivabrikutega, milles toodetakse paberit viga peeneks
jahvatatud kiududest, mille puhul on vajalik vdga intensiivne rafineerimine, samuti paberivabrikutele, milles sageli
muutub toodetava paberi sort (nt > 1-2 muutust pdevas aasta keskmisena).
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1.6.2.  Heide hku
PVT 51. Lenduvate orgaaniliste ithendite heite vihendamiseks eraldiseisvatest voi liinil asuvatest katmismasina-
test on PVT valida katmiskihi virviretseptid (koostis) nii, et lenduvate orgaaniliste iihendite heide oleks
vaiksem.
1.6.3.  Jadtmeteke
PVT 52. Tahkete kdrvaldamisele kuuluvate jadtmete koguste vihendamiseks on PVT viltida jadtmeteket ja
votta jadtmeid rohkem ringlusse, kasutades kombineeritult jargmisi meetodeid (vt iildine PVT 20).
Meetod Kirjeldus Kasutatavus
Kiu ja tditeaine taaskasuta- )
mine ning valge vee (sdela- | Vt punkt 1.7.2.1 Uldkasutatav
vesi) tootlemine
Eri kohtades v0i paberivalmistamise eri
Praagi ringlussevotu etappides  tekkiv . praak . kogvutaks'e, Uldkasutatav
stisteem muudetakse uuesti paberimassiks ja
suunatakse tagasi kiuldhteaineks
Pinnakattevirvide kogu-
mine voi pigmentide ring- | Vt punkt 1.7.2.1
lussevtt
Kiudude taaskasutamine Korge kiududesisaldusega muda esmasest | Selle kasutatavust voivad
esmase heitveepuhastuse heitveepuhastusest saab uuesti kasutada | piirata toote kvaliteedi-
kiusetetest tootmisprotsessis nduded
1.6.4.  Energiatarbimine ja -t3husus

PVT 53. Soojus- ja elektrienergia kulu vdhendamiseks on PVT kasutada kombineeritult jargmisi meetodeid.

Meetod

Kasutatavus

Energiat sddstvad sdelumismeetodid (optimeeritud rooto-
rikujundus, sdelad ja sdelumisprotsess)

Rafineerimine vastavalt parimatele tavadele koos soojuse
tagastamisega rafineerimisseadmest

Kohaldatav uutele vabrikutele ja oluliselt
ajakohastatud vanadele vabrikutele

Optimeeritud ~ veetustamine paberimasina pressimist-
soonis/pressivaltside kontakttsoonis

Ei ole kohaldatav pehmepaberi ja paljude
eripaberisortide puhul

Aurukondensaadi kogumine ja ventilatsioonidhu tdhusa
soojustagastussiisteemi kasutamine

Vihendada auru otsest kasutamist protsessi hoolika inte-
gratsiooniga, nt pinch-analiiiisiga

Uldkasutatav

Suure tdhususega rafineerimisseadmed

Kasutatav uue seadme puhul
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1.7.

1.7.1.1.

Meetod

Kasutatavus

Olemasoleva rafineerimisseadme tooreziimi optimeeri-
mine (nt koormuseta reziimi elektrikulu vihendamine)

Optimeeritud pumbad, pumbamootorite poorete arvu
reguleerimise voimalused, kéigukastita pumbad

Uldkasutatav

Tipptasemel rafineerimistehnoloogia

Paberikanga auruga kuumutamine aurutuskastiga, et
parandada paberi drenaaZiomadusi/veetustamist

Ei ole kohaldatav pehmepaberi ja paljude
eripaberisortide puhul

Optimeeritud  vaakumsiisteem (nt  turboventilaatorid
veejoapumpade asemel)

Jaotusvorgu loomise ja hoolduse optimeerimine

Soojuse taaskasutamissiisteemi, Shutussiisteemi ja isolat-
siooni optimeerimine

Suure tdhususega mootorite (EFF1) kasutamine

Pritsevee eelsoojendamine soojusvahetiga

Uldkasutatav

Heitsoojuse kasutamine heitveesetete kuivatamiseks voi

veetustatud biomassi jarelkuivatamiseks

Aksiaalpuhurite (kui kasutatakse) tagasisaadud soojuse

kasutamine kuivatusvarje Shuvarustuses

Jankimasina tdmbevarjest viljuva Shu soojuse taaskasu-

tusse votmine vihmutustorniga

Kuuma heitdhu infrapunasoojuse taaskasutusse votmine
MEETODITE KIRJELDUS
Meetodid dhkuheite drahoidmiseks ja kontrolli alla vétmiseks

Meetod Kirjeldus

Elektrifilter (ESP, elektrostaa-

Elektrifiltri t60pShimdte on osakeste laadimine ja eraldamine elektrivilja
tiline sadestaja) toimel. Elektrifiltreid saab kasutada

laias tingimuste vahemikus.

Leeliseline skraber Vt punkt 1.7.1.3 (margpuhastus).
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1.7.1.2.

1.7.1.3.

NO,

Meetod

Kirjeldus

Ohu/kiituse suhte vihenda-
mine

See meetod pohineb pdhiliselt jargmistel tegevustel:
— poletamiseks kasutatava dhu tdpne reguleerimine (viike hapniku liig),

— ahju sattuva lekkedhu vihendamine;
— ahju polemiskambri konstruktsiooni muutmine.

Optimeeritud pdletamine ja
poletamise kontroll

Meetod seisneb pdlemisprotsessi oluliste niitajate (nt O,, CO sisaldus, kiituse/
dhu suhtarv, pdlemata koostisosad) pidevas jalgimises, et selle alusel kontrolli-
tehnoloogiaga saavutada parimaid pdlemistingimusi.

NO, moodustumist ja heidet saab vihendada kditamisparameetrite, Shujaotuse,
hapniku liia, leegi kuju ja temperatuuriprofiili reguleerimisega.

Astmeviisiline pdletamine

Astmeviisiline pdletamine pdhineb kahe pdletamistsooni kasutamisel, kusjuures
esimeses kambris kasutatakse Shusuhte ja temperatuuri reguleerimist. Esimene
poletustsoon tootab sub-stohhiomeetrilistes tingimustes selleks, et muundada
ammoniaagiithendid korgel temperatuuril elementaarseks limmastikuks. Teises
tsoonis viiakse tdiendava Shu lisamisega madalama temperatuuri juures pdleta-
mine I8pule. Pirast kaheetapilist pdletamist juhitakse suitsugaasid teise
kambrisse, et gaasidest saada tagasi soojus, mida kasutatakse protsessi jaoks
vajaliku auru tootmiseks.

Kiituse valimine ja kiituse
madal limmastikusisaldus

Viahese lammastikusisaldusega kiituste kasutamine vdhendab NO, heidet; nime-
tatud gaasid tekivad kiituses sisalduva limmastiku oksiideerumise tdttu pdle-
mise ajal.

Kontsentreeritud mittekondenseeritavate haisuga gaaside pdletamine voi
biomassist toodetud kiituste kasutamine suurendab NO, heidet, vorreldes
heitega nafta ja maagaasi puhul, kuna nimetatud gaasid ja kéik muud puidupo-
hised kiitused sisaldavad rohkem limmastikku kui nafta ja maagaas.

Korgema polemistemperatuuri tottu tekib gaasi pdletamisel rohkem NO, heidet
kui nafta poletamisel.

Viahese NO,-heitega pdleti

Meetodi aluspdhimdtteks on leegi tipptemperatuuri vihendamine, pdlemise
aeglustatud 1dpetamine ning soojusiilekande suurendamine (leegi suurem kiir-
guvus). Seda vdidakse kasutada kombinatsioonis pdlemiskambri konstrukt-
siooni muutmisega.

Kasutatud vedeliku etapiviisi-
line sissepritse

Kasutatud sulfitvedeliku sissepritse utilisaatorkatla kiittesiisteemi mitmel eri
korgusel hoiab dra NO_ moodustumise ja tagab tdieliku pdlemise.

Selektiivne mittekataliiiitiline
taandamine

Meetod péhineb NO, taandamisel limmastikuks reageerimisel ammoniaagi voi
karbamiidiga kdrgel temperatuuril. Ammoniaagilahust (kuni 25 % NH,), ammo-
niaagi eellasithendeid voi karbamiidilahust sisestatakse polemisgaasidesse, et
taandada NO N,-ks. Reaktsiooni toime on optimaalne temperatuurivahemikus
ligikaudu 830-1 050 °C ning tuleb ette niha piisav viibeaeg, et toimuks reakt-
sioon NO-ga. Ammoniaagi voi karbamiidi doseerimise kiirust tuleb juhtida
sellise arvestusega, et NH, paiseks vilja vihe.

SO, ja taandatud vaavlit sisaldavate gaaside heite valtimine ja kontrolli all hoidmine

Meetod

Kirjeldus

Musta leelise korge kuivaine-
sisaldus

Musta leelise kdrgema kuivainesisalduse puhul pdlemistemperatuur tduseb.
Sellega aurustub rohkem naatriumi (Na), mis voib siduda end SO,-ga ja
moodustada Na,SO,, mille tulemusel vdheneb SO, heide utilisaatorkatlast.
Korgema temperatuuri puudus on see, et NO, heide vdib suureneda.
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Meetod

Kirjeldus

Kiituse valimine ja kiituse
madal vaavlisisaldus

Madala vaivlisisaldusega (véavlisisaldus 0,02-0,05 massiprotsenti, nt metsa
biomass, puukoor, madala vaavlisisaldusega dli, gaas) kiituste kasutamise korral
viheneb SO, heide, mis on tingitud kiituses oleva vdavli oksiiddeerumisest pdle-
mise ajal.

Optimeeritud pdletamine

Meetodid, nagu tdhus pdlemismiira juhtimise siisteem (Shu ja kiituse suhtarv,
temperatuur, viibeaeg), hapniku liia juhtimine voi 6hu ja kiituse hea segamine.

Etteantavas lubimudas oleva
Na,$ sisalduse juhtimine

Lubimuda tohus pesemine ja filtrimine vdhendab Na,S-i sisaldust lubimudas ja
sellega vesiniksulfiidi moodustumist lubjaahjus jirelpdletamise ajal.

SO, heite kogumine ja ptitid-
mine

Kogutakse SO, suhtes viga kontsentreeritud gaasivood happelahuse valmistami-
selt, keedundudest, Shustitest ja ldbipuhumismahutitest. SO, ptititakse kinni
absorptsioonindudes erineval rohutasemel, arvestades majanduslikke ja kesk-
konnaga seotud pdhjusi.

Haisuga gaaside ja taandatud
vaavlit sisaldavate gaaside
poletamine

Kogutud tugeva haisuga gaase saab lagundada utilisaatorkatlas poletamise, spet-
siaalse taandatud vaivlithendite poletiga poletamise voi lubjaahjus poletami-
sega. Kogutud nodrga haisuga gaasid sobivad pdletamiseks utilisaatorkatlas,
lubjaahjus, elektrijaama katlas vdi taandatud véavliithendite poleti abil. Tsellu-
loosivannide Shutusgaase voib pdletada tinapdeva moodsas utilisaatorkatlas.

Norga haisuga gaaside kogu-
mine ja pdletamine utilisaa-
torkatlas

Norga haisuga gaaside pdletamine (suur maht, viike SO, sisaldus), mis on kom-
bineeritud varusiisteemiga.

Norga haisuga gaasid ja muud haisvad komponendid kogutakse koos, et need
poletada utilisaatorkatlas. Utilisaatorkatla heitgaasidest eraldatakse vaaveldiok-
siid vastuvoolulise mitmeastmelise skraberi abil ja kasutatakse taas paberikeedu
kemikaalina. Varusiisteemina kasutatakse skrabereid.

Mirgpuhastus (skraber)

Gaasilised ithendid lahustatakse sobivas vedelikus (vesi voi leelise lahus). V&ib
saavutada tahkete ja gaasiliste ithendite samaaegse eemaldamise. Pdrast margs-
kraberi ldbimist on suitsugaas veega kiillastunud ning enne suitsugaasi viljalask-
mist tuleb piisad eraldada. Saadud vedelikku tuleb puhastada nagu heitvett ning
selles sisalduv tahke aine eraldatakse setitamise voi filtrimise abil.

Elektrifilter voi multitsii-
klonid koos mitmeastmeliste
Venturi skraberitega voi
mitmeastmeliste topeltsisse-
pritsega allavoolu-skraberi-
tega

Tolmu eraldamine toimub elektrostaatilise sadestaja (elektrifiltri) voi mitmeast-
melise tsiikloni abil. Magneesiumsulfitprotsessis koosneb elektrifiltris kinni-
piiiitud tolm peamiselt MgO-st, kuid sisaldab vahesel madral ka K-, Na- voi Ca-
ithendeid. Kinniptiitud MgO-tuhk suspendeeritakse vees ja puhastatakse pese-
mise ja kustutamisega, et saada Mg(OH),, mida seejirel kasutatakse aluselise
skraberivedelikuna mitmeastmelistes skraberites, et saada tagasi keedus kasu-
tatud vaavlisisaldusega kemikaale. Ammooniumsulfitprotsessis ammoniaaki
(NH,) tagasi ei saada, kuna see laguneb poletamisprotsessis limmastikuks.
Pirast tolmu eemaldamist suitsugaasid jahutatakse, lastes need 1dbi jahutusskra-
beri, milles suitsugaase pestakse veega, ja seejirel sisenevad gaasid kolme vdi
enama astmega skraberite kaskaadi, milles SO, heide piiiitakse kinni aluselise
Mg(OH), lahusega magneesiumsulfitprotsessi puhul ja 100-protsendiliselt uue
NH;-lahusega ammooniumsulfitprotsessi puhul.
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1.7.2.  Meetodid, millega vihendatakse uue vee ja heitvee voogu ning heitvee saastekoormust

1.7.2.1. Protsessisse integreeritud meetodid

Meetod Kirjeldus

Palkide kuivkoorimine podritamisega trumlites (vett kasutatakse ainult palkide
Kuivkoorimine pesemiseks, seejrel voetakse vesi taas ringlusse, nii et heitveepuhastisse suuna-
takse sellest ainult viike osa).

Téielikult kloorivaba (totally

chlorine free, TCF) plecgita- TCF-pleegitamisel on taielikult vélditud kloorisisaldusega pleegituskemikaalide

kasutamine, seega ei ole heites ka orgaanilisi ega kloororgaanilisi aineid.

mine

Kaasaegsel ECF-pleegitamisel on kloordioksiidi kasutamine viidud miinimumini,
Kaasaegne elementaarse kasutades iht vdi mitut jirgmistest pleegitamisetappidest: hapnik, kuuma
kloorita (elemental chlorine happelise hiidroliiiisi etapp, to6tlemine osooniga keskmise ja suure konsistentsi
free, ECF) pleegitamine juures, tootlemine atmosfddrirdhul oleva voi kdrgemal rohul oleva vesinikpe-

roksiidiga v6i kuuma kloordioksiidi etapi kasutamine.

Laiendatud delignifikatsioon a) muudetud keedu abil vdi b) hapnikupohine
delignifikatsioon suurendab puitmassi delignifikatsiooni (vihendab kapa-arvu)
enne pleegitamist ja sellega vihendab pleegitamiskemikaalide kasutamist ning
Laiendatud delignifikatsioon | heitvee KHT-d. Kapa-arvu vihendamine tihe vdrra enne pleegitamist voib
vihendada pleegitusseadmes vabanevat KHT-d ligikaudu 2 kg KHT/ADt. Eemal-
datud ligniini on véimalik kinni piitida ja saata kemikaalide ja energia taaskasu-
tamise siisteemi.

Laiendatud keet (partiide kaupa voi pideva protsessina) holmab pikemat keetu
optimeeritud tingimustes (nt leclise kontsentratsioon keedulahuses on alguses
madalam ja keedu 16pus korgem), et eemaldada vdimalikult palju ligniini enne
pleegitamist, ilma sisivesikuid liigselt lagundamata voi tselluloosi tugevust
vihendamata. Sellega saab kemikaalide kasutamist jirgnevas pleegitamisetapis
ja orgaanilise aine koormust pleegitusseadme heitvees vihendada.

a) laiendatud muudetud keet

Hapnikupdhine delignifikatsioon on v@imalus koérvaldada oluline osa pirast
b) delignifikatsioon keetu allesjddnud ligniinist, kui keetmisseadmeid kiitatakse suurema kapa-arvu

hapnikuga juures. Paberimass reageerib leeliselises keskkonnas hapnikuga ja eraldab sellega
mingi osa allesjddnud ligniinist.

Pruuni puitmassi sdelumine toimub pilusdeltega réhu all mitmeetapilises
suletud tsiiklis. Lisandid ja killud eemaldatakse seega juba protsessi varasel

etapil.

Pruuni puitmassi pesemisel eralduvad lahustunud orgaanilised ja anorgaanilised
Pruuni puitmassi tohus kemikaalid tselluloosikiududest. Pruuni puitmassi v6ib esmalt pesta keedundus,
sdelumine ja pesemine seejdrel suure tdhususega pesemisseadmes enne ja parast hapnikupohist deligni-
suletud ringes. fikatsiooni, st enne pleegitamist. Nii saab vdhendada ainete iilekandmist, kemi-

kaalide kasutamist pleegitamisetapil ning heitvee saasteainekoormust. Lisaks
voimaldab see pesuveest keeduprotsessi kemikaale tagasi saada. T6hus pesemine
toimub mitmeastmelise vastuvoolu pesemisega, kusjuures kasutatakse filtreid ja
presse. Pruuni tselluloosi sdelumise seadme veesiisteem on téielikult suletud.
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Meetod

Kirjeldus

Osaline protsessivee ringlus-
sevott pleegitamisseadmes

Happelised ja aluselised filtraadid voetakse pleegitamisseadmes ringlusse vastu-
vooluliselt puitmassi voole. Vesi suunatakse kas heitveepuhastisse voi monel
harval juhul pesemisse parast hapnikuga to6tlemist.

Vihese heite jaoks on vaja, et vahepealsetel pesemisetappidel kasutataks tdhu-
said pesemisseadmeid. Tohusates sulfaatkeeduvabrikutes saavutatakse pleegitus-
seadmest viljuva heitveevoolu véirtus 12-25 m3/ADt.

Tohus iilevoolamise seire ja
tilevoolude kokkukogumine,
samuti koos kemikaalide ja
energia taaskasutusse votmi-
sega

Tohus iilevoolude kontrolli alla saamise, laialivalgumise véltimise ja taaskasutus-

sevdtu siisteem, mis hoiab dra suure orgaanikasisaldusega ja monikord miirgiste

voi ekstreemse pH-viirtusega lahuste juhuslikud iilevoolud (teisesesse veepu-

hastusseadmesse) ja hdlmab jargmist:

— elektrijuhtivuse voi pH seire strateegiliselt olulistes kohtades, et tuvastada
kadusid ja tilevoolusid;

— modda suunatud voi lekkinud vedeliku kogumine voimalikult kdrge tahke
aine sisalduse juures;

— kogutud vedeliku ja kiudude tagastamine protsessi sobivates kohtades;

— protsessi kriitilistest paikadest lekete valtimine, et kontsentreeritud voi
kahjulikud vood (sh talldli ja tirpentin) ei satuks heitvee bioloogilisse
puhastisse;

— vajaliku mahuga puhvermahutid miirgiste vd6i kuumade kontsentreeritud
vedelike kogumiseks ja sdilitamiseks.

Tagada musta leelise piisav
aurustamisvdimsus ja utili-
saatorkatla vdimsus, et tulla
toime tippkoormuse ajal.

Piisava vdimsusega musta leelise aurustusseadmed ja utilisaatorkatel tagavad, et
tdiendavate leelise ja kuivainekogustega, mis tekivad tilevoolanud materjalide
voi pleegitusseadme heitvee kogumisel, on v&imalik toime tulla. See vihendab
lahja musta leelise, protsessi muude kontsentreeritud heitvete kadusid ja pleegi-
tusseadme voimalikke filtraadi kadusid.

Mitme rakendusalaga aurusti abil saab kontsentreerida lahjat musta leelist ja
mdnel juhul ka heitveepuhastusseadme biomuda jajvoi ClO,-seadme soolade
sadet. Tdiendav aurustamisvoimsus, lisaks normaalseks tooks otse vajalikule,
annab lisareserve lekkinud koguste tagasisaamiseks ja ringlussevdtu vdimalus-
tega pleegitusfiltraatide to6tlemiseks.

Saastatud (haisuga) konden-
saatide valjapuhumine ja
kondensaatide taaskasuta-
mine protsessis

Saastatud (haisuga) kondensaatide viljapuhumine ja kondensaatide taaskasuta-
mine protsessis vahendab uue vee tarbimist kiitises ja heitveepuhastisse joudvat
orgaaniliste saasteainete koormust.

Viljapuhumiskolonnis juhitakse aur vastu eelnevalt filtritud protsessi konden-
saatide voole, mis sisaldab taandatud viavliiihendeid, terpeene, metanooli ja
muid orgaanilisi ithendeid. Kondensaadi lenduvad ained kogunevad kolonni
peast viljuvasse aurusse mittekondenseeruvate gaaside ja metanoolina ning
eemaldatakse siisteemist. Puhastatud kondensaati saab taaskasutada, nt pleegita-
misseadmes pesemiseks, pruuni puitmassi pesemiseks, leeliskeedualas (muda
pesemine ja lahjendamine, mudafiltri pritstorud), lubjaahju taandatud vaavlit
sisaldavate gaaside puhastamiseks skraberis voi valge leelise valmistamiseks.
Koige kontsentreeritumate kondensaatide viljapuhutud mittekondenseeruvad
gaasid sisestatakse tugeva haisuga gaaside kogumise siisteemi ja pdletatakse.
Moddukalt saastunud kondensaatide viljapuhutud gaasid kogutakse viiksema-
hulisse suure kontsentratsiooniga gaaside siisteemi (low volume high concentration
gas system, LVHC) ja poletatakse.

Kuuma leelisekstraktsiooni
heitvete aurustamine ja pole-
tamine

Heitveed koigepealt kontsentreeritakse aurustamisega ja siis poletatakse biokii-
tusena utilisaatorkatlas. Naatriumkarbonaadisisaldusega tolm ja sulanud mass
ahju pohjast lahustatakse leeliselahuse tagasisaamiseks.
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Meetod

Kirjeldus

Pesuvedelike ringlus eelplee-
gitusest pruuni puitmassi
pesemisele ja aurustamine,
et vihendada MgO-pohise
eelpleegitamise heidet

Selle meetodi kasutamise eeltingimused on suhteliselt madal kapa-arv parast
keetu (nt 14-16), piisavalt suured mahutid, aurustid ja utilisaatorkatel, et tulla
toime lisavoogudega, voimalus puhastada pesemisseadmeid sademetest ja puit-
massi moddukas heledustase (< 87 % ISO), kuna see meetod voib teatavatel
juhtudel veidi vihendada heledust.

Turustatava paberimassi tootjatel voi teistel, kellel on vaja saavutada viga korget
heledust (> 87 % ISO), vdib olla keeruline kasutada MgO-p&hist eelpleegitust.

Protsessivee suunamine
vastuvoolu

Integreeritud tehastes lisatakse uut vett peamiselt paberimasina pritstorude
kaudu, kust seda suunatakse varasemate etappide ehk puitmassi valmistamise
poole.

Veesiisteemide eraldamine
iiksteisest

Eri protsessiiiksuste (nt puitmassi valmistamine, pleegitamine, paberi valmista-
mine) veesiisteemid eraldatakse pirast puitmassi pesemist ja veetustamist (nt
pesemispressidega). Selline eraldamine takistab saasteainete tilekannet protsessi
jargmistesse etappidesse ja vdimaldab korvaldada segavaid aineid viiksemast
mahust.

Kérge iihtlusega (peroksiid-)
pleegitus

Korge ithtlusega pleegitamiseks puitmass vabastatakse veest, nditeks topeltsde-
laga v6i muu pressimisega, enne pleegituskemikaalide lisamist. See vdimaldab
pleegituskemikaale t6husamalt kasutada ja annab tulemuseks puhtama puit-
massi, vdhendab kahjulike ainete iillekannet paberimasinasse ja tekitab vihem
KHT-d. Peroksiidijadgid v6ib uuesti ringlusse ja taaskasutusse votta.

Kiu ja tditeaine taaskasuta-
mine ning valge vee (sdela-
vesi) tootlemine.

Valget vett paberimasinast voib toodelda jargmiste meetoditega:

a) save-allfiltrid (tavaliselt trummel- vdi ketasfilter v&i rohulangetus-flotatsioo-
nitiksused (dissolved air flotation units, DAF) jne), millega tahked ained (kiud
ja tditeained) eraldatakse protsessiveest. RGhulangetus-flotatsiooniiiksustega
valge vee ringlussiisteemides muudetakse suspendeeritud tahked ained,
peenosakesed, peen kolloidne materjal ja anioonsed ithendid helvesteks, mis
seejdrel eemaldatakse. Kogutud kiud ja tditeained vdetakse protsessis uuesti
ringlusse. Selitatud valget vett vdib votta kasutusse pritsetorudes, kus vee
kvaliteedinduded on vihem ranged;

b) eelfiltritud valge vee tiiendav ultrafiltrimine annab tulemuseks viga selge
filtraadi, mille kvaliteet on piisav kasutamiseks korgrohu-pritsetorudes,
isoleerimisveena ja keemiliste lisandite lahjendamiseks.

Valge vee selitamine

Paberitoostuses kasutatavad vee selitamise siisteemid pohinevad peaaegu erandi-
tult sadestamisel, filtrimisel (ketasfilter) ja floteerimisel. Kdige rohkem kasutatav
meetod on rohulangetus-flotatsioon (dissolved air flotation, DAF). Anioonsed
lisandid ja peenosakesed koondatakse fuisiliselt kasitletavateks helvesteks lisaai-
nete abil. Flokulantidena kasutatakse kdrgmolekulaarseid vesilahustuvaid polii-
meere vOi anorgaanilisi elektroliiiite. Tekkinud aglomeraadid (helbed) floteeri-
takse seejdrel selgimisbasseinis. Rohulangetus-flotatsiooni (DAF) puhul klee-
puvad holjuvad tahked osakesed Shumullide kiilge.

Vee ringlusse votmine

Selitatud vesi vdetakse taas ringlusse protsessiveena samas iiksuses voi integree-
ritud paberivabrikus paberivalmistamisest kuni puitmassi valmistamiseni ja
puitmassi valmistamisest kuni palkide koorimiseni. Heitvesi lastakse enamasti
vilja suurima saastekoormusega punktidest (nt ketasfiltri selge filtraat puitmassi
valmistamisest, koorimine)
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Meetod

Kirjeldus

Paakide ja kambrite opti-
maalne projekteerimine ja
chitamine (paberi valmista-
mine).

Kogumispaagid puitmassi ja valge vee varude hoidmiseks on projekteeritud ni,
et need oleksid piisavad ka kdikuvate voogude ning protsessi kdivitamise ja seis-
kamise ajal.

Pesemisetapp enne pehme-
puidust mehaaniliselt valmis-
tatud puitmassi rafineerimist

Moénes tselluloosivabrikus eeltoodeldakse pehmepuidulaaste, kasutades réhu all
eelkuumutamist, korget rohku ja immutamist puitmassi omaduste parandami-
seks. Pesemisetapp enne rafineerimist ja pleegitamist vihendab oluliselt KHT-d,
kuna sellega korvaldatakse viike, kuid vdga kontsentreeritud heitveevoog, mida
saab puhastada eraldi.

Peroksiidpleegitusel leelisena
NaOH asemel Ca(OH), vdi
Mg(OH), kasutamine

Leelisena Ca(OH), kasutamisel on KHT heitekoormus ligikaudu 30 % madalam;
samas ei vihenda see paberi heledust. Ka Mg(OH), kasutatakse NaOH asemel.

Suletud ahelas pleegitamine.

Sulfittselluloosivabrikutes, milles keedul kasutatakse naatriumhiidroksiidi, saab
pleegitamise heitvett eraldi puhastada nditeks ultrafiltrimise, flotatsiooni ning
vaigu ja rasvhapete eraldamisega, mis vdimaldab pleegitamist suletud ahelas.
Pleegitamis- ja pesemisstaadiumi filtraati kasutatakse taas esimesel pesemisel
parast keetu ja 16puks suunatakse keemilise regenereerimise iiksusesse.

pH reguleerimine lahja leeli-
sega enne aurustusseadet voi
aurustusseadmes

Neutraliseerimine tehakse enne aurustamist vOi pdrast esimest aurustamise-
tappi, et hoida orgaanilised happed kontsentraadis lahustatuna, et neid saaks
saata koos kasutatud vedelikuga utilisaatorkatlasse.

Aurusti kondensaatide anae-
roobne tootlemine

Vt punkt 1.7.2.2 (kombineeritud anaeroobnefaeroobne t66tlemine)

Aurusti kondensaatide vilja-
puhumine ja SO, kogumine

SO, puhutakse kondensaatidest vilja; kontsentraate toodeldakse bioloogiliselt,
viljapuhutud SO, saadetakse keedukemikaalina taaskasutusse votmisele.

Protsessis kasutatava vee
kvaliteedi pidev seire ja
juhtimine

Kogu ,kiu-vee-keemiliste lisandite-energia” siisteemi optimeerimine on vajalik
tdiustatud suletud veesiisteemide kasutamiseks. See eeldab vee kvaliteedi pidevat
seiret ning tOOtajate motivatsiooni ja teadmisi meetmete kohta, millega taga-
takse vee ndutav kvaliteet.

Biokilede tekke ennetamine
ja biokilede kdrvaldamine
meetoditega, milles kasuta-
takse vdimalikult vihe biot-
siide

Mikroorganismide pidev lisamine vee ja kiududega tekitab igas paberivabrikus
oma mikrobioloogilise tasakaalu. Mikroorganismide vohamise, biomassikogu-
mike voi biokilede tekkimise viltimiseks veetorustikes ja seadmetes kasutatakse
sageli biodispersante voi biotsiide. Kui kasutatakse kataliiiitilist desinfitseerimist
vesinikperoksiidiga, kdrvaldatakse biokiled ja vabad mikroorganismid protsessi-
veest ja paberimassist ilma biotsiide kasutamata.

Kaltsiumi eemaldamine prot-
sessiveest kaltsiumkarbo-
naadi kontrollitud sadestami-
sega

Kaltsiumisisalduse vihendamine kaltsiumkarbonaadi kontrollitud eemaldami-
sega (nditeks rohulangetus-flotatsiooni (DAF-) seadmes) vihendab soovimatut
katlakivi teket veesiisteemides ja seadmetes, nt mitmesuguste osade valtsimis-
masinates, sdeltel, vanutusmasinates ja pritstorude otsikutes, torudes voi heitvee
bioloogilises puhastis.

Paberimasina pritstorude
optimeerimine

Pritstorude optimeerimine hélmab jargmist: a) protsessivee (nt selitatud valge
vee) taaskasutamine, et vihendada uue vee kasutamist, ja b) erikujundusega
pritstoruotsikute kasutamine.

30.9.2014



30.9.2014

Euroopa Liidu Teataja

1.7.2.2. Heitvee puhastamine

Meetod

Kirjeldus

Esmane tootlus

Fiiiisikalis-keemiline tootlus, niiteks iihtlustamine, neutraliseerimine voi sades-
tamine.

Uhtlustamist (nt ithtlustamisbasseinides) kasutatakse voolukiiruse, temperatuuri
ja saasteainekoormuse suurte kdikumiste drahoidmiseks, et viltida heitveepu-
hastussiisteemi iilekoormamist.

Teisene (bioloogiline) to6tlus

Heitvee to6tlemisel mikroorganismide abil voib kasutada aeroobset ja anae-
roobset tootlemist. Teisesel selitusetapil eraldatakse tahked ained ja biomass
heitveest setitamise teel, mdnikord koos helvestamisega.

a) Aeroobne tootlemine

Heitvee aeroobsel bioloogilisel t66tlemisel muudetakse biolagunduv vees lahus-
tunud voi kolloidne materjal 8hu juuresolekul mikroorganismide abil osaliselt
tahkeks rakuliseks aineks (biomass) ja osaliselt siisinikdioksiidiks ja veeks. Kasu-
tatavad protsessid on jargmised:

— tihe- voi kaheastmeline aktiivmuda;

— biokilereaktori protsessid;

— biokile/aktiivmuda (kompaktne biopuhastusjaam); selle meetodi puhul kasu-
tatakse kombineeritult aktiivmudaga litkuvkihikandjaid (bed carriers with acti-
vated sludge, BAS).

Tekkinud biomass (liigne muda) eraldatakse heitveest, enne kui vesi juhitakse
suublasse.

b) Kombineeritud anae-
roobne/aeroobne  tootle-
mine

Anaeroobse heitveepuhastusega muudetakse heitvee orgaanilised ained mikro-
organismide abil hapniku puudumisel metaaniks, siisinikdioksiidiks, sulfiidiks
jne. Protsess toimub Shukindlas reaktoris (mahutis). Mikroorganismid jddvad
biomassina (mudana) reaktorisse. Bioloogilise protsessi tulemusel tekkiv biogaas
koosneb metaanist, siisinikdioksiidist ja muudest gaasidest nagu vesinik ja vesi-
niksulfiid; selline biogaas sobib energia tootmiseks.

Anaeroobset tootlemist tuleb vaadelda aeroobse tootlemise ettevalmistava
etapina, arvestades KHT allesjddvat kogust. Anaeroobne eelto6tlemine vihendab
bioloogilisel tootlemisel saadava muda kogust.

Kolmanda astme to6tlus

Taiustatud tootlemine hdlmab meetodeid, nagu filtrimine, tdiendav tahkete
ainete eemaldamine, nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon limmastiku eemaldami-
seks voi helvestamine/sadestamine, millele jargneb fosfori sademe eemaldamine
filtrimisega. Kolmanda astme to6tlust kasutatakse tavaliselt juhtudel, kui
esmane ja bioloogiline to6tlemine ei ole piisavad, et saavutada madal holjuvai-
nete, limmastiku ja fosfori sisaldus, mis vdib olla ndutav nt kohalike tingimuste
tottu.

Histi kavandatud ja juhitud
biotootlusjaam

Hasti kavandatud ja juhitud bioto6tlusjaam on asjakohaselt kavandatud ja koos-
neb vajalike mootmetega mahutitest (nt settimismahutid) ja vannidest, mis
vastavad hiidraulilisele ja saasteainekoormusele. Vihene hdljuvainete heide
saavutatakse aktiivse biomassi korraliku setitamisega. Nende eesmirkide saavu-
tamist holbustab heitveepuhasti projekti, modtmete ja kiitamise perioodiline
labivaatamine.
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1.7.3.

Jiitmetekke viltimise ja jidtmekditluse meetodite kirjeldus

Meetod

Kirjeldus

Jadtmete ja jadtmekaitlussiis-
teemi hindamine

Jadtmete ja jadtmekditlussiisteemi hindamist kasutatakse selleks, et teha kindlaks
jadtmetekke viltimise, jadtmete taaskasutuse, kogumise, ringlussevdtu ja 1opliku
korvaldamise teostatavad voimalused. Jadtmeinventuur vdimaldab teha kindlaks
ja klassifitseerida iga jadtmefraktsiooni tiiiibi, omadused, kogused ja péritolu.

Eri jadtmete kogumine eraldi

Eri jadtmefraktsioonide eraldi kogumine nende tekkekohas ja, kui see on asjako-
hane, vaheladustamine v&ib suurendada jadtmete taaskasutamise voi ringlusse-
votu voimalusi. Eraldi kogumine hdlmab ka ohtlike jaitmefraktsioonide (nt
olide ja rasva jddgid, hiidraulilised ja trafodlid, patareijddtmed, elektriseadme-
jadtmed, lahustid, varvid, biotsiidid vdi kemikaalijdtmed) eraldamist ja klassifit-
seerimist.

Jadkide fraktsioonide sobiv
tthendamine

Sobivate fraktsioonide ithendamine, arvestades parimaid vdimalusi nende
korduvkasutuseks voi ringlussevdtuks, edasiseks tootlemiseks ja korvaldami-
seks.

Protsessijadkide eeltootlus
enne korduvkasutust voi
ringlussevottu

Eeltootlemine holmab selliseid meetodeid, nagu:

— veetustamine, nt muda, koore v&i praakpuidu puhul, mdnel juhul aitab taas-
kasutatavust suurendada kuivatamine (nt jadtmepdletusel suurendab see
kiittevaartust); voi

— veetustamine aitab vihendada massi ja mahtu enne transportimist. Veetusta-
miseks kasutatakse lintpresse, kruvipresse, dekanteerimistsentrifuuge voi
filterkambripresse;

— ringlussevoetud kiu (vanapaberi) tootlemise protsesside jaakide purusta-
mine/peenestamine ja metallosade eraldamine, et parandada pdlemisoma-
dusi enne poletamist;

— bioloogiline stabiliseerimine enne veetustamist, kui ndhakse ette kasutamine
pollumajanduses.

Materjali taaskasutamine ja
protsessijadkide ringlussevott
tootmiskohas

Materjalide taaskasutamine protsessides toimub nditeks jargmiste meetoditega:
— kiudude eraldamine veest ja ringlussevott koos lihteainega;

— keemiliste lisaainete, katmispigmentide jne jddkide taaskasutusse votmine;
— keedukemikaalide taaskasutusse vGtmine utilisaatorkatla, leelistamise jne

abil.

Energia tagasisaamine suure
orgaanilise aine sisaldusega
jadkidest kas tootmiskohas

voi mujal

Koorimise, laastude valmistamise, sdelumise jdigid, nagu puukoor, kiumuda
vms peamiselt orgaanilised jditmed poletatakse nende kiittevddrtuse parast
kiittekolletes voi biomassil tootavates elektrijaamades energia taaskasutamiseks

Materjali kasutussevott
viljaspool tootmiskohta

Paberimassi ja paberi tootmise sobivate jddtmete materjali saab kasutada

muudes tootmisharudes, nt:

— poletamine pdletusahjus vdi segamine tsemendi-, keraamika- voi tellisetoot-
mise toorainega (hdlmab ka energiakasutust);

— paberimuda komposteerimine voi sobivate jadtmete maapinnale laotamine
pollumajanduses;

— anorgaaniliste jadtmefraktsioonide (liiv, kivid, kruus, tuhk, lubi) kasutamine
ehituses, teede ja tinavate sillutamises jne.

Jadtmefraktsioonide sobivus viljaspool kasutamiseks médratakse kindlaks jaat-

mete koostise jirgi (nt anorgaanilise/mineraalaine sisaldus) ja tdenditest selle

kohta, et kavandatud ringlussevott ei kahjusta keskkonda ega tervist.

Jadtmefraktsiooni eeltootle-
mine enne korvaldamist

Jadtmete eeltootlemine enne korvaldamist hdlmab meetmeid (veetustamine,
kuivatamine jne), massi ja mahu vihendamist enne transporti voi korvaldamist.
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